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Introduction 
Les procédés de déposition par projection thermique sont des techniques développées afin de 
d’améliorer les propriétés d’usage de divers composants industriels par recouvrement avec 
des couches de quelques dixièmes de millimètres d’épaisseur. Ces revêtements de surface 
sont considérés comme des dépôts épais, et leur but général est de protéger les surfaces de 
matériaux sensibles d'un voisinage mécanique ou thermique trop éprouvant (1, 2).  
De tels dépôts dont le vecteur thermique est une flamme, le plus souvent plasma, sont 
aujourd’hui couramment utilisés dans l'industrie. En effet les torches à plasma permettent de 
déposer une large gamme de matériaux très spécifiques : des superalliages et composés 
intermétalliques réfractaires aux céramiques. Le nombre d'applications commerciales est en 
constante augmentation. Ainsi la projection plasma représente un marché global d’environ 4.8 
milliards d’euros en 2004 dont 30% en Europe. Parmi les secteurs d'activités, l'aéronautique 
représente une part importante du marché avec des revêtements qui sont réalisées sur des 
pièces à fortes valeurs ajoutées. Le nombre des composants d'un moteur d'avion (exemple 
Figure I-1) qui utilisent un dépôt par projection thermique est impressionnant. 
Lors de l'élaboration de ces dépôts, un grand nombre de phénomènes parasites sont induits. 
Ainsi, les dépôts par projection thermique sont le siège de contraintes mécaniques résiduelles 
qu’il convient de comprendre de manière qualitative et d’évaluer de manière quantitative. 
Ce peut être par la modélisation qui donne un support pour interpréter et expliquer les 
résultats expérimentaux en ce qu'elle d'accéder à des grandeurs difficilement mesurables. En 
outre les modèles numériques offrent un moyen de réduire le nombre des essais 
expérimentaux généralement coûteux en temps et en moyens.  
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De nombreuses études ont été réalisées sur la projection plasma des matériaux céramiques, 
des métaux, des alliages et des cermets. En effet les propriétés de dépôt dépendent de 
paramètres particulièrement variés. Citons de façon non exhaustive : ceux qui caractérisent la 
torche (la composition des gaz, les débits, les puissances électriques, etc.). Ceux qui 
caractérisent la poudre (nature du matériau d’apport, diamètre des particules, microstructure et 
morphologie de celles-ci), débit massique de la poudre. Ceux qui caractérisent l'interaction 
entre le jet plasma et la poudre (l'accélération et le chauffage des particules dans le jet). Ceux 
qui représentent le mouvement relatif de la torche par rapport au substrat et aussi les 
paramètres relatifs au substrat (la température de préchauffage, la rugosité) et ceux qui 
représentent le refroidissement de dépôt. 
Ce travail est le volet modèle numérique d’une étude de l’axe 2 du SPCTS, dont les travaux 
de thèse de MM. Hadadi, Syed et Mlle Julie Cedelle représentent le volet expérimental. Pour 
ce faire ce travail de thèse a consisté à valider des produits logiciels préexistants au 
laboratoire et mis à la disposition des usagers et de la communauté scientifique (Jets & 
Poudres, Layers, T & TWinner, etc.) et développer de nouveaux. 
 
Figure I-1 Représentation des éléments d'un turboréacteur d'avion qui ont 
reçu un traitement de surface  par déposition plasma (3) 
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L'objectif général des travaux présentés est la prédiction du comportement d'un dépôt plasma 
en fonction des conditions opératoires de sa réalisation et au cours de ceux-ci nous avons 
utilisé, testé et validé ces outils et nous avons essayé de les améliorer. 
Le travail présenté présente trois aspects du processus de la projection plasma: 
Le premier chapitre est consacré à la dynamique, au comportement de la flamme plasma et 
l'histoire thermique et dynamique des particules injectées dans celle-ci. En effet pour prédire 
au mieux les l'état de la particule au moment de son impact avec le substrat, un certain 
nombre de questions se posent. Pénètre-t-elle dans le jet? Parvient-elle sur la cible ou bien 
sort-elle du jet ? S'évapore-t-elle? Est-elle partiellement ou totalement fondue ? Qu'elle est sa 
vitesse d'impact sur le substrat? Rebondit-elle, éclate-t-elle ou bien adhère-t-elle idéalement?  
Le second chapitre s'applique à l'étude de l'histoire thermique et mécanique d'une lamelle de 
matériau déposée en état de fusion, sans vitesse d'impact, puis solidifiée par trempe et 
soumise en fin du processus à un refroidissement (retour à la température ambiante) qui 
génère des contraintes mécaniques importantes. Ces contraintes sont à l’origine de réseaux de 
micro ou macro fissures, qui altèrent les caractéristiques mécaniques du dépôt (4,5) et qui 
génèrent tant des fractures dans le dépôt que des décollements entre dépôt et substrat. Un 
modèle analytique 1D, qui a l'avantage de prendre en compte l'ensemble d'un processus de 
projection multi passes a été développé par (6) et amélioré par (7), pour prédire la distribution 
des contraintes dans le dépôt construit par la déposition de passes successives, Haddadi (8) ; 
Elchinger (9). 
Le troisième chapitre est consacré à la représentation numérique de la solidification d’un 
dépôt sur un substrat afin de décrire son histoire thermique, et la distribution des contraintes 
thermiques et de trempe. Nous avons étendu, en 2D, le modèle de Haddadi pour une lamelle 
seule, et pris en considération les propriétés variables des matériaux à projeter en fonction de 
la température, afin de prédire, de les expliquer et tenter de les maîtriser. Le comportement 
thermomécanique des matériaux pendant le cycle de projection c'est-à-dire une phase de tir et 
un cycle de refroidissement. Nous avons  comparé les résultats de ce modèle 2D avec ceux du 
modèle 1D, afin de savoir d'évaluer le raffinement descriptif du modèle 2D. 
L'une des hypothèses cruciales des modèles multicouches est l'épaisseur de la lamelle 
élémentaire. Or celle-ci résulte directement de l'impact de gouttes de matériau liquide sur une 
surface solide. 
Afin de comprendre la morphologie du revêtement, il donc est essentiel d'examiner les 
phénomènes dynamiques et thermiques à l'échelle des particules qui s’écrasent sur le substrat, 
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puis s'étalent, et se figent par refroidissement au contact du substrat. Le temps de 
solidification est fonction de la fréquence d'impact des particules et des échanges de  quantité 
de mouvement et d'énergie au cours de ces impacts. Le processus d'écrasement et d’étalement 
d'une goutte sur une surface solide reste encore complexe et mal maîtrisé. Cependant 
plusieurs études (expérimentales et numériques) permettent d'améliorer la compréhension de 
l'écoulement de la particule liquide. Les interactions entre phases solides et liquides et entre 
gouttes qui s'écrasent simultanément sur la surface solide l'une à côté de l'autre ou bien l'une 
après l'autre posent question, parce qu’elles modifient la morphologie d'impact évaluée pour 
une goutte isolée. L’observation et l’interprétation expérimentale des phénomènes difficiles à 
contrôler et à maîtriser, se compliquent encore lorsque l'impact est relatif à plusieurs gouttes 
simultanées.  
Dans le troisième chapitre de cette l'étude sont examinés à l'échelle des particules fluides les 
phénomènes dynamiques et thermiques qui interviennent lors de l'impact de gouttes sur un 
substrat.  
La dernière partie de cette étude est dédiée à la modélisation de l’impact des gouttes liquides 
(cuivre, zircone, émail) sur des substrats solides, en décrivant les méthodes de résolution 
numérique des équations thermomécaniques et en validant les résultats obtenus en les 
comparant avec ceux, tant expérimentaux que numériques obtenus, par d'autres auteurs.  
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I.  DEPOSITION PAR PROJECTION 
THERMIQUE : PROCEDE ET 
MODELES 
La projection thermique consiste à déposer une couche de matériau exogène sur la surface 
d'un substrat en vue d’en améliorer les propriétés mécaniques ou thermiques (voire 
électriques) de surface. 
 
Figure I-1 : Schéma du procédé de déposition plasma de type APS 
(Atmospheric Plasma Spray) 
Dans cette étude, la source d’énergie est une torche à plasma d’arc soufflé. Le procédé 
consiste à injecter une poudre dans la flamme ou jet plasma au voisinage de la sortie de 
tuyère. En traversant les zones chaudes du jet, les grains fondent de façon totale ou partielle et 
sont accélérés vers le substrat où ils s’écrasent et se solidifient pour former le dépôt (Figure 
I-1). 
Le plasma permet des températures de gaz élevées (≈15000K), et assure la fusion de 
céramiques ou de matériaux réfractaires. Il permet également de choisir entre différents gaz 
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ou mélanges de gaz plasmagènes afin d’adapter leurs propriétés physico-chimiques au 
traitement envisagé. 
I.1. Description du procédé de 
déposition par projection plasma 
I.1.1. La torche à plasma 
Dans la plupart des cas, la torche à plasma constituée d’une tuyère anode et d’une pointe 
cathode, fonctionne dans l’air à la pression atmosphérique. Ce procédé est appelé 
APS (Atmospheric Plasma spraying) (2,10). 
La différence de potentiel aux bornes de la cathode et de l’anode provoque l’éclatement d’un 
arc entre la pointe de la cathode et la paroi de l’anode (Figure I-2). Cet arc est ensuite 
entretenu par le courant de forte intensité. La partie du gaz chauffée par effet Joule  forme un 
volume de gaz ionisée ou plasma appelé colonne d’arc. Cette colonne d’arc quitte la torche en 
formant un  dard (12) ou cœur du jet. 
 
 
Figure I-2 : Schéma type de la formation de l’arc dans la tuyère plasma 
(11) 
Les jets de plasma d’arc atteignent des températures s'étendant de 8000 K à 15000 K pour des 
enthalpies massiques de l'ordre de 104 kJ/kg à 108 kJ/kg. Les gaz quittent la torche animés de 
vitesses de l'ordre de 500 à 2500 m/s (2). 
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Le gaz plasmagène est injecté en vortex ou axialement le long de la cathode. Plusieurs types 
de gaz sont couramment utilisés parmi lesquels l’argon, l’azote, l’hydrogène et l’hélium. 
Cette étude se limite au mélange argon-hydrogène (75%-25%) injecté axialement. 
 
Figure I-3 : Schéma type de l’engouffrement de l'air dans la flamme 
plasma (12) 
Le jet plasma pénètre dans l’air environnant froid et au repos. Dès la sortie du jet, à la 
frontière entre les deux fluides de vitesses et masses volumiques différentes, apparaissent des 
tourbillons d’instabilité dit de Kelvin-Helmholtz (12). Ces tourbillons s’étendent en aval du jet 
en provoquant la transition de l’écoulement du régime laminaire au régime turbulent (Figure 
I-3). 
I.1.1. L'alimentation en poudres du jet 
plasma 
La technologie d’injection des poudres résulte d’une longue mise au point empirique à 
plusieurs cycles successifs de prédiction correction. Les particules sont introduites dans le 
plasma par un tube appelé "injecteur" dans lequel circule un gaz porteur. Le diamètre interne 
de ce type d'injecteur est de l'ordre de 1,6 à 2 mm. Il est habituellement disposé 
perpendiculairement au jet, mais peut être incliné de quelques degrés afin de forcer les 
particules à pénétrer à contre-courant et ainsi à séjourner plus longtemps dans le plasma. 
Suivant les cas (poudre plus ou moins réfractaire), l'injecteur peut être disposé quelques 
millimètres à l'intérieur de l'anode (mode interne) ou à l'extérieur (mode externe) (13).   
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L'état de la particule en vol évolue selon sa nature, sa morphologie, sa trajectoire, son 
échauffement et de sa vitesse, c'est à dire selon le  type de plasma considéré, du mode 
d’injection, et du temps de séjour dans le jet. Les paramètres d’injection de la poudre dans le 
jet de plasma déterminent donc les trajectoires et le traitement thermique des particules.  
I.1.2. L'interaction plasma particules  
Le transfert thermique et de quantité de mouvement entre plasma et particule (13) dépend 
essentiellement du temps de séjour de la particule dans le plasma et de la nature des gaz 
constituants ce dernier (généralement Ar-H2 ou Ar-He) (14). Une particule injectée dans un 
plasma est ainsi soumise à trois types d’interactions : 
• un transfert de quantité de mouvement plasma/particules qui tend à accélérer les particules 
(13). 
• un transfert de chaleur qui chauffe les particules et les porte jusqu'à l’état liquide ou 
vapeur (15, 16). 
• un transfert de masse, s'il y a réaction de surface des particules (oxydation, etc.), ou s'il y a 
évaporation des particules en vol. 
I.1.3. Paramètres expérimentaux du 
procédé de projection 
Il est recherché que l’ensemble des paramètres de projection tende à ce que la plus grande 
proportion possible de particules injectées dans le plasma atteigne le substrat dans le meilleur 
état de fusion possible. Il est donc nécessaire de déterminer : le débit et la nature du gaz 
plasmagène, la puissance de fonctionnement de la torche à plasma, le débit de gaz porteur de 
poudre qui conduisent à la meilleure trajectoire moyenne. Les débits de poudre trop élevés 
(supérieur à 1kg/h) sont évités afin de le refroidissement du jet plasma par effet de charge. De 
même la distance de tir entre tuyère et substrat doit être optimisée (17). 
I.1.3.a Paramètres liés au gaz 
Le choix des débits et de la nature des gaz plasmagènes est déterminant pour une bonne 
fusion et accélération des particules projetées. Les courbes d’évolution de la température de 
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surface de particules avec la nature du gaz plasmagène (Figure I-4) mettent clairement en 
évidence l'effet d’un ajout d’hydrogène sur le transfert thermique plasma-particules, avec une 
augmentation notable de la température des grains. Ainsi, pour des poudres céramiques 
réfractaires, un plasma d’argon n’est pas suffisant. Il faut recourir à des  mélanges argon-
hydrogène pour assurer une fusion complète de la poudre. 
 
Figure I-4 : Comparaison de l’évolution de la température de surface de 
particules d’alumine [-21,+18] µm injectées dans un jet plasma d’argon 
pur et dans un jet plasma argon hydrogène de même enthalpie moyenne 
(18) 
L'utilisation d’hydrogène en mélange avec de l’argon a pour effet d’augmenter la conductivité 
thermique du plasma (19) et d’améliorer le transfert thermique plasma particules. Pour des 
raisons de stabilité de fonctionnement des torches, le pourcentage d’hydrogène dans le 
mélange excède rarement 30% en volume. 
Une importante dispersion des trajectoires des particules dans le jet plasma est due :  
• aux distributions granulométriques des poudres ; 
• aux distributions de vitesses d’injection dues aux distributions des vitesses de gaz en 
sortie d’injecteur ; 
• à une composante radiale non négligeable des vitesses d’injection, due aux collisions des 
particules entre elles et avec les parois de l’injecteur (18). 
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I.1.3.b Paramètres liés à la torche 
La Figure I-5 montre que l’accroissement du courant I provoque une augmentation de la 
vitesse de l’écoulement plasma en I . En effet, quand le courant augmente, la puissance 
fournie à l’arc augmente, donc la quantité de mouvement du jet et corrélativement la vitesse.   






















Figure I-5 : variation de la vitesse axiale du jet de plasma en fonction de 
l’intensité de courant diamètre de tuyère 7 mm, Ar/H2 (45/15Nl/mn), 
Z=2mm, R=0, (20) 
La quantité de mouvement augmente aussi avec la fraction massique de gaz lourd (Ar ou N2) 
(21). La vitesse maximale du jet de plasma chute de 2166 m/s pour une tuyère de 7 mm de 
diamètre à 770 m/s pour une tuyère de 10 mm de diamètre. Cela se traduit par une diminution 
notable de la vitesse des particules (22). Les particules sont fortement accélérées sur une 
distance d’environ 50 mm (Figure I-6), correspondant à leur séjour dans le dard chaud du 
plasma, et subissent ensuite une décélération. 
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Figure I-6 : Profils axiaux de vitesses mesurés pour des particules 
d’alumine [-45,+22] µm, injectées dans des tuyères de 7 et 10 mm de 
diamètre interne (23) 
 
I.1.3.c Distance de projection 
Un bon critère de choix pour la distance de tir (distance entre la torche et le substrat) peut être 
l’évolution du rendement pondéral de projection. Le rendement optimum est obtenu lorsque le 
meilleur compromis entre la vitesse d’impact des particules et leur degré de fusion moyen est 
atteint.  
 
Figure I-7 : Evolution du rendement pondéral de projection de poudre 
d’alumine [-45+22] µm  en fonction de la distance torche-substrat (23) 
L’étude des rendements de projection pour des poudres d’alumine (Figure I-7), nous conduit à 
choisir, pour la suite de notre étude, une distance de projection de 100 mm. 
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I.2. Un modèle d'écoulement plasma : 
Jets & Poudres 
Un code de calcul a été développé pour simuler le jet plasma pour  une meilleure 
compréhension de la physique du procédé de dépôt par plasma thermique et pour disposer 
d'un assistant pour l’optimisation de la projection. Ce code de calcul utilise l'algorithme 
GENMIX, issue de la courte collaboration, en 1971, de B. Spalding et S. Patankar (24). Cette 
méthode permet de représenter un écoulement dit « parabolique » en 2D axisymétrique. 
Cet algorithme présente deux avantages : 
• La rapidité d'exécution qui est liée aux hypothèses d'un modèle représenté par des 
équations aux dérivées partielles (EDP) de type "parabolique". C'est-à-dire où les 
conditions d'écoulement aval n'interagissent jamais avec les conditions d'écoulement 
amont. C'est ce qui réduit considérablement le temps d'intégration qui s'effectue "en 
passant". 
• La prise en compte des réactions chimiques dans l'écoulement. Cet aspect du code découle 
de son utilisation originelle pour l'étude de la combustion dans un brûleur. 
En effet le jet plasma est un écoulement de type couche limite, c’est-à-dire que le transport 
par convection est négligeable dans les directions autres que la direction principale 
d'écoulement, il est donc décrit par des équations différentielles de type « parabolique », et 
l'algorithme GENMIX est particulièrement bien adapté. 
La procédure suppose satisfaites les hypothèses suivantes (25): 
• L’écoulement est en équilibre thermodynamique local, c’est à dire qu’en chaque point de 
l'écoulement une valeur moyenne de chaque grandeur (température, vitesse,…) est définie. 
• L'écoulement est en régime établi et non transitoire. 
• Le plasma est optiquement mince, il ne réabsorbe pas le rayonnement qu'il émet. 
Notons que : 
• La production de chaleur par dissipation visqueuse est prise en compte. Le modèle 
considère l'ensemble des frottements visqueux (internes au fluide et fluide contre parois).  
• Les grandeurs de transport sont calculées comme des grandeurs turbulentes à partir des 
nombres de Schmidt et de Prandtl. 
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• Les propriétés du mélange entre le jet plasma et le gaz ambiant sont évaluées par des lois 
de mélange en fonction des concentrations des deux phases, gaz plasma et gaz 
atmosphérique. 
Ce  modèle du jet plasma est exploité dans le logiciel de projection par plasma d'arc : "Jets & 
Poudres", développé au sein de l’axe ΙΙ du laboratoire SPCTS (26). Il permet d'évaluer de 
façon rapide les champs de températures, vitesses, concentrations, etc. et ainsi d’évaluer la 
trajectoire et l'histoire thermique d’une particule introduite dans le jet plasma. 
I.2.1. Histoire dynamique et thermique 
d’une particule introduite dans le jet 
plasma 
I.2.1.a Dynamique d'une particule isolée dans 
le jet plasma  
 
Dans l'hypothèse où la force de traînée est la force dominante dans la dynamique de la 













ρπ                                                    Équation 1 
où: CD est le coefficient de traînée, il dépend de la morphologie de la particule et du nombre 
de Reynolds; dp est le diamètre initial de la particule (m); v est la vitesse de particules (m/s); U 
est la vitesse de plasma (m/s); ρ∞ est la masse spécifique de plasma (kg/m3). Le coefficient de 







                                                                                            Équation 2 
où µ∞ est la viscosité de plasma (kg/m.s). 
( ) 081.0 .*11.01.24 fRRC eeD +⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=                                                                      Équation 3 
où f0 est un facteur de correction pour tenir compte du gradient de propriétés dans la couche 
limite autour de la particule. 
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Les forces externes Fx sont bien représentées par la force de thermophorèse résultant du 
gradient thermique très élevé dans le fluide et la force de pesanteur. La force de 
thermophorèse est  du même ordre de grandeur que l'accélération de la gravité, mais ici tous 
les deux sont faibles relativement à la force de traînée qui est de trois ou quatre ordres de 
grandeur plus élevée. On suppose également que les particules n'ont aucune influence sur le 
jet plasma (aucun effet de charge). 
 
I.2.1.b Échanges thermiques entre une 
particule isolée et le jet plasma 
 
Les mécanismes de transfert thermique à la particule dans le jet plasma peuvent être 
représentés par quatre étapes successives : le chauffage de la particule solide, sa fusion, le 
chauffage de la particule fondue et sa vaporisation (26).  
La température des particules TP, est calculée à partir d'un bilan thermique dans la couche 
limite entourant la particule. Son expression est donnée par:   






3=                                                                                                Équation 4 
où  Qn est le flux thermique reçu par la particule par conduction-convection (W/m2); Cp est la 
chaleur spécifique de masse de la particule (J/kg.K).  
Lorsque Tp = TF (température de fusion), on considère que la chaleur reçue par la particule est 
entièrement convertie en chaleur latente de fusion ΔHF. La fraction massique fondue Xp 
évolue selon l'équation : 






3 Δ=                                                                                             Équation 5 
Xp est compris entre 0 et 1. Si Xp = 0, la particule est entièrement solide et si Xp = 1, la 
particule est entièrement liquide. 
I.2.2. Le modèle  "Jets & Poudres" 
Le modèle "Jets & Poudres" simule le mouvement d'une particule ou de la poudre (considérée 
comme un ensemble de particules) dans le jet plasma d'une torche de projection (trajectoire, 
vitesse, accélération…) et donc l'évolution thermique et dynamique d'une particule ou de la 
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poudre, considérée comme un ensemble de particules distribuées statistiquement en diamètre, 
en température, vitesse, accélération, état physique, etc. en fonction  des paramètres d'entrée 
du modèle. 
I.2.2.a Paramètres d’entrée 
Le modèle permet à l'utilisateur de saisir directement les paramètres suivants: 
• la nature et la composition des gaz plasmagènes (Ar, H2, N2, He), 
• le débit du gaz plasmagène, 
• le diamètre interne de la tuyère de la torche, 
• la distance entre la sortie de la tuyère et la cible, 
• le rendement thermique de la torche, 
• la température maximale à la sortie de la torche, 
• la puissance électrique de la torche. 
Il est muni d'une base de données des matériaux qui contient les informations physico-
chimiques caractéristiques de la poudre choisie: Ce choix s'effectue dans une liste proposée à 
l'utilisateur. Sont demandées les informations suivantes : 
• le diamètre de la particule, 
• la température initiale de la particule. 
• l'angle entre l'injecteur et l'axe du jet. 
• la vitesse des particules en sortie d'injecteur. 
 
I.2.2.b Grandeurs de sortie 
 
Le modèle « jets & poudres » prévoit plusieurs grandeurs de sortie ainsi que leur visualisation 
par interfaçage graphique. 
• Une représentation graphique de la cartographie du jet plasma ainsi que du suivi interactif 
de ses caractéristiques: vitesse, température, l’enthalpie, concentration de gaz 
atmosphérique, etc.  
• Une représentation graphique de la trajectoire de la particule et son évolution en vitesse, 
accélération, température, enthalpie, pourcentage fondu, flux surfacique de chaleur, 
paramètre de Sommerfeld, etc. 
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• Pour la particule : l’évolution des caractéristiques de la particule et des positions d'impact 
sur la cible. 
 
I.2.3. Validation de «Jets&Poudres» et 
considérations sur les modèles de 
turbulence 
Les champs thermiques et dynamiques du jet varient considérablement selon le modèle 
turbulence choisi. Nous avons recherché le modèle de turbulence qui donne les résultats les 
plus proches des résultats expérimentaux, parmi les trois modèles de turbulence suivants  (25) : 
 
I.2.3.a Longueur de mélange originale de 
GENMIX (Mixing length genuine)  
 
Dans l'hypothèse de la  longueur de mélange, chaque volume élémentaire dans l'écoulement 
est caractérisé par une  longueur de mélange lm. La viscosité de turbulence efficace µt est 
alors calculée à partir de la formule (27) :   
y
ulmt ∂
∂= 2.ρμ                                                                  Équation 6 
  
avec  ρ : masse volumique (kg/m3), u : vitesse (m/s) et y : position axiale (m). 
 
I.2.3.b Longueur de mélange (Mixing length 
standard) de "Jets & Poudres" 
Pour tenir compte du comportement laminaire du cœur du jet à température élevée la longueur 










 où T(x, 0) est la température sur l'axe de jet à la distance X de la sortie de la torche et n est un 
facteur d'ajustement qui a été pris empiriquement égal à 9 (25). 
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La viscosité efficace utilisée est :                    
 lteff μμμ +=            Équation 7   
 
où les trois indices inférieurs caractérisent respectivement les viscosités effective, turbulente 
et laminaire (moléculaire).  
 
I.2.3.c K-Epsilon (28) 
C'est un modèle qui représente la turbulence avec deux équations de conservation, l'une sur  k  
l'énergie de turbulence, l'autre sur  ε  l'énergie de dissipation, et où  l  longueur échelle de 
turbulence, est telle que :    
 ε
2/3.kCtel =               Équation 8 
Dans le code les profils radiaux initiaux de température T(r) et de masse débitée )().,( rUrTρ  
sont plats. Mais le profil de température est ajusté en sorte  que toute l’enthalpie soit utilisée 
pour que la température axiale du jet soit au minimum celle estimée par les expérimentateurs 
(en général 12000 K), les gaz périphérique restant alors à 300 K. Pour comparer des résultats 
expérimentaux avec ceux du modèle, nous reprenons à l'identique les conditions de projection 
utilisées par Planche (10) et par Lagnoux (29) pour leur mesures de vitesses et les températures. 
 
I.2.3.d Effet de la puissance électrique  
Pour un mélange de gaz plasmagènes argon-hydrogène (45/15 Nl/mn) et une tuyère de 7 mm 
de diamètre nous comparons  les trois modèles de turbulence pour deux puissance effectives  
Peff = 19.5 kW (600A) et  Peff = 13 kW (400 A). La Figure I-8 place les points expérimentaux 
sur les courbes des vitesses et des températures.  Le modèle K-epsilon semble ici le modèle 
qui rend le mieux compte  des résultats expérimentaux.  
Ceux-ci montrent que l’augmentation d’enthalpie massique (ici l’intensité du courant) conduit 
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Figure I-8 : a, c, e : Vitesse axiale du jet plasma pour les trois modèles, 
 b, d, f : température axiale du jet plasma pour les trois modèles, pour 400 
et 600A, comparées aux points expérimentaux (400A-Ex et 600A-Ex) 
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I.2.3.e Effet du diamètre de tuyère  





















































































































































Figure I-9 : Positions des points expérimentaux pour deux conditions de 
diamètre de tuyère 6 et 7mm (dia=6-Ex et dia=7-Ex) en comparaison des 
cartographies obtenues pour les trois modèles de turbulence.    a, c, e : 
vitesse axiale du jet plasma. b, d, f : température axiale du jet plasma,  
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Si les calculs sont effectués pour un plasma d’argon-hydrogène (45/15 Nl/mn), une intensité 
de 400 A pour des diamètres de tuyère de 6 mm (Peff = 14 kW)  et 7 mm (Peff = 13 kW). Les 
points expérimentaux sont placés sur la Figure I-9.  Le modèle K-Epsilon semble encore le 
plus adapté alors que les autres modèles sont plus éloignés des résultats expérimentaux, car 
leur vitesse et température axiale chutent très vite  en sortie de la torche alors que le modèle 
K-Epsilon garde des vitesses et  températures constantes jusqu’à 40mm de la torche, ce qui est 
concordant avec les résultats expérimentaux de Planche (20). 
C’est pourquoi, le modèle K-Epsilon, est utilisé dans la suite de cette étude, car il est le mieux 
adapté au problème traité. 
I.3. Validation du traitement de 
particules dans le jet   
Nous avons validé le traitement des particules en jet plasma à partir de résultats 
expérimentaux de  projection : de particules d’alumine, de particules de zircone et de 
particules d’acier 316L. Ces matériaux ont été choisis, car ce sont les plus étudiés en raison de 
leurs propriétés mécaniques et thermiques pour l’alumine et la zircone, et capacité à s’oxyder 
en ce qui concerne les particules d’acier. 
Les résultats expérimentaux relatifs à l’alumine et la zircone sont repris de l’étude conduite 
par Bianchi (22). Il utilise des particules d’alumine de 25 μm de diamètre et des particules de 
zircone de 35 μm dont le comportement est simulé par "Jets & Poudres".  
I.3.1.a Particules d'Alumine (Al2O3) 
En ce qui concerne l’évaluation de la vitesse et de la température les résultats expérimentaux 
sont reportés sur les courbes calculées. La Figure I-10-a  semble montrer que le calcul sous 
estime la vitesse axiale de la particule, alors que  la (Figure I-10-b) montre une bonne 
concordance  entre la simulation et l’expérience en ce qui concerne l’évaluation de 
température. 



















































Figure I-10 : Particule d’alumine 25 µm comparaison  des courbes 
théoriques de vitesse axiale et température axiale avec le point de 
mesure.  a : Vitesse, b : Température. 
L’erreur relative maximale entre les températures calculée et mesurée est d’environ 20%, 
compte tenu de l’erreur relative des mesures expérimentales estimée à 10%. Il faut conclure 
que le modèle estime bien la température mais  surestime la vitesse des particules.  
 

















































Figure I-11: Particule de zircone 35µm comparaison  des  courbes 
théoriques de vitesse axiale et de température axiale avec le point de 
mesure.   a : Vitesse, b : Température. 
La Figure I-11 semble confirmer pour les particules de zircone les conclusions obtenues avec 
l’alumine. Les températures de particules sont bien évaluées mais les vitesses sont 
surestimées.  Un problème de fond est posé puisque le modèle thermique qui semble validé 
                                                                                                                                               22
par l’expérience repose sur un couplage des évaluations de vitesse et d’échanges thermiques. 
Autrement dit comment peut-on faire des évaluations d’échanges thermiques valides avec des 
évaluations de vitesses inexactes? Les mesures de températures de vitesses et de températures 
sont elles indépendantes? Et nous sommes donc conduits à mettre en doute les mesures de 
vitesses. 
 
I.3.1.c Oxydation de particules d'acier 316L 
(dp=60 µm)  
Le modèle Jets&Poudres rend compte de l’engouffrement du gaz atmosphérique entraîné par 
le jet. Si l’atmosphère est de l’air le jet plasma s’enrichit en oxygène et Jets&Poudres nous  
permet ainsi d’exploiter les résultats de la simulation pour expliquer l'influence de l'intensité 
de courant  et de  la teneur en hydrogène sur l'oxydation des particules d'acier 316L de 60 µm. 
L'oxydation a été évaluée par analyse des poudres d’acier traitée par la technique "fusion 
extractive" (LECO), laquelle consiste à doser le dégagement de CO et CO2 lors 













Figure I-12 : Influence de l'intensité du courant d'arc sur l'oxydation des 
particules 316L (dp=60 µm) [D=7 mm, Ar-H2=45-15 l.mn-1] 
Pour étudier l'influence de l'intensité imposée et donc la puissance effective dissipée dans le 
plasma, nous avons projeté des particules d'acier 316L dans un plasma Ar-H2 (45/15 Nl/mn), 
avec une tuyère de 7 mm de diamètre, et des intensités de courants de 350A (Peff = 11.5 kW),  
450A (Peff = 14.5 kW) et  550A (Peff = 17 kW).  
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Figure I-13: Vitesse  calculée en fonction de la distance axiale pour des 
particules 316L (dp=60 µm) [D=7 mm, Ar-H2=45-15 l.mn-1] 
La Figure I-12 montre clairement une diminution de la teneur en oxyde quand l'intensité 
augmente. La puissance de plasma augmente, les particules sont mieux chauffées dans la 
première partie du jet, puis l'écart thermique diminue. A 100 mm de la sortie tuyère des 
températures de particules voisines sont retrouvées (Figure I-14). Par contre, quand l'intensité 
augmente une augmentation de la vitesse axiale des particules à 100 mm de la sortie tuyère est 
constatée (Figure I-13), qui se traduit par une diminution importante du temps de séjour des 
particules dans le plasma. Ainsi, les particules restent moins longtemps au contact de 
l'oxygène.  























Figure I-14: Température calculée en fonction de la distance axiale pour 
des particules 316L (dp=60 µm) [D=7 mm, Ar-H2=45-15 l.mn-1] 
Relativement à la teneur en hydrogène, nous avons projeté des particules d'acier 316L en 
faisant varier le débit de l'hydrogène imposé dans le plasma, avec une tuyère de 7 mm de 
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diamètre. Ceci afin d'expliquer l'influence de l'hydrogène sur l'entraînement d'air dans le 
plasma, à débit massique constant, dans tous les cas, l'intensité est fixé à 550A et les débits 













Figure I-15: Influence de la teneur d'hydrogène sur l'oxydation des 
particules 316L (dp=60 µm) [I=550A, D=7 mm] 
 




















Figure I-16: Vitesse calculée en fonction de la distance axiale pour des 
particules 316L (dp=60 µm) [I=550A, D=7 mm, Ar-H2=45-15 l.mn-1] 
La Figure I-15 montre clairement une augmentation puis une diminution de la teneur en 
oxyde quand la teneur en hydrogène augmente. La Figure I-16 montre la vitesse axiale des 
particules. 
Pour une teneur d'hydrogène de 0%, le taux d'oxydation est très faible, qui se traduit par une 
température des particules d'acier 316L inférieure à la température de fusion (Figure I-17) 
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cela signifie que les particules sont encore en phase solide ce qui ne favorise pas les réactions 
d'oxydation. 























Figure I-17: Température calculée en fonction de la distance axiale pour 
des particules 316L (dp=60 µm) [I=550A, D=7 mm, Ar-H2= 60 l.mn-1]  
L'augmentation  du débit d'hydrogène induit l'augmentation de la température et de la vitesse 
du jet plasma. Au début, l'augmentation de la température tend à favoriser la dissociation de 
l'oxygène, qui accélère l'oxydation, et atteint une oxydation maximale, après l'augmentation 
de l'hydrogène favorise les réactions de recombinaison entre les différents espèces chimiques 
et l'hydrogène, et aussi une augmentation de la vitesse, ce qui diminue le temps de séjour des 
particules dans le plasma et induit donc une diminution de l'oxydation.   
I.4. Conclusion partielle 
Dans ce chapitre nous avons validé et amélioré un modèle de simulation de la projection 
d’une poudre dans un jet plasma par confrontation aux résultats expérimentaux. 
Le modèle "Jets&Poudres" permet de d'évaluer les cartographies de températures et vitesses 
du jet plasma et ainsi de déterminer la trajectoire de la particule de poudre ainsi que son 
histoire thermique.  L'influence de paramètres de projection, comme l'intensité, le diamètre de 
la tuyère sont ainsi expliqués.  
Nous avons ainsi optimisé un modèle de turbulence pour  l'écoulement plasma (K-Epsilon a 
été retenu) et nous avons modifié le profil  de température du plasma en sortie de tuyère afin 
d'ajuster la vitesse de l'écoulement aux valeurs expérimentales.  
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Le modèle semble surestimer les vitesses de particules ce qui nous conduit à mettre en doute 
la précision avancée pour les mesures de vitesses. En effet la prédiction des échanges 
thermiques suppose une bonne évaluation des vitesses. Les résultats de ce modèle nous 
semblent suffisamment fiables pour être exploités afin de déterminer les caractéristiques et les 
propriétés (température d’impact, vitesse, taille optimale, etc.) des gouttes impactantes sur la 
cible afin de les utiliser dans le modèle thermomécanique d'empilement ou cinétique des 
gouttes  en cours de construction des dépôts. 
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II. GENERATION DES CONTRAINTES 
AU COURS DE LA CONSTRUCTION 
DU DEPOT  
II.1. Description de la construction du 
dépôt 
Les revêtements élaborés par projection plasma se caractérisent en général par leur structure 
lamellaire, ces lamelles sont générées par l’étalement et la solidification des particules de 
poudre fondues et accélérées par le plasma. L’étalement et la solidification d’une particule 
s’effectuent indépendamment des autres : la particule sur laquelle percute une nouvelle 
particule est généralement solidifiée. La durée séparant l’impact de lamelles au même endroit 
sur le substrat est de l’ordre de 10 µs (voir Equation 19), soit plus de dix fois le temps de 
solidification d’une lamelle (30). Cet empilement confère aux dépôts une structure lamellaire 
particulière anisotrope et hétérogène de lamelles individuelles. 
Les temps pour qu’une nouvelle lamelle impacte au même point sont fonction du débit masse 
de poudre (1 à 8 kg.h-1), du rendement de dépôt (≈ 50%), de la granulométrie moyenne et de 
la masse spécifique des particules, de la vitesse de déplacement relative de la torche et de la 
cible (de 10 à 300 cm.s-1). Ces paramètres régissent également la durée d’une passe. En 
moyenne l’épaisseur d’une passe est constituée de 3 à 15 particules empilées (chacune 
d’environ 1µm d’épaisseur) (31). 
La durée de réalisation d’une passe est fonction de la taille de la pièce à revêtir dont la 
longueur peut varier, par exemple, de 1 cm à 15 m. La Figure II-1 donne un aperçu global de 
ces temps caractéristiques. 
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Figure II-1: Comparaison en échelle logarithmique des temps 
caractéristiques de la construction du dépôt 
 
 
1- Substrat rugueux. 2- Défaut d’adhérence à l’interface. 3- Microfissuration parallèle à la 
surface due aux contraintes thermiques. 4- Stratification. 5- Microfissures inter lamellaires. 
6- Microfissures perpendiculaires à la surface. 7- Porosité ouverte. 8- microfissures intra 
lamellaires dues aux contraintes de trempe. 9- Particule infondée. 10- occlusion de gaz. 
Figure II-2: Schéma type de la microstructure d’un dépôt élaboré par 
projection plasma. 
Macroscopiquement, la construction du dépôt est régie par les déplacements combinés de la 
torche (translation) et du substrat (rotation, par exemple). Le revêtement est ainsi constitué 
d’un certain nombre de passes (une passe est effectuée lors d’une demi-période du 
déplacement de la torche). Chaque passe est le résultat de la juxtaposition et du recouvrement 
plus ou moins important de cordons de dépôts. 
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L’étalement des particules est donc l’une des étapes les plus importantes de la projection 
plasma. La structure de la lamelle est déterminante pour la structure (adhésion et propriétés) 
du dépôt. Il faut cependant différentier les comportements d’étalement en fonction de la 
rugosité du substrat. Sur substrat lisse (substrat poli miroir – Ra<0,05), les particules arrivent 
fondues au contact du substrat à des vitesses de l’ordre de plusieurs centaines de mètres par 
seconde (32) : ces vitesses élevées et la viscosité réduite des particules liquides favorisent leur 
étalement sur le substrat pour former un film liquide dont l’épaisseur est de l’ordre de 
quelques micromètres. Sur un substrat rugueux (substrat sablé – Ra>0,5), l’étalement est 
totalement différent et la morphologie des lamelles dépend essentiellement de la topologie du 
substrat, de ses aspérités. L’impact et l’étalement d’une particule fondue ne sont pas des 
phénomènes très reproductibles (33). Le schéma de la Figure II-2 résume l’ensemble des 
défauts observés sur un dépôt élaboré par projection plasma (34). 
La phase d’étalement est déterminante pour la qualité des dépôts, elle est conditionnée par la 
tension de surface, la mouillabilité du substrat par les particules liquides incidentes. Une 
bonne mouillabilité étant requise pour la réalisation de dépôts de qualité. L’état d’oxydation 
du substrat et sa rugosité influent de façon sensible sur la mouillabilité du substrat (35). 
II.1.1. Température de transition 
Sur un substrat lisse et pour une température superficielle du substrat supérieure à 300°C, des 
particules d'alumine correctement fondues s’étalent en disque quelle que soit la vitesse 
incidente (< 300m.s-1). En dessous de 100°C, les lamelles sont éclatées, difformes (36). 
Plusieurs études proposent des explications à l’éclaboussement des particules (solidification 
rapide de la base de la lamelle, désorption des adsorbats (37) et des condensts présents sur le 
substrat à l’impact, mauvaise mouillabilité (38). Sans que le phénomène soit réellement 
compris (33)), l’obtention de lamelles circulaires est favorisée par un préchauffage du substrat. 
Ce qui introduit la notion de température de transition tT  au delà de laquelle les lamelles 
réalisées sont circulaires, ce qui témoigne d'un bon contact avec le substrat sur la majorité de 
sa surface, sauf vers le bord (22).  
La contrainte de trempe augmente lorsque la température du substrat augmente. Cette 
remarque est valable pour la majorité des matériaux (Figure II-3). Cependant, à partir d’une 
certaine température, les particules métalliques fluent, ce qui relaxe les contraintes internes 
(39). 
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Figure II-3 : Influence de la température du substrat sur la contrainte de 
trempe (39) 
Selon la référence (40), le préchauffage du substrat au-delà de tT  engendre la formation de 
pics d’oxydes à l’échelle nanométrique en surface ce qui augmentent considérablement le 
nombre de points de contact entre les lamelles et le substrat. Ceci a pour effet d’accroître la 
mouillabilité du substrat au-delà de tT  et de diminuer la résistance thermique lamelle/substrat. 
II.1.2. Taux d’étalement 
Sur un substrat lisse, lorsque la température du substrat est supérieure à tT , l’étalement de la 
particule est quantifié par le taux d’étalementξ , défini comme le rapport du diamètre de la 




D 2==                                                                                                     Équation 9 
 
avec D , le diamètre de la lamelle, d , le diamètre de la particule, A , la surface de la lamelle. 
Le diamètre D  des lamelles est mesuré après déposition par observation microscopique 
(Figure II-4). 
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Figure II-4 : Micrographie de lamelles de zircone sur substrat lisse, tTT >  
(22) 
En tenant compte des forces de visqueuses et de surface. Madejski, 1976 (104) a résolu les 
équations de la déformation radiale d’un cylindre liquide et sa solidification sur un substrat 
lisse.  Il a caractérisé l’étalement des lamelles par les nombres de Reynolds et de Weber de la 
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Figure II-5 : Représentation linéaire des différentes échelles de temps 
caractéristiques des phases d’étalement et de refroidissement de la 
lamelle d’alumine impactant à 200m.s-1 et 2800K sur un substrat lisse 
d’acier inoxydable préchauffé à 500K. 
D’après les résultats obtenus, l’étalement d’une particule d’alumine de 50 µm de diamètre 
impactant à une vitesse de 200 m.s-1 sur de l’acier préchauffé à 500 K s’effectue en 5 µs. A la 
fin de l’étalement, la lamelle est presque solidifiée. La solidification est totale à 10 µs et 
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l’équilibre thermique avec le substrat (annulation des gradients thermiques) est atteint en 70 
µs (Figure II-5).  
Ces résultats numériques peuvent être mis en parallèle avec l'étude expérimentale de Bianchi 
et al, 1994 (38). Ces auteurs ont établi qu’une particule de zircone projetée sur de l’acier 
préchauffé à 473K s’étale complètement (en moins de 1,5µs) mais que la solidification 
commence avant la fin de l’étalement. 
Bianchi, 1995 (22) a étudié la morphologie de lamelles de zircone sur substrat acier lisse 
inoxydable 304L préchauffé à 75°C (température inférieure à tT ). L’image microscopique 
(Figure II-6) illustre la morphologie des lamelles, quand la température du substrat est 
inférieure à tT , les lamelles sont déchiquetées et la matière est éjectée du centre vers la 
périphérie de la lamelle.  
 
Figure II-6 : Micrographies de lamelles de zircone obtenues par impact 
d’une gouttelette liquide sur substrat lisse, tTT <  (22) 
II.1.3. Résistance thermique de contact 
Des mesures pyrométriques de vitesse de trempe réalisées sur la projection de zircone par 
Bianchi, 1995 montrent des vitesses de trempe moyennes de 409 K.µs-1 quand le substrat est 
maintenu à 573°C (lamelles circulaires), alors que cette vitesse est de 85 K.µs-1 pour une 
température de substrat de 348°C (lamelles déchiquetées). Lorsque tTT >  la Rth est très faible 
(de l’ordre de 10-8m².K.W-1). Si tTT ≤ , la lamelle présente un mauvais contact avec son 
substrat (Rth est supérieure à 10-6m².K.W-1 ).  
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La solidification débute à l’interface entre la lamelle et le substrat (ou les couches de dépôt 
précédentes). Le refroidissement de la lamelle s’effectue essentiellement par conduction 
thermique à l’interface, il est donc régi par la qualité du contact. Ce dernier est caractérisé par 
un coefficient global d’échange thermique h  quantifiant les échanges thermiques avec la 
lamelle et influant directement sur la vitesse du refroidissement. Selon Ruhl, 1968 (41), les 
facteurs les plus importants, régissant le refroidissement sont la qualité du contact thermique 
ainsi que l’épaisseur de la lamelle. Ces influences sont traduites par le nombre de Biot. 
s
pehBi κ
.=                                                                                                                  Équation 10 
Avec h , coefficient d’échange thermique à l’interface, pe , l’épaisseur de la lamelle, sκ , la 
conductivité thermique du substrat. 
Le nombre de Biot permet, selon sa valeur, de classer le refroidissement de la lamelle en trois 
catégories : 
• Bi >30 : le contact thermique est considéré parfait, la résistance thermique de contact est 
très faible (inférieure à 10-8m².K.W-1), le refroidissement est qualifié d’idéal. 
• Bi <0,01, le transfert thermique à l’interface est limitant, la résistance thermique de 
contact est élevée (en général supérieure à 10-6m².K.W-1) et le refroidissement de la 
lamelle est isotherme. 
•  0,01< Bi <30, le refroidissement est qualifié d’intermédiaire. 
L’efficacité du transfert thermique est fonction de la résistance thermique de contact thR , 
définie comme l’inverse du coefficient d’échange inter facial h  ; plus elle est faible, meilleur 
est le contact. 
Récemment des travaux (42,43) sur la projection des particules sphériques composites projetées 
par plasma ont montré que le contact jouait un rôle déterminant dans le transfert thermique et 
massique affectant le changement de phase par fusion/solidification et vaporisation. La 
quantification de ces transferts est directement liée au temps caractéristique des phénomènes 
et au temps opératoires caractéristiques du procédé. Des applications sont détaillées pour des 
particules à cœur métallique (acier) enrobée d’une fine couche céramique (alumine ou 
zircone). 
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II.1.4. Adhérence du dépôt  
L’adhérence des lamelles sur substrat lisse est d’excellente qualité lorsqu’un composé 
intermédiaire se forme à l’interface ou que la structure cristalline s’adapte. Dans le cas des 
dépôts élaborés par projection plasma, l’adhérence est générée essentiellement par trois types 
de liaisons : 
• accrochage mécanique, 
• liaison chimique, 
• liaison métallique. 
 L’accrochage mécanique semble être le principal mécanisme qui engendre l’adhésion des 
lamelles sur le substrat (44). Cependant  le préchauffage du substrat améliore le contact entre 
la lamelle et la surface. En effet, si sur un substrat froid l’adhésion d’un dépôt de zircone 
atteint au mieux 30MPa, l’adhésion du même substrat préchauffé permet de dépasser 60MPa. 
(22, 31). La rugosité ( Ra ) du substrat est obtenue par sablage de la surface et sa valeur est 
essentiellement fonction de la taille de l’abrasif. Il est important que la hauteur des aspérités 
soit adaptée à la taille des lamelles. Un sablage trop long ou avec un abrasif usagé peut être 
préjudiciable à l’adhésion en raison de l’incrustation de résidus de sablage (45). L’opération de 
sablage, généralement indispensable à l’adhésion du dépôt, est à l’origine de l’apparition d’un 
champ superficiel de contrainte dans le substrat. Les impacts de l’abrasif sur la pièce créent 
une forte compression de surface, affectent le niveau de contrainte sur plusieurs centaines de 
microns (Figure II-7), atteignent des valeurs de plusieurs centaines de MPa. De tels niveaux 
de contrainte déforment les pièces dont la rigidité est réduite même lorsque le sablage est 
effectué des deux côtés. Il est possible de  relaxer les contraintes de sablage en faisant un 
traitement thermique de recuit de recristallisation de la pièce (46). 
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Figure II-7 : Profil type de contraintes dans un substrat AISI 304L sablé sur 
ses deux faces (47). 
II.1.5. Passe de projection  
II.1.5.a Chevauchement des cordons 
Les particules dans le jet plasma se distribuent radialement de façon quasi Gaussienne (18). 
Ainsi à chaque passage de la cible devant le jet se forme un cordon de dépôt de forme 
gaussienne dont les dimensions varient avec le débit de poudre, le rendement de projection 
(rapport des masses de poudre déposée et projetée) et de la vitesse relative torche/substrat.  
La température du cordon est fonction de l’énergie thermique transportée par les particules et 
de sa dissipation. Elle dépend donc de son épaisseur. Plus le cordon est épais, plus il apporte 
de chaleur au substrat. Dans le cas de matériaux réfractaires tels que les céramiques, les 
gradients de températures entre le substrat et le cordon sont à l’origine de contraintes 
thermiques qui génèrent des fissurations ou  délaminage du dépôt au cours du refroidissement. 
Le taux de recouvrement est l’un des facteurs qui peut générer l’endommagement du dépôt. 
Bernard et al, 1990 (48) ont observé une fissuration du dépôt pour des taux de recouvrement 
élevés (recouvrement supérieur à 90%). Ces endommagements ne sont pas observés pour des 
taux de recouvrement inférieurs à 50% (Figure II-8). Ce qui est probablement dû aux 
gradients thermiques induits au sein des cordons par le flux thermique apporté par les lamelles 
empilées, et qui est d’autant plus élevé que le recouvrement est plus fort.  
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Figure II-8 : Schéma type du mode de recouvrement des cordons de 
projection pendant une projection plasma (22) 
La réalisation d’une passe de projection d’épaisseur homogène et exempte de fissures résulte 
donc d’un compromis entre l’épaisseur des cordons et leur taux de recouvrement. Une vitesse 
d’éclairement élevée (supérieure à 1m.s-1) et un taux de recouvrement de l’ordre de 50% 
permettent de limiter l’épaisseur des cordons et la fatigue par cycles thermiques générés par le 
jet plasma. 
L’épaisseur des cordons de projection est l’épaisseur de la passe. Si cette épaisseur est 
inférieure à 10 µm, les gradients thermiques dans la passe sont limités car l’évacuation de leur 
chaleur (principalement à travers le matériau) est facilitée. Par contre, des épaisseurs 
supérieures à 10 µm peuvent s’avérer problématiques en raison des gradients thermiques 
surtout dans les matériaux réfractaires. L’énergie thermique accumulée dans la passe est plus 
importante et donc plus difficile à évacuer ce qui peut augmenter considérablement la 
température du dépôt. Il est même possible d’obtenir une passe complète en fusion à partir 
d’épaisseurs de plus de 100µm (31). 
 
II.1.5.b Température moyenne de 
projection 
L’histoire thermique du dépôt au cours de la projection est déterminante dans le 
développement des contraintes résiduelles. C’est pourquoi cette étude suppose la 
connaissance de l'évolution de températures des pièces ainsi que la nature des différents 
paramètres ayant une influence sur ces évolutions. 
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La température du substrat est le résultat d’un équilibre entre les flux thermiques transférés au 
substrat par le plasma, les lamelles, le refroidissement par jet d’air et les échanges convectifs 
entre l’atmosphère ambiante et le substrat. La température du substrat s’élève jusqu’à sa 
température de préchauffage. Elle dépend de la température de l’atmosphère environnant le 
substrat et du coefficient d’échange thermique. 
Pour le substrat, l’injection des particules dans le plasma et leur impact sur ce dernier 
constitue une nouvelle source d’énergie. C’est pourquoi la température moyenne de la pièce 
s’élève après l’injection des poudres pour atteindre sa température de projection. 
La Figure II-9 montre l’évolution de la température du substrat au moment de préchauffage et 
pendant la projection des particules:  
 
Figure II-9 : Courbe représentative de l’évolution dans le temps de la 
température d’un substrat AISI 304L pendant une passe de projection 
plasma (49) 
II.2. Génération des contraintes en 
cours de déposition  
Après les différentes étapes de la projection plasma (préparation du substrat, réalisation du 
dépôt, refroidissement de la pièce revêtue), il subsiste une partie des contraintes non relaxées 
dans le dépôt nommées contraintes résiduelles, c’est à dire des contraintes présentes dans le 
matériau en l’absence de toute sollicitation extérieure. Elles peuvent affecter 
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l’adhésion/cohésion des dépôts et leurs modules d’Young d’une façon catastrophique par 
écaillage et par fissuration. Leur origine est à la fois mécanique, thermique et métallurgique 
ou structurale, ou une combinaison de ces trois origines (39,8). La contrainte résiduelle est 
considérée comme la somme algébrique de contraintes de différentes contributions . 
• Contraintes internes induites par le sablage à la surface du substrat et qui sont de nature 
compressives. 
• A la suite de leur écrasement sur le substrat, les particules subissent un refroidissement 
très rapide de l’ordre de 108 K.s-1 (50), une contrainte de tension, appelée contrainte de 
trempe, se développe au sein de la lamelle. Ces contraintes s’additionnent avec 
l’empilement des lamelles. 
• Les paramètres de projection induisent des gradients thermiques dans le dépôt en cours 
d’élaboration. ces gradients génèrent des contraintes de tension dans le dépôt et le 
substrat.  
• Le refroidissement de l’ensemble dépôt/substrat jusqu’à la température ambiante induit 
des contraintes dues à la différence des coefficients de dilatation thermique de l’ensemble 
substrat/dépôt. Cela entraîne le développement d’un nouveau type de contrainte 
généralement nommée contrainte thermique. Elles peuvent être en tension ou en 
compression. 
• Les contraintes liées au changement de volume associées à toutes transformations de 
phase.  
II.2.1. La contrainte de trempe 
II.2.1.a Génération de la contrainte de 
trempe 
La particule écrasée sur le substrat (ou sur les particules déjà étalées) se déforme, puis se 
solidifie, elle subit une trempe jusqu’à la température du substrat (34). Sa contraction liée à 
son refroidissement est freinée par son adhésion au substrat, ce qui conduit au développement 
d’une contrainte en tension au sein de la lamelle nommée contrainte de trempe (51). Elle est 
toujours en tension, sa valeur qσ  est exprimée d’après (52) par l’équation suivante : 
)(. 00 pFq TTE −= ασ                                                                                                 Équation 11 
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Avec 0α , coefficient de dilatation de la (k-1) ième lamelle, 0E , le module d’Young (Pa) et FT , 
la température de fusion de la k ième lamelle. pT , la température du substrat (K). 
Quel que soit le nature du dépôt déposé, des phénomènes de relaxation importants entrent en 
jeu et réduisent très significativement la valeur de qσ . Ces modes de relaxation diffèrent selon 
la nature du matériau déposé (Figure II-10), les contraintes soient relaxées par glissement des 
lamelles les une par rapport aux autres ou par glissement interfacial avec le substrat, soient 
par microfissuration dans le cas des céramiques, et le fluage et la déformation plastique pour 
les métaux (39). Dans ce cas, une telle relaxation des contraintes peut traduire une mauvaise 








Figure II-10 : Schéma type des  mécanismes de relaxation des 
contraintes de trempe (52). 
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II.2.1.b Évolution des contraintes de 
trempe 
Dès que l’épaisseur du dépôt atteint une dizaine de microns, la valeur de la contrainte de 
trempe devient indépendante de la nature du substrat et de son état de surface (53), elle ne 
dépend plus que des caractéristiques d’impact des particules et de la température du substrat 
ou du matériau sous–jacent (54). Des mesures ont été réalisée par Gill et al, 1990 ; Kuroda et 
al, 1991, 1992 ; Bianchi, 1995 ; Baradel, 1999. Cette contrainte peut être évaluée par une 
mesure in-situ de l’évolution de la courbure du substrat pendant la projection à condition de 
connaître le coefficient de Poisson et le module d’Young du dépôt.  
Les dépôts métalliques sont le siège de contraintes de trempe de l’ordre de 100 MPa (dépôts 
de nickel ou d’aluminium, très sensibles au fluage) à plus de 300MPa (pour les alliages à 
bonne tenue mécanique à haute température). La valeur de la contrainte de trempe est 
beaucoup plus faible (inférieur à 50 MPa) pour les matériaux céramiques en raison de leur 
comportement fragile et de leur mauvaise tenue mécanique en tension. Le développement de 
la contrainte de trempe dans les dépôts céramiques s’accompagne de la propagation d’un 
réseau de microfissures perpendiculaires à la surface de la lamelle (Figure II-11), provoquant 
la relaxation de ces contraintes.  
 
Figure II-11  : Relaxation des contraintes par microfissuration dans une 
lamelle de zircone (22) 
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Plus la température superficielle de substrat est élevée, meilleur est l’accrochage mécanique 
ce qui implique l’augmentation de la contrainte de trempe. Par contre un matériau sensible au 
fluage, voit sa contrainte de trempe diminuer avec la température de projection (dépôt de 
nickel ou d’aluminium par exemple) (54). Pour les matériaux résistants au fluage (type 
molybdène), à basses températures (températures pour lesquelles le comportement en fluage 
du matériau est négligeable), la contrainte de trempe dépend directement de la qualité du 
contact inter lamellaire, alors qu’aux hautes températures, les propriétés mécaniques du 
matériau sont mises en jeu (31). 
La génération de la contrainte de trempe a une influence remarquable sur les propriétés 
mécaniques des dépôts (Ni-20Cr et alumine notamment) ce qui peut s’expliquer par la 
dépendance de l’accrochage mécanique des lamelles avec la température de la surface sur 
laquelle elle s’étale (54). Lorsque la température de l’ensemble dépôt/substrat augmente 
pendant la projection, la température de préchauffage du substrat est plus importante et  
l’adhésion des lamelles est meilleure. Ceci implique également une liaison très forte entre les 
lamelles donc une contrainte de trempe plus élevée, qui améliore les propriétés mécaniques du 
dépôt.  
II.2.2. La contrainte thermique et son 
évolution  
Le transfert de chaleur imposé pendant quelques millisecondes à chaque passage de la torche 
plasma, et le refroidissement des particules après leur étalement, génèrent des gradients 
thermiques dans la passe d’autant plus importants que celle-ci est plus épaisse et que le 
matériau est mauvais conducteur (c’est le cas de la zircone) (31). Ces gradients thermiques 
provoquent une dilatation différentielle selon la profondeur dans le matériau et modifient 
l’équilibre mécanique local. Des contraintes se développent dans l’ensemble et disparaissent 
quand les gradients thermiques sont dissipés. 
Ces contraintes sont relaxées dès qu’un équilibre thermique est retrouvé au sein de l’ensemble 
dépôt/substrat. Dans le cas d’un dépôt de faible adhérence ou d’une fatigue par cycles 
thermiques particulièrement sévère (température superficielle du dépôt fluctuant de plusieurs 
dizaines de degrés pendant la projection), ces contraintes peuvent endommager le dépôt et 
même provoquer son décollement. L’utilisation de jets d’air ou de dispositifs cryogéniques 
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embarqués sur la torche plasma réduit les gradients thermiques et permet de contrôler ces 
fluctuations. Les contraintes résultantes sont alors limitées. 
II.2.3. Génération des contraintes après 
déposition   
En fin de projection, l’ensemble dépôt/substrat se refroidit lentement depuis la température 
moyenne de projection jusqu’à la température ambiante (généralement entre 20 et 30°C 
(300K)). La génération de la contrainte de trempe est à l’origine de l’état de tension du champ 
de contraintes dans le dépôt.  
 
II.2.3.a La contrainte thermique 
Le refroidissement de l’ensemble dépôt/substrat génère le développement de la contrainte 
thermique. Le différentiel de dilatation thermique entre le substrat et le dépôt, provoqué par 
l’écart entre les coefficients de dilatation thermique de ces derniers, est à l’origine de 
l’apparition de ces contraintes résiduelles inhérentes à la température de projection. Ce type 
de contrainte  n’est pas spécifique à la projection thermique (55). 
Selon la valeur du coefficient de dilatation du dépôt ( dα ), par rapport à celle du substrat ( sα ) 
(Figure II-12), trois cas sont possibles : 
• dα < sα  : la contrainte thermique dans le dépôt est en compression, 
• dα = sα  : la contrainte thermique dans le dépôt est nulle, 
• dα > sα  : la contrainte thermique dans le dépôt est en tension et en compression dans le 
substrat. 
La contrainte thermique est proportionnelle à la différence entre les coefficients de dilatation 
thermique du substrat et du dépôt ( )sd αα −  et à l’écart de la température de projection à la 
température ambiante ( )ambp TT − . En conséquence plus la température de projection est 
élevée et/ou plus les coefficients de dilation sont éloignés et plus la contrainte est importante. 
Il est donc nécessaire de réaliser une sous-couche d’accrochage de faible épaisseur (quelques 
dizaines de microns) dont le coefficient de dilatation soit intermédiaire afin de réduire la 
discontinuité de contrainte (56). 
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Figure II-12  : Nature des contraintes selon le signe de ( )sd αα − . La zone 
en grise correspond à la zone en compression, la zone blanche à la zone 
en tension 
II.2.3.b La contrainte résiduelle 
Selon Kuroda, 1991, si la liaison inter faciale entre le dépôt et le substrat est parfaite, la 
contrainte résiduelle au sein d’un dépôt plasma est la somme algébrique de la contrainte de 
trempe et la contrainte thermique due au refroidissement de dépôt/substrat de la température 
de projection à la température ambiante. 
La contrainte de tempe au sein d’un dépôt d’alumine est toujours en tension et n’excède pas 
les 50MPa (57) en raison du caractère fragile du dépôt et de l’importante microfissuration qui 
accompagne sa réalisation. L’utilisation de substrats métalliques pour la réalisation de dépôts  
implique un différentiel de dilatation ( )sd αα −  positif : une contrainte thermique en 
compression se développe dans le dépôt (31). 
Lorsque la contrainte de trempe en tension est de l’ordre de quelques dizaines de MPa, il est 
possible que la contrainte résiduelle soit aussi en tension (si la contrainte thermique est 
réduite, notamment à cause d’une faible température de projection) ou bien en compression 
(dans le cas d’une température de projection élevée). Selon Kuroda et al, 1991, La 








*                                                                        Équation 12 
Avec aT  température ambiante (K), dE  le module d’Young du dépôt (Pa), sα  le coefficient 
de dilatation du substrat (K-1), dα le coefficient de dilatation du dépôt (K-1). Pour les 
matériaux céramique, les contraintes résiduelles résultent de la trempe rapide des lamelles, 
                                                                                                                                               45
des gradients thermiques et de la contraction différentielle sont toujours beaucoup plus faibles 
en raison de la microfissuration des lamelles, de la fissuration dans le dépôt, de la porosité due 
au mauvais contact entre les lamelles (22).  
II.3. Mesure des contraintes 
Plusieurs méthodes sont utilisées pour la détermination des contraintes résiduelles (139), 
chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients.  
Leur utilisation dépend du matériau du dépôt et du substrat, de la forme de la pièce, des 
dimensions et de la possibilité d’endommager irréversiblement les échantillons. Ces méthodes 
de mesure des contraintes résiduelles sont regroupées classiquement en deux classes 
destructives et non destructives décrites en Annexe 1. La métrologie par rayons X est 
rarement utilisée pour ce type de matériaux, en effet les revêtements plasma sont 
généralement trop épais (>300µm) pour que cette mesure puisse donner une indication 
significative. 
II.4. Conclusion  partielle 
Ce chapitre fait une revue bibliographique des mécanismes de génération des contraintes 
thermomécaniques dans un dépôt obtenu par projection thermique et décrit quelques 
méthodes de mesures de celles-ci.  
L’évolution du flux thermique transféré par le plasma est directement lié à la nature et au 
débit des gaz plasmagènes, à la puissance électrique de l’arc et à la distance de projection, et 
le trempe des lamelles constituant le dépôt sont à l’origine de génération des contraintes 
résiduelles  dans le dépôt 
En raison de la diversité des paramètres de la projection plasma et des traitements 
thermomécaniques des particules participants à la construction du dépôt, un modèle 
numérique de prédiction des contraintes résiduelles s'avère nécessaire afin de mieux 
comprendre ces phénomènes. Les résultats expérimentaux permettent à la fois la 
détermination des conditions limites et la validation du modèle. 
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III. MODELE DE DEPOSITION SANS 
IMPACT 
III.1. Modèle thermomécanique 1D 
III.1.1. Formation et modèle du dépôt  
La déposition par projection thermique peut être élaborée avec différentes vitesses relatives 
torche/substrat (vR). Ces dépôts sont réalisés soit sur un dispositif de projection dont le porte 
échantillon est animé d'un mouvement de vitesse vr, soit sur un dispositif comportant un porte 
échantillon immobile, c'est alors la torche se déplace à une vitesse vt parallèlement au 
substrat. 
 
III.1.1.a Empilement des lamelles 
L’empilement des lamelles est obtenu par l’écrasement des particules les unes sur les autres. 
Pour déterminer certains paramètres caractéristiques tels que le temps séparant l'impact de deux 
particules successives et le nombre de particules empilées, valeurs qui seront utilisées dans le 
modèle thermique développé pour prédire la température au sein du dépôt. Considérons une 
torche à plasma qui se déplace à une vitesse vt parallèlement au substrat et à 100 mm de celui-
ci. Le jet de particules sur le substrat forme une surface de forme elliptique que l'on assimile à 
un cercle de diamètre w = 25 mm comme l'illustre la Figure III-1. 
Le nombre moyen de particules injectées par seconde N0 est défini comme étant le rapport du 
débit de poudre injecté sur la masse d'une particule. Le nombre de particules N1 par seconde 
qui s'accrochent au substrat est défini par : 
     drNN .01 =                                                                                                        Équation 13 
Avec dr : rendement du dépôt. 
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π=                                                                                                         Équation 14 
avec Ds est le diamètre moyen de la lamelle résultant de la particule écrasée. 
 
Figure III-1 : Déplacement de la torche pendant la projection des 
particules. 
La surface du substrat As couverte par unité de temps est définie par : 
wVA ts .=                                                                                                                   Équation 15 















. 2 1 
π 
= = 
                                                                                          Équation 16 
Ainsi une passe de dépôt a une épaisseur semblable à celle de l'empilement de Ns lamelles. On 
assimile la section perpendiculaire à travers le cône de projection à un carré de même surface et 
dont le côté a une longueur w* telle que : 
22* .
4
ww π=   soit w* = 0,9 w                                                                                 Équation 17 
Le temps moyen ts pendant lequel un paquet de Ns lamelles est déposé s'exprime par : 
                                                                                                                                                                          Équation 18 
avec VR : vitesse relative torche /substrat 





t t = 
                                                                                                                   Équation 19 
R 
s V 
W t * = 
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III.1.1.b Modèle de l'empilement 
Un modèle 1D a été développé au laboratoire SPCTS (8) et nous avons utilisé pour calculer de 
façon simple : le refroidissement d'une lamelle individuelle, le refroidissement de plusieurs 
lamelles empilées, et le refroidissement de cordons ou de passes successives. 
Le modèle des  phénomènes  thermiques  est celui d'un   mur  multicouche monodimensionnel 
fini (Figure III-2). 
 
 
Figure III-2 : Modèle 1D utilisé pour le  calcul de l'histoire thermique d'un 
dépôt plasma 
Sur un substrat supposé lisse, se déposent n passes, l'épaisseur de chacune comporte m lamelles 
de forme circulaire, (diamètre 100 µm, épaisseur 1 µm). La transition liquide-solide est 
supposée se faire à la température de fusion. Cette température reste constante durant le temps 
de solidification t's, qui est donné par : 
q
Let ls
ρ..' =                                                                                                             Équation 20 
avec el épaisseur de la lamelle, L la chaleur latente de la fusion (J/kg), ρ masse spécifique de 
l'alumine et q le flux thermique de refroidissement (W/m). 
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III.1.1.c Modèle thermique  
Le substrat est préchauffé à une température Tp, et sa face arrière échange avec un milieu 
gazeux de température Tg. Cette température est mesurée à l'aide d'un thermocouple placé à 
l'intérieur d'une tige en acier de diamètre 2 mm, qui est située à 3 mm de la barrette. Sur la face 
avant du substrat, un flux thermique constant est imposé lorsque la torche est en face du 
substrat. Ce flux est calculé par :  
φ = h (Tg  - Ts)                                                                                                            Équation 21 
 
Avec Ts température de surface du dépôt ou celle du substrat, h coefficient thermique 
d’échange à l’interface. 
Le problème thermique complexe fait appel à des fonctions continues dans l’espace et dans le 
temps, sous forme d’un système d’équations aux dérivées partielles associées à des conditions 
aux limites. La discrétisation de ces équations permet de convertir les équations aux dérivées 
partielles en équations algébriques qui sont alors résolues par les méthodes numériques 
traditionnelles.  
Le flux est conservé à l’interface entre couches, chaque particule arrive sur le substrat au 
temps t0 et à une température moyenne définie. L’écrasement de la particule et l’évolution de 
la surface de contact avec le substrat sont  négligés. 
La résistance thermique de contact (Rth) entre les lamelles est de 10-7m2.K / W comme c'est le 
cas entre deux passes successives, par contre entre le substrat et la première lamelle    
Rth=10-6m2.K/W (58). 
 
III.1.1.d Évolution de la température dans la 
lamelle et le substrat  
L'histoire thermique de chaque particule, de la lamelle formée et des lamelles empilées peut 
être caractérisée par plusieurs temps : 
• le temps  tf correspondant à l'étalement de la particule, 
• le temps tft pour lequel l'étalement est quasiment complet,  
• le temps tn pour lequel la nucléation se déclenche,  
A ces temps caractéristiques s'ajoutent: 
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• ts : temps entre deux lamelles successives, il dépend du nombre de lamelles qui forment la 
passe et il est lié à la vitesse relative torche/substrat, 
• tl : temps nécessaire pour déposer un nombre de lamelles successives formant l'épaisseur 
de la passe, 
• tt : temps pour lequel la torche revient à la même position, il dépend de la vitesse de 
translation de la torche et de la vitesse de rotation du substrat. 
 
III.1.2. Évaluation des contraintes 
générées en cours de déposition 
III.1.2.e Contrainte de trempe 
Considérons un dépôt constitué d'une seule passe d'épaisseur  ep déposée sur un substrat. La 




σε =Δ                                                                                                                  Équation 22 
Avec σq contrainte de trempe et Ed module d'Young du dépôt.  







11 +=−=Δ εεε                                                                              Équation 23 
 avec εd et εs respectivement la déformation dans le dépôt et dans le substrat, es l'épaisseur du 
substrat et b la largueur de la barrette et Es module d'Young du substrat. 












..1 σ                                                                                     Équation 24 
Sur le dépôt s'exerce une force de tension de magnitude F1, tandis que sur le substrat s'exerce 
une force de compression de même magnitude. Cette paire de forces égales et opposées génère 






ps eeFM                                                                                                     Équation 25 
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Le moment de flexion produit une courbure de 
01
11
ρρ −  dans le substrat, cette courbure 










ρρ                                                                                   Équation 26 
avec 0ρ  courbure initiale de la barrette, et 1Σ est la rigidité de la poutre composée de la 















                                                                                              Équation 27 













Figure III-3 : Schéma de  la génération de la paire de forces égales et 
opposées et du moment de déséquilibre dans l’ensemble dépôt substrat. 
On suppose un état de contrainte biaxial (σx = σz), avec une contrainte négligeable à travers 
l'épaisseur (σy = 0). La contrainte σz induit une déformation dans la direction x, qui est due à 









                                                                                                        Équation 29 
Avec E module d'Young, E' module d'Young effectif et v coefficient de Poisson. La contrainte 
à la face du dessous du substrat et celle à la face du dessus du substrat, peuvent être calculées 
























Fy +−===                                                                               Équation 31 
Où σsb1 et σst1 sont respectivement les contraintes à la face du dessous du substrat et du dessus 
du substrat après la déposition de la première passe du dépôt. 
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Fey                                                          Équation 32 






nn ρρ , la rigidité de la poutre (composée de n couches de dépôt + le 
































ρρ                                                                           Équation 34 


















enbE δδδδ                      Équation 35 






.. 22δ                                                                               Équation 36 
Le contraintes à la surface du dessous et du dessus du substrat sont définies par : 



















           Équation 37 
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III.1.2.f Contrainte thermique 
Les contraintes dues à la différence des coefficients de dilatation thermique lors du 
refroidissement de l'ensemble dépôt/substrat à température ambiante, peuvent être calculées 
selon la même procédure que celle utilisée pour les contraintes de trempe. La courbure finale 
après refroidissement est
cρ
1 , tandis que 
nρ
1  est la courbure correspondante après le dépôt de 
la dernière passe et avant le déclenchement du refroidissement. 
Considérons deux plaques liées en état non contraint que l’on refroidit. Une déformation Δε 
est générée (Δε= (αs-αd)* ΔT). Des forces égales et opposées  FCTE résultent de la génération 
de la déformation, elles s'exercent sur le dépôt et le substrat (Figure III-4). Dans le cas où ΔT 
< 0 et Δα > 0, la déformation Δε est liée à la force FCTE par : 
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...ε                                                                                        Équation 40 
 
Figure III-4 : Représentation schématique de la génération de la courbure 
dans le système barrette dépôt.  
Ces deux forces créent un moment MCTE   qui provoque une courbure  
nc ρρ
11 −  de la poutre 







eeFM                                                                                   Équation 41 
La courbure 
nc ρρ






11                                                                                                     Équation 42 































..         Équation 43 
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avec δ distance de l'axe neutre (yc = 0) à l'interface (y = 0).  δ est positive lorsqu'elle est 
















Δ+=− ερρ              Équation 45 
 
Par conséquent les contraintes dues aux différences des coefficients de dilatation peuvent être 



















III.1.2.g Contrainte finale 
Les contraintes résiduelles finales à la surface du dessous du substrat et à sa surface de dessus 
sont obtenues par addition des contraintes dues au dépôt (trempe) et des contraintes dues à la 




































































 Équation 48 
Dans le cas du dépôt, la contrainte résiduelle finale au milieu de la jème   couche est définie par 









































































                      Équation 49 
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III.1.3. Quelques données numériques 
III.1.3.a Données thermiques 
Quelques résultats sont présentés pour des dépôts d’alumine et de zircone (8). Le substrat est 
en acier XC38, les conditions sont résumées dans le Tableau 1 
Conditions 1 2 3 4 5 6 
Barrière d’air comprimé (Nm3/h) 30 30 47 14 47 60 
Vitesse de la torche vt mm/s 40 120 120 120 120 1000 
Température moyenne du gaz Tg (°C) 600 800 700 1050 700 700 
Température de préchauffage Tp (°C) 460 500 440 500 440 350 
Débit de poudre 
0
pm (kg/h) 1.2 1.8 1.8 0.3 0.3 1 
Epaisseur de passe ep (μm) 180 61 67 11 11 3 
Epaisseur du dépôt ed (μm) 900 730 810 700 660 400 
Tableau 1 : Conditions de projection (8). 
L’évolution de la température de la lamelle et de l’interface, obtenue par le modèle est en bon 
accord avec des résultats de la littérature (60, 61). 
 

















Figure III-5 : Evolution de la température de la 1ère lamelle  (condition 3 
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du Tableau 1). 
La Figure III-5 montre l’évolution de la température de la première lamelle de la première 
passe dans la condition 3.  
 

















Figure III-6 : Evolution de la température de la 1 ère lamelle (condition 3 
du Tableau 1) 
Elle montre la large variation de température de projection de la première lamelle déposée sur 
l’acier. Le refroidissement de la première lamelle est très rapide et est achevé lorsque la 
seconde lamelle arrive, celle-ci réchauffe la surface de la première lamelle jusqu’à la 
température de fusion. Le pic de température de réchauffage de la première lamelle, qui 
résulte de la succession des lamelles, décroît progressivement en raison de l’isolement 
thermique de la première lamelle par celles déjà déposées. Le dépôt des particules de la 
seconde passe commence 4.5 s plus tard  (Figure III-6). 
III.1.3.b Données mécaniques 
Le modèle suppose que le dépôt et le substrat ont un comportement purement élastique, leur 
température est uniforme et qu’il n’y a pas de changement de phase. Des mesures en continue 
des contraintes résiduelles (de trempe, de dépôt et de refroidissement) ont été effectuées sur 
des dépôts d’alumine et de zircone obtenus par projection plasma (39,62). Ce modèle nous 
permet de comparer les valeurs calculées avec celles mesurées.  
Le substrat utilisé au cours de cette étude est un acier XC38, d’épaisseur 2 mm. Les résultats 
sont relatifs aux contraintes de trempe σq, de dépôt σd, de refroidissement σR et la contrainte 
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globale σg. Ils  sont résumés dans le Tableau 2. Les conditions 1 à 5 pour l’alumine et  6 et 7 
pour la zircone. 
 Alumine Zircone 
Conditions 1 2 3 4 5 6 7 
Température de préchauffage 
(°C) 460 500 440 500 440 600 550 
Température du dépôt (°C) 760 740 625 645 510 700 595 
Température de gaz  (°C) 600 800 700 1050 700 1050 800 
Epaisseur de passe  (µm) 180 61 67 11 11 9 9 
Epaisseur du dépôt  (µm) 900 730 810 700 660 640 630 
qσ (Mpa) 55 55 23 59 16 22 17 
dσ (Mpa) 122 130 73 132 69 55 48 
Rσ (Mpa) -120 -169 -99 -192 -115 -121 -69 
gσ (Mpa) -2 -39 -26 -60 -46 -66 -21 
Tableau 2 : Contraintes calculées et conditions de projection (8). 
 



























Figure III-7 : Distribution des contraintes dans l’ensemble dépôt/substrat 
(zircone et alumine). 
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Les contraintes résiduelles calculées à l’interface dépôt/substrat montrent que les contraintes 
sont en compression dans le dépôt et en tension dans le substrat, et qu’elles augmentent avec 
la température. Les contraintes relatives aux dépôts de zircone sont plus faibles que celles 
relatives à l’alumine comme l’illustrent les courbes de distribution des contraintes  (Figure 
III-7). 
III.1.4. Modèle thermomécanique 1D 
d’une lamelle sur un substrat 
Ce modèle 1D permet une étude assez fine de la thermique de la déposition d’une goutte 
d’alumine liquide sur un substrat à température Ts. La température initiale de la goutte 
d’alumine liquide est supposée de 3000 K. La chaleur latente de fusion Hf  (Hf = 1.046 10+6 
J.kg-1 pour l’alumine) est prise en compte en la répartissant sur la chaleur spécifique (Cp= 900 
J.kg-1.K-1 pour l’alumine) dans le créneau de température d’une centaine de Kelvins de part et 
d’autre de la température de fusion (Tf = 2327 K). A l’instant initial du contact la température 
de l’interface lamelle et substrat sur la couche simulant la résistance thermique de contact 
s’établie en raison des effusivités. 
La Figure III-8 représente le schéma du modèle. A l’instant t=0, une lamelle d’alumine à 
température Tp est en contact avec un substrat d’acier à température Ts à travers une résistance 
thermique de contact Rth. Le modèle ne prend pas en compte l’écoulement d’alumine liquide 
correspondant à l’étalement de la goutte. En conséquence l’apport de l’énergie cinétique de la 
goutte n’est pas pris en compte, de même que l’évolution des conditions aux limites du 
transfert thermique. Les gouttelettes arrivent avec des vitesses de l’ordre de 100 m/s, 
l’écrasement d’une goutte de 30 µm de diamètre s’effectue donc en un temps Δt = 30.10-8 s, 
ce qui est supérieur du mais du même ordre de grandeur que le temps caractéristique de 
solidification voisin de  20. 10-8 s.  
La Figure III-9 montre que la lamelle (particule), supposée d’épaisseur 1µm, se solidifie par 
échange thermique avec le substrat en moins de 10-7 s et qu’en 10-6 s sa température de 
surface atteint quasiment la température du substrat. Sur la Figure III-10 le schéma des 
contraintes montre que le substrat est légèrement dilaté à -2 MPa (contraintes négatives) alors 
que la lamelle (dépôt) est fortement comprimée à près de 200 MPa. L’analyse 1D est 
réductrice puisque c’est une goutte de matière limitée radialement qui est déposée et non pas 
                                                                                                                                               60
une couche continue. Cependant le passage par une phase d’analyse 1D est nécessaire pour 
énumérer les phénomènes, réaliser un premier couplage et ainsi fournir un premier outil qui 
peut être suffisante à la compréhension des phénomènes par voie simulation et qui est surtout 


















Figure III-8 : Schéma du modèle 1D avec substrat, résistance thermique 





















Figure III-9 : Refroidissement de la première lamelle (goutte étalée) de 1 
µm d’alumine fondue sur un substrat d’acier. 
 
















Figure III-10 : Contrainte après refroidissement de la première lamelle 
(goutte étalée) de 1 µm d’alumine fondue sur un substrat d’acier. 
 
 
III.2. Modèle thermomécanique 2D  
III.2.1. Modèle thermomécanique 
COMSOL est un logiciel avancé pour la modélisation et la simulation de phénomènes 
physiques décrits par des systèmes d’équations aux dérivées partielles (EDP) résolues par 
éléments finis. FEMLAB inclut un éditeur CAO complet ainsi que des solveurs performants 
qui permettent de traiter des problèmes de taille importante tout en convergeant rapidement 
vers le résultat. Une interface graphique rapide et interactive fournit à l'utilisateur différents 
moyens pour décrire un problème en 1D, 2D et 3D. Il a en outre l’avantage de permettre un 
couplage et une résolution simultanée des équations provenant de domaines physiques très 
différents. S'ajoute à cela des possibilités optimisées de visualisation et de post-traitement des 
solutions qui font de FEMLAB un outil complet et polyvalent.  
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III.2.1.a Modèles thermiques  
Les calculs thermiques transitoires sont effectués en prenant en compte les propriétés des 
matériaux non linéaires avec la température. Le temps est une variable explicite et tous les 
paramètres sont fonction de la température. La résolution de l’équation de la chaleur  permet 
d’obtenir les températures sur l’ensemble des nœuds du maillage. L’équation de conduction 
de la chaleur en coordonnées cartésiennes, en deux dimensions avec terme source en régime 
non stationnaire s’exprime par : 
 
( ) PC Tdiv k grad T q
t
ρ∂      +  = ∂
uuuuur
&
                                                                                    Équation 50 
k représente la conductivité thermique, Cp est la chaleur spécifique, et q&  (W.m-3) correspond à 
la puissance thermique générée dans l’ensemble. Cependant, pour expliquer la chaleur latente 
liée au changement de phase, on remplace Cp  par (Cp + D.H), avec H la chaleur latente, et  D 
est une impulsion Gaussienne normale (d’intégrale unité), selon l'équation :  
( )( ) ( )πdTdTTTD m //exp 22−=                                                                             Équation 51 
Avec  Tm  et  dT représentent la température de fusion et la moitié de la largeur du pic. Le 
modèle est fondé sur la variation de Cp  pendant le changement de phase.  
L’ensemble évacue l’énergie thermique reçue par des échanges convectifs. Le flux thermique 
échangé entre l’ensemble et l’environnement s’exprime de la façon suivante : 
( )a
y
T h T T
x
∂ = −∂                                                                                                 Équation 52 
Le coefficient d’échange thermique, h est un paramètre essentiel du modèle, avec la résistance 





Δ∂⎡ ⎤ =⎢ ⎥∂⎣ ⎦                                                                                                        Équation 53 
 
III.2.1.b Modèles mécaniques 
Le modèle mécanique est construit selon l’hypothèse des déformations planes. La composante 


















ε                                                                                                    Équation 54 
La composante de la déformation due à l’expansion thermique s’exprime de la façon 
suivante : 
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ijij T δαε =′                                                                                                                Équation 55 
Avec α  est le coefficient de dilatation du matériau (K-1), T  la température (K) et ijδ  élément 
de la matrice unité d’ordre 3. 
L’expression des composantes du tenseur des déformations élastiques en se basant sur la 
relation contraintes/déplacements classique : 
ijiiijij EE
δτντνε −+=′′ 1                                                                                             Équation 56 
Avec ijτ  composante du tenseur des contraintes (Pa), E module d’Young (Pa), ν  coefficient 
de Poisson. 




⎛ −−+= 1                                                                               Équation 57 
 
III.2.1.c Hypothèses du modèle 
Les hypothèses du modèle  sont: 
• l’étalement des particules n’est pas considéré, les lamelles sont étalées sur le substrat à 
l’instant 0, 
• les lamelles sont liquides et elles ont toutes la même température initiale,  
• l’épaisseur du cordon déposé est régulière, 
• les propriétés mécaniques et thermiques sont variables en fonction de la température. 
 
III.2.1.d Maillage et pas de temps 
Deux types de maillage sont utilisés, un maillage constitué de quadrilatères réguliers à 
interpolation linéaire, est progressivement densifié dans l’ensemble (goutte - substrat), et un 
maillage triangulaire dans le reste du substrat. Il est nécessaire pour les calculs 
thermomécaniques, de densifier le maillage dans les endroits suivants : la goutte et la zone de 
contact entre cette dernière et le substrat où de fort gradient interfaciaux peuvent apparaître. Les 
éléments de ce maillage sont triangulaires à interpolation linéaires (63). Le choix des pas de temps 
et la construction des deux maillages ont été déterminés en respectant le critère de Fourier : 
1<Fo . Le nombre de Fourier permet de caractériser la pénétration de la chaleur en régime 
transitoire. 




DFo τ=                                                                                                                    Équation 58 
Avec D  la diffusivité du matériau (m².s-1), τ  le pas de temps (s) et L  l’épaisseur de la maille 
(m). 
III.3. Etude du système dépôt sur 
substrat d’acier 
III.3.1. Dépôt d’alumine sur un substrat 
d’acier 
Dans ce travail est étudiée l’évolution des contraintes et de la température dans l’ensemble 
composé d’un substrat d’acier et d’une goutte d’alumine. Cette dernière s'écrase et s’étale sur 
la surface du substrat à une température de 3000 K. L’énergie thermique est perdue 
essentiellement par conduction à travers l’interface avec le substrat. Ce dernier est préchauffé 
à 700 K, dans cet état les contraintes de trempe sont nulles. La goutte d’alumine se met en 
équilibre thermique avec le substrat et se refroidit, ce qui génère des contraintes thermiques. 
Puis l’ensemble est ramené à la température ambiante à 300 K, ce qui induit des contraintes 
de trempe.  
Un modèle 2D axisymétrique est utilisé pour simuler l’évolution des contraintes dans 
l’ensemble du substrat et de la goutte (Figure III-11). Fondé sur la méthode des éléments finis 
(63), le modèle est intégré au logiciel de simulation Comsol© (64). La température à l’instant 
de l’impact est calculée par le logiciel Jets & Poudres (65). 
La Figure III-11 représente le schéma du modèle. A l’instant t=0, une lamelle d’alumine à 
température Tp est en contact avec un substrat d’acier à température Ts à travers une résistance 
thermique de contact Rth.  
Les contraintes qui interviennent au cours du procédé de projection plasma, sont modélisées 
et intégrées à un code de calcul par éléments finis en deux étapes : une de calcul thermique 
qui permet d’obtenir la répartition des températures au cours du refroidissement, puis une de 
calcul mécanique qui évalue les contraintes en tenant compte de l’évolution des températures 
précédemment calculées. Les modèles sont construits en géométrie axisymétrique. Les 
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matériaux sont supposés homogènes, isotropes et leurs propriétés sont dépendantes de la 




Axe de symétrie 
XZ 
 
Figure III-11 : Schéma du modèle 2D axisymétrique. 
Le modèle ne prend pas en compte l’écoulement d’alumine liquide correspondant à 
l’étalement de la goutte. En conséquence l’apport de l’énergie cinétique de la goutte n’est pas 
pris en compte, de même que l’évolution des conditions aux limites du transfert thermique. 
Les gouttelettes arrivent avec des vitesses de l’ordre de 100 m/s, l’écrasement d’une goutte de 
30 µm de diamètre s’effectue donc en un temps Δt=30.10-8 s, ce qui est du même ordre de 
grandeur mais supérieur au temps caractéristique de solidification qui est de l’ordre  
de  20. 10-8 s.  
 








































Figure III-12 : Variation du coefficient de dilatation α et le  module 
d’Young E de l’alumine solide en fonction de la température. 
 










-11*T4+2.687614 10-7*T3-7.115135 10-4*T2 +9.563528 
10-1*T+7.456407 10+2 
Acier 475 






-15*T4+4.559764 10-11*T3-9.208687 10-8*T2-2.402771 
10-5*T+4.003559 10+0)*10+3 
Acier 10500 







-11*T4-9.793068 10-8*T3+2.023140 10-4*T2 -1.898571 
10-1*T+7.577231 10+1 
Acier 44.5 
Zircone 1.956608-1.911104 10-10*T3+6.32756 10-7*T2-0.0002321109*T 
Module d’Young 
(Pa) 




dilatation  (-) 
Alumine 1.158919 10-21*T
5-7.696371 10-18*T4+2.023163 10-14*T3-2.668347 
10-11*T2+1.933570 10-8*T+1.535658  106 
Acier 18.9 10-6 
Zircone  3.2374 10-6+2.9081 10-15*T3-1.2112 10-11*T2+1.6355 10-8*T  
Tableau 3 : Données numériques, des matériaux, alumine, zircone et acier, 
utilisées dans cette étude. 
 
Il y a donc lieu de prendre en compte ultérieurement ces interactions thermiques au cours de 
l’écrasement de la goutte. 
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Figure III-13: Conductivité thermique k de l’alumine solide 





















 Modèle 2D 
   (bas de la lamelle)
 Modèle 2D 
   (haut de la lamelle)
 
Figure III-14 : Evolution de la température de la goutte d’alumine en 
fonction du temps, pour les modèles 1D et 2D. 
Dans le plan de contact de la lamelle et du substrat, la température chute en quelques micro 
secondes ainsi que le montrent la Figure III-14 et le temps de solidification est presque de 0.2 
µs pour le modèle 2D axisymétrique, qui estime que le temps pour atteindre la température de 
fusion 2327 K est  8.10-8 s pour le haut de la lamelle, le bas de la lamelle l’atteindre à 4. 10-8 
s, par contre le modèle 1D l’estime à 3.10-8 s.  

















a) Contrainte selon X
Contrainte selon Y
 
Figure III-15 : Contraintes selon X (dimension radiale de la lamelle)) et 
Y (épaisseur de la lamelle) en fonction de la distance à l’axe de symétrie 
dans le plan de contact de la lamelle et du substrat, après 
refroidissement 
Les contraintes décroissent légèrement de 4 GPa au centre jusqu’à un minimum relatif puis 
croissent pour atteindre un pic de 10 GPa au bord de la lamelle. La contrainte maximum 
admissible de l’alumine qui est estimée voisine de 0.08 GPa est très largement dépassée et les 
ruptures par fissuration observées expérimentalement sont bien expliquées. Les contraintes 
décroissent ensuite asymptotiquement vers zéro avec l’éloignement de ce bord. Ainsi la 
lamelle (splat) est soumise à des efforts plus importants en périphérie ce qui justifie a 
posteriori les décollements observés expérimentalement dans cette zone (Figure III-15). 
 
La Figure III-16 représente l’évolution des contraintes de trempe, thermique et résiduelle dans 
la goutte d’alumine en fin de solidification et avant refroidissement jusqu’à la température 
ambiante 300 K. 
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 Contrainte de trempe
 Contrainte résiduelle
 Contrainte de refroidissement
 
Figure III-16 : Evolution des contraintes de trempe, thermique et 
résiduelle dans la goutte d’alumine en fonction de la température après 
refroidissement.   
La Figure III-17 représente les déplacements dans l’ensemble, après refroidissement, en 
fonction de la distance à l’axe de symétrie. Celles-ci croissent du centre jusqu’au bord de 
lamelle où elles amorcent une décroissance rapide avec l’éloignement et tendent 



















Figure III-17 : Evolution du déplacement de matière en fonction de la 
distance à l’axe de symétrie dans le plan de contact de la lamelle et du 
substrat après refroidissement. 
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III.3.2. Dépôt de zircone sur un substrat 
d’acier 
Dans ce travail est étudiée l’évolution des contraintes et de la température dans l’ensemble 
composé d’un substrat d’acier et d’un dépôt de zircone de 500µm (Tableau 3). Ce dernier 
s’étale sur la surface du substrat à une température de 3000 K. L’énergie thermique est perdue 
essentiellement par conduction à travers l’interface avec le substrat. Ce dernier est préchauffé 
à 523 K, dans cet état les contraintes de trempe sont nulles. Le dépôt de zircone se met en 
équilibre thermique avec le substrat et se refroidit, ce qui génère des contraintes thermiques. 
Puis l’ensemble est ramené à la température ambiante à 300 K, ce qui induit des contraintes 
de trempe.  
Un modèle 2D axisymétrique est utilisé pour simuler l’évolution des contraintes dans 
l’ensemble du substrat et de la goutte (Figure III-18). Fondé sur la méthode des éléments finis 
(63), le modèle est intégré au logiciel de simulation Comsol© (64) La température à l’instant 
de l’impact est calculée par le logiciel Jets&Poudres (65). 
Ce modèle couplé thermo mécaniquement permet le calcul de l’histoire thermique et la 
déformation de l’ensemble dépôt/substrat, de l’instant d’impact jusqu’au refroidissement 
final. Pour commencer comparons les résultats de refroidissement avec ceux expérimentaux 
(31) d’un dépôt de zircone de 500 µm sur un substrat d’acier 304L.  
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Figure III-18 : Schéma de la géométrie de la plaque 
La Figure III-19 montre que les résultats expérimentaux  et ceux du modèle pendant le 
refroidissement sont comparables. La prise en compte des échanges convectifs dans 
l’ensemble réduit l’erreur liée à l’absence de pertes convectives. 
 





















Figure III-19 : Courbe expérimentale et courbe calculée du 
refroidissement d’un dépôt de zircone (500 µm) sur un substrat acier 
304L (31). 
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Figure III-20 : Température dans l’ensemble dépôt/substrat à l’instant 
t=50 s.  
Après 50 s la température dans l’ensemble dépôt/substrat avoisine la température du substrat 
(Figure III-20) par le phénomène de convection et de conduction. L’ensemble échange 
thermiquement avec l’extérieur jusqu'à la température ambiante. Ce qui induit des  contraintes 
résiduelles. Ces dernières génèrent des efforts importants dans l’ensemble, et donc des 
déplacements de déformation dans le dépôt et le substrat (Figure III-21, Figure III-22).   
La Figure III-23 représente les contraintes résiduelles dans le dépôt de zircone après 
refroidissement jusqu’à la température ambiante (t = 1000 s), Les contraintes sont très  
importantes en périphérie ce qui justifie a posteriori les décollements observés 
expérimentalement dans cette zone. Les déplacements se traduisent par une déformation totale 
dans le dépôt et le substrat (Figure III-24). 
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Figure III-21 : Déplacement dans l’ensemble dépôt/substrat à l’instant 
t=1000 s.  
 
 
Figure III-22  : Orientation du déplacement dans l’ensemble 
dépôt/substrat à l’instant t=1000 s. 
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Figure III-24  : Déformation finale de l’ensemble après le refroidissement 
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III.3.3. Dépôt de zircone sur différents 
substrats thermiquement sensibles  
Les techniques de céramisation et de métallisation par déposition thermique sont 
industriellement attractives  et tendent à se développer dans des domaines assez inusuels en 
raison de leur aptitude à ne pas détériorer les matériaux sous-jacents. Ainsi dans le domaine 
de la construction la céramisation ou la métallisation thermique  des bétons et bois sont 
proposées et réalisées de façon démonstratives tant en raison de considérations esthétiques 
que de considérations de durabilité. Ces dépositions sont ainsi des protections contre 
l’humidité, le feu et en outre d’excellents fongicides dans le cas du cuivre. Encore reste-il à 
prouver que le support n’est pas dégradé par le procédé. 
  Nous étudions ici l’impact d’une goutte de zircone sur ces deux types de substrats 
sensibles comparativement à l’acier : le bois et le béton. Nous nous intéressons à la 
solidification et au refroidissement de la goutte en contact avec le substrat. Le Tableau 4 
résume les propriétés thermiques et mécaniques des matériaux utilisés. 
 Le bois, ici l’American Red Oak est recouvert d’une sous-couche mince de protection de 8 
µm de cuivre. La goutte de zircone est supposée déjà étalée sur le substrat, sa température 
initiale est de 3500 K, et celle du substrat est de 700 K.  
 Acier Bois Cuivre Béton 
Coefficient de Poisson (-) 0,37 0,3 0,35 0,33 
Masse volumique (kg/m3) 10500 630 8700 2300 
Module d’Young (Pa)  83 109 12,4 109 110 109 25 109 
Cœfficient de dilatation  (-) 18,9 10
-6 4,9 10-6 17 10-6 10 10-6 
Tableau 4 : Propriétés des matériaux acier, cuivre, bois et béton utilisés. 
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 zircone / acier
 zircone / cuivre 8µm / bois
 zircone / béton
 
Figure III-25 : la solidification de la goutte de zircone sur les différents 
substrats 
Le temps de solidification change avec la nature du substrat (Figure III-25). En cours de 
solidification, la chaleur latente libérée est évacuée à travers la couche interface entre la 
lamelle et le substrat. Pour le substrat bois/sous couche cuivre, la solidification de la lamelle 
est la plus rapide, car elle évacue la chaleur latente à travers la couche de cuivre qui à son tour 
l’évacue dans le bois, et que cette couche de cuivre  a une conductivité thermique supérieure à 
celle des autres substrats. La lamelle de zircone prend plus de temps pour solidifier sur le 
substrat de béton en raison de sa faible conductivité thermique, ce qui entraîne donc une 
augmentation du temps de chauffe. 
L'aptitude du substrat à évacuer rapidement la chaleur latente de solidification (et la chaleur 
pour se refroidir) est donc un facteur déterminant de la solidification d'une lamelle. 
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 zircone / acier
 zircone / cuivre 8µm / bois
 zircone / béton
 
Figure III-26 : Evolution de la température de la goutte de zircone en 
fonction de son épaisseur selon la nature de différents substrats à 
l’instant t= 1 µs. 
La Figure III-26 permet de vérifier que la nature du substrat joue de manière comparable sur 
l’évolution de la température au sein de l’épaisseur de la lamelle et le substrat. Il existe de 
grands écarts pour l’évacuation de la chaleur entre les trois substrats. Pour les deux substrats 
acier et bois/cuivre le refroidissement  se fait rapidement en quelques ns, alors que le substrat 
de béton maintient la lamelle de zircone en température.  
La Figure III-27  montre la température à l’interface entre la lamelle et le substrat, le substrat 
de bois avec sous couche de cuivre refroidit rapidement la lamelle et que la température de 
l’interface entre les deux tend rapidement vers celle du substrat. Alors que la température de 
l’interface entre la lamelle et le substrat béton reste très élevée par rapport à celles des 
substrats.   
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 zircone / acier
 zircone / cuivre 8µm / bois
 zircone / béton
 
Figure III-27 : Température en fonction du temps dans l’interface entre la 
goutte de zircone et les différents substrats. 
 
 















 zircone / béton
 zircone / cuivre 8µm / bois
 zircone / acier
 
Figure III-28 : Refroidissement de la goutte de zircone déposée sur les 
différents substrats. 
La Figure III-28 montre le refroidissement de la goutte de zircone sur les différents substrats, 
après 20 s les trois modèles atteignent la température ambiante. Ce refroidissement  génère 
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des contraintes, qui sont de mêmes grandeurs dans les deux substrats acier et bois/cuivre avec 
sous couche cuivre et qui sont le double pour le substrat de béton (Figure III-29). 




















 zircone / acier
 zircone / cuivre 8µm / bois
 zircone / béton
 
Figure III-29 : Évolution de la contrainte résiduelle durant le 
refroidissement.  
III.3.4. Dépôt de zircone sur du bois avec 
ou sans sous couche de cuivre 
Dans ce paragraphe est étudiée la solidification et le refroidissement de la goutte de zircone de 
diamètre de 100µm, d'une épaisseur de 1µm en contact avec des substrats de bois (American 
Red Oak) recouverts ou non d’une mince sous couche de cuivre de 1µm et 3 µm. Les 
propriétés thermiques et mécaniques des matériaux utilisés sont données dans le Tableau 4. 
La goutte de zircone est supposée déjà étalée sur le substrat, sa température initiale est de 
3500 K, et celle du substrat est de 700 K. L'ensemble se refroidit à la température ambiante de 
300 K. 
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 Interface lamelle / bois
 1µm dans le bois
 2µm dans le bois
 5µm dans le bois
 
Figure III-30 : Évolution de la température en fonction du temps dans 
l'ensemble lamelle/bois. 
 



















Figure III-31: Température en fonction de l’épaisseur de la lamelle de 
zircone sur un substrat de bois sans sous couche de protection 
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 intreface lamelle / cuivre
 Interface cuivre / bois
 1µm dans le bois
 
Figure III-32: Évolution de la température en fonction du temps dans 
l'ensemble lamelle/cuivre 1µm/bois,  
Sur le substrat de bois avec sous-couche cuivre, la lamelle se solidifie en quelques centaines 
de microsecondes (Figure III-30), et la température de l’interface entre la lamelle et le bois 
atteint la température de solidification de la lamelle, dans le bois la température augmente 
lentement mais elle n’atteint pas la température de l’interface, car la première couche du bois 
est brulée et fait obstacle. La Figure III-31 montre la température dans l’ensemble  lamelle / 
cuivre-bois, à l’instant t = 1 µs et t = 10 µs. 
Sur le substrat du cuivre 1µm/bois, la lamelle se solidifie en quelques  microsecondes (Figure 
III-32), la température de l’interface entre le cuivre et le bois est la même que celle de 
l’interface entre la lamelle et le cuivre (Figure III-33). Cette figure montre la température dans 
l’ensemble  lamelle /cuivre 1µm/Bois, à l’instant t=1 µs et t=10 µs, la température de la 
couche est constante et uniforme dans toute la couche, par contre la température en 1µm en 
profondeur du bois augmente lentement en fonction du temps. 
 
                                                                                                                                               82


















Figure III-33: Température en fonction de l’épaisseur de la lamelle de 
zircone (1 µm, Ti=3500 K) sur substrat cuivre 1µm/bois 
 

















 interface lamelle / cuivre
 interface cuivre / bois
 1µm dans le bois
 
Figure III-34: Évolution de la température en fonction du temps dans 
l'ensemble lamelle de zircone (1 µm, Ti=3500 K)/cuivre 3µm/bois.  
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Sur le substrat du cuivre 3µm/bois, la lamelle se solidifie en mois d’une microseconde (Figure 
III-34), la température de l’interface entre le cuivre et le bois est la même que celle de 
l’interface entre la lamelle et le cuivre (Figure III-35), cette figure montre l'évolution de la 
température dans l’ensemble  lamelle /cuivre 1µm/bois, à l’instant t=1 µs et t=10 µs, la 
température de la couche est constante et uniforme dans toute la couche, par contre la 
température en 1µm en profondeur du bois augmente lentement en fonction du temps. 


















Figure III-35: Température en fonction de l’épaisseur de la lamelle de 
zircone (1 µm, Ti=3500 K) sur substrat cuivre 3µm/bois 
Le temps de solidification change avec la nature du substrat. En cours de solidification, la 
chaleur latente libérée doit tout d'abord être évacuée à travers la couche interface entre la 
lamelle et le substrat. Pour le substrat du bois, la solidification de la lamelle est plus lente que 
les autres, car elle n’arrive pas à évacuer la chaleur latente à travers le bois à cause de sa 
faible conductivité thermique, qui entraîne donc une augmentation du temps de solidification. 
Par contre la lamelle évacue facilement sa chaleur latente à travers les couches de cuivre, ces 
dernières à leur tour l’évacue à travers le bois, et la couche de cuivre de 3 micromètres évacue 
la chaleur plus rapide que la couche de 1 micromètre.  
L'aptitude du substrat à évacuer rapidement la chaleur latente de solidification (et la chaleur 
issue du refroidissement) est donc un facteur déterminant de la solidification d'une lamelle. 
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Figure III-36: Évolution de la contrainte résiduelle en cours de 
refroidissement 
Il faut constater que la nature du substrat joue de manière semblable sur l’évolution de la 
température au sein de l’épaisseur de la lamelle et du substrat, avec de grands écarts entre 
l’évacuation de la chaleur par les trois substrats. Pour les deux substrats bois/cuivre le 
refroidissement ce fait rapidement en quelques microsecondes, par contre le substrat de bois 
refroidit mal la lamelle de zircone, le substrat avec une couche de cuivre refroidit rapidement 
la lamelle et la température de l’interface entre les deux tombe rapidement vers celle du 
substrat. Alors que la température de la couche de cuivre dans les deux cas 1µm et 3µm entre 
la lamelle et le substrat de bois reste constante dans toute la couche.   
Après un temps 10s les trois modèles atteignent la température ambiante, ce qui conduit au 
refroidissement de la lamelle de zircone sur les différents substrats ce qui génère aussi des 
contraintes dans l ‘ensemble lamelle/substrat, dans les trois modèles  les contraintes ont les 
même grandeurs, par contre la contrainte de la lamelle sur le substrat de bois atteint un 
maximum de 4.5 GPa, avant d’atteindre la valeur de 4 GPa comme les autres modèles. Figure 
III-36. 
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III.4. Conclusion partielle 
Les dépôts de zircone et d'alumine projetés par plasma ont de nombreuses utilisations : 
barrières thermiques, isolation électrique, etc. et pour la zircone électrode de SOFC (Solid 
Oxide Fuel Cells). Leurs propriétés thermo physiques dépendent fortement de la 
microstructure des dépôts et de leur adhérence à l'interface céramique-métal. 
Ce chapitre est principalement consacré à la validation et la modélisation 1D des phénomènes 
de la projection par plasma de dépôts de zircone et d'alumine et à l'étude de leurs propriétés 
thermomécaniques. Le modèle 1D est fondé sur les hypothèses de Tsui et Clyne (7).  
Plusieurs paramètres influencent l'évolution des contraintes à savoir : la température de 
préchauffage, l'épaisseur de la passe. Les contraintes de trempe dépendent fortement de la 
façon dont le dépôt est élaboré et particulièrement du contact entre les passes successives. 
Pour l'alumine des épaisseurs de passe faibles (< 20 um) la contrainte de trempe dans le cas de 
dépôts d'alumine augmente avec la température de préchauffage  
La contrainte de dépôt a un comportement qui reproduit celui de la contrainte de trempe. La 
contrainte de refroidissement est négative, elle est donc en compression. Les contraintes de 
trempe et de dépôt obtenues dans le cas de la zircone sont faibles par rapport à celles obtenues 
dans le cas de l'alumine. Cela s'explique par la relaxation plus importante des contraintes par 
microfissuration dans le cas de la zircone dont les lamelles ont un meilleur contact entre elles 
que celles d'alumine comme l'ont montré les travaux de L. Bianchi. 
La prédiction de la distribution des contraintes au sein des dépôts par modélisation  1D peut 
être améliorée en ajoutant une autre dimension, Pour cela nous avons utilisé un modèle 2D,  
afin de mieux maîtriser les phénomènes thermiques et mécaniques. 
Le développement du modèle couplé thermo mécaniquement est fait dans le cas d’un substrat 
d’acier. Les résultats du modèle 2D obtenus sont satisfaisants tant d’un point de vue qualitatif 
que quantitatif. Le modèle fournit des résultats tout à fait en accord avec les résultats 
expérimentaux. Les calculs sont en mesure de prédire le signe et la valeur du champ de 
contrainte en profondeur dans le dépôt et son substrat. Les comparaisons des contraintes 
résiduelles calculées et mesurées donnent entière satisfaction, le modèle permet non 
seulement la prédiction du signe des contraintes résiduelles mais aussi la valeur moyenne de 
la contrainte dans le dépôt. Une perspective intéressante pour l’utilisation de ce modèle réside 
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dans la prédiction possible de l’évolution de l’endommagement du matériau pendant la phase 
de refroidissement. 
                                                                                                                                               87
IV. MODELE D’ETALEMENT D’UNE 
GOUTTE A L’IMPACT SUR UNE CIBLE 
IV.1. Etalement des particules 
Si l’étude de l’impact de gouttes sur paroi sèche et lisse est un sujet vaste, il est cependant  
nécessaire de l’aborder. Ces écoulements à surface libre sont des cas de figure fréquemment 
rencontrés dans l’industrie et dans la vie quotidienne : écoulements de gouttes, filets, films 
liquides, …  D’un point de vue théorique, il s’agit là de phénomènes souvent complexes, 
mettant en jeu des interfaces liquide/gaz, mais aussi parfois solide/liquide et solide/gaz, et qui 
incluent  généralement des effets capillaires.  
Ces phénomènes physiques sont identifiés dans de nombreuses applications industrielles 
(impact de goutte sur le papier dans le cas des imprimantes à jet d’encre, projection d’aérosols 
de peintures pour l’industrie automobile, gouttes de pluie sur les pare-brises de voiture, 
arrosage...)  et aussi dans le cas plus particulier de l’impact de goutte en fusion de taille de 
l’ordre d’une dizaine de micromètres lors de la réalisation d’un dépôt par projection plasma. 
Lorsqu’elles rencontrent le substrat, ces gouttes s’étalent sous la forme d’une lamelle  souvent 
circulaire (appelée « splat »). Cette forme résulte du transfert de l’énergie cinétique de la 
goutte en énergie d’écoulement visqueux et en énergie de surface. Ces lamelles sont trempées 
(à des vitesses pouvant atteindre 100 K.s-1(66)). Selon la qualité du contact substrat/lamelle, les 
transferts thermiques de la lamelle vers le substrat, donc les vitesses de solidification et de 
refroidissement, varient beaucoup et déterminent la microstructure finale de la lamelle. 
De nombreux modèles et simulations numériques tentent de prédire la forme de ces lamelles. 
Le plus souvent les auteurs font l’hypothèse que les phénomènes d’étalement et de 
solidification ne sont pas simultanés, et supposent que la vitesse du front de solidification à 
travers la lamelle est plus faible que la vitesse  d’étalement de la goutte sur le substrat (67). 
D’autres études traitent de l’évolution de la morphologie des lamelles en fonction des 
paramètres de projection qui sont : les vitesses et températures des particules au moment de 
l’impact, la nature et la température du substrat. Ainsi, V. V. Kudinov et al. (68) dans le cas de 
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particules d’alumine. Un classement qualitatif de trente morphologies différentes a été 
présenté (68) (Figure IV-1). Une gouttelette fondue s’étalerait correctement avec une vitesse 
faible (ex : cas 1) mais pour une vitesse élevée (ex : cas 6) éclaterait au moment de l’impact 
sous l’action des forces de surface. Une particule de température faible ne serait fondue que 
partiellement (cas 30). Le noyau solide resterait piégé au centre de la lamelle ou éjecté 
conduisant à une lamelle de forme annulaire (cas 17). 
 
Figure IV-1 : Morphologie de particules d’alumine projetées par plasma 
en fonction de leurs vitesse et  température avant impact (68). 
Cependant, V. V. Kudinov et al. (68) n’ont pas pris en compte la nature du substrat et de 
l’interface. Par ailleurs, R. McPherson (69) explique cet éclatement, appelé aussi « splashing » 
(éclaboussement), en faisant l’hypothèse que le film liquide d’une goutte qui s’écrase à 
grande vitesse devient vite instable et éclate en fine gouttelettes sous l’action des tensions de 
surface. Un bon mouillage du substrat par le liquide ou une viscosité élevée du liquide 
diminuerait ce phénomène d’éclatement. Alors qu’une interface de mauvaise qualité 
(occlusions gazeuses, rugosité, oxydation superficielle du substrat (22)) réduirait la surface de 
contact lamelle/substrat, et de ce fait, augmenterait le temps de refroidissement et donc 
favoriserait l’éclatement. (Voir Annexe 2) 
Une lamelle de type « crêpe » aurait alors un bon contact avec le substrat et serait solidifiée 
avant l’éjection de gouttelettes de matière (70). Cette explication ne fait pas l’hypothèse du 
découplage des phénomènes d’étalement et de solidification puisque c’est la vitesse de 
solidification qui détermine la qualité de l’étalement (22). 
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IV.1.1. Tension de surface 
Considérons le cas de l’interface entre une phase liquide et une phase vapeur, comme pour 
une bulle de savon. Le liquide présente une tension de surface γ (ou tension superficielle) et sa 
surface se comporte comme une membrane tendue. Déformer ou augmenter cette surface 
requiert de l’énergie. En effet, une molécule dans un fluide est soumise à des interactions 
attractives, exercées par les autres molécules du milieu. Ces forces cohésives peuvent être des 
forces de Van Der Waals, des liaisons hydrogène, des liaisons ioniques ou métalliques selon 
le fluide considéré. Si une molécule se situe à une interface (par exemple avec le gaz), elle est 
soumise à moins d’interactions attractives que si elle était dans le volume du fluide et se 
retrouve dans un état énergétiquement défavorable. L’énergie du système présente alors un 
terme de surface, positif. En raison de ce terme, les liquides ajustent leur forme de façon à 
minimiser leur surface. 
La tension superficielle traduit cette énergie de cohésion du liquide, et représente 








∂=γ                                                                                                        Équation 59 
où T est la température du milieu, V le volume considéré et n la quantité de matière dans le 
volume V. De façon dimensionnelle, il s’agit d’une énergie par unité de surface, et donc d’une 
force par unité de longueur. Les interfaces se comportent alors comme des membranes 
tendues par cet effet de cohésion du liquide, c’est pourquoi cet effet est dénommé « tension » 
superficielle. 
IV.1.2. Autres phénomènes élémentaires 
Nous avons considéré l’interaction entre deux phases, mais, lorsqu’une goutte de pluie se 
dépose sur une vitre par exemple, (le tout est plongé dans l’atmosphère terrestre), nous 
sommes en présence de trois phases : liquide, solide et gazeuse. 
Le phénomène d’étalement d’un liquide sur un substrat, le tout dans un gaz, s’appelle 
mouillage. Selon les affinités du liquide avec le solide et le gaz environnant, le liquide 
s’étalera  plus ou moins (Figure IV-2) 
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Figure IV-2 : (a) Mouillage total : le liquide s’étale complètement sur le 
substrat sous forme de film. (b) Mouillage partiel : le liquide forme une 
goutte d’angle de contact θe avec le substrat. 
On distingue deux types de mouillage : mouillage total et mouillage partiel (Figure IV-2). 
Afin de déterminer si une goutte va s’étaler sur un substrat ou non, il faut considérer le 
paramètre d’étalement S (de l’anglais « spreading ») qui correspond à la différence d’énergie 
entre substrat sec et mouillé : 
( )γγγ +−= SLSGS                                                                                               Équation 60 
avec γSG la tension superficielle solide/gaz, γSL la tension superficielle solide/liquide, et γ la 
tension superficielle γLG entre le liquide et le gaz. Si S est positif, le liquide s’étale 
complètement sur le substrat pour former un film nanoscopique ; on est en situation de 
mouillage total. Par contre, si S est négatif, alors la goutte ne s’étale pas et elle forme un angle 
de contact θe avec le substrat. La ligne à l’interface des trois phases liquide, solide et gazeuse 
est appelée « ligne de contact » ou « ligne triple ». 
La loi de Young-Dupré donne l'expression de l'angle de contact statique d'une goutte liquide 
déposée sur un substrat solide, en équilibre avec une phase vapeur (Figure IV-2-b).  
SLSGe γγθγ −=cos                                                                                                Équation 61 
Notons ici que la projection des forces capillaires sur la verticale est équilibrée par une 
déformation élastique du solide. Si le solide est dur, cette déformation est inobservable. Par 
contre, si le solide est mou ou s’il s’agit d’un deuxième liquide non-miscible (eau et huile par 
exemple), cette déformation de l’interface devient très visible. 
Le paramètre d’étalement S peut alors se réécrire : 
( )1cos −= eS θγ                                                                                                 Équation 62 
Ainsi l’angle de contact θe ne peut être défini que si S est négatif, on voit que l’angle de 
contact ne dépend que des différentes tensions superficielles entre liquide, gaz et solide : 
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γ
γγθ SLSGe −=cos                                                                                               Équation 63 
Généralement, pour une modélisation des phénomènes interfaciaux, on préfère faire intervenir 
les énergies de surface plutôt que l’angle de contact. La formule de Young relie l’angle de 
contact θ aux trois tensions superficielles γSG, γSL et γ. En pratique, seuls θ et γ sont 
mesurables. Il est donc nécessaire d'avoir une relation supplémentaire pour estimer γSG et γSL. 
Elle est donnée par un modèle d’énergie de surface du solide. Celui-ci traduit différents types 
d’interactions entre le solide et le liquide. 
Des interactions dues aux forces de London, appelée aussi forces dispersives. Elles sont 
toujours actives quelles que soient les molécules en présence. 
Des interactions dues à tous les autres types de forces (polaires, acide/base, liaisons 
hydrogène, …). L’établissement de ces interactions dépend évidemment des partenaires en 
présence. 
En conséquence, l’énergie de surface du solide est généralement donnée comme la somme de 
deux ou trois composantes selon les modèles proposés. 
IV.1.3. Impact sur une paroi solide 
Plusieurs modèles se sont intéressés au développement de la lamelle, issue de l'impact d'une 
goutte, s'étalant sur une paroi. La phase d'expansion rapide, au cours de laquelle une partie de 
l'énergie cinétique et de l'énergie de surface est dissipée par des processus visqueux, est suivie 
d'une phase de contraction pendant laquelle le bourrelet à l'extrémité de la lamelle se rétracte 
sous l'effet des forces capillaires. 
Les expériences montrent que la vitesse initiale d'étalement de la lamelle est beaucoup plus 
élevée que la vitesse d’impact de la goutte sur le substrat (71,72). Les quantités comme la 
vitesse ou la pression divergent au point de contact. La dissipation visqueuse et la tension de 
surface retardent la formation de la lamelle, celle-ci est animée d'une vitesse élevée qui reste 
encore difficile à mesurer expérimentalement. Il est même possible qu'une onde de choc se 
forme aux temps courts de l'impact (73).  
Les phénomènes microscopiques ont donc une influence sur la dynamique de l'impact sur une 
surface solide. Ainsi, l'angle de contact dépend de la mouillabilité et des propriétés physico-
chimiques de la paroi. L'angle de contact dynamique peut être différent de l'angle statique. 
Parfois, la lamelle créée au moment de l'impact rebondit en se détachant de la paroi, et forme 
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une corolle semblable à celle que l'on observe dans les impacts sur des surfaces liquides. 
L'apparition de ce phénomène dépend, entre autres, des propriétés de rugosité de la surface 
solide (74,75).  
Trois catégories d’impacts sur surface sèche permettent d’obtenir des informations 
complémentaires pour analyser le phénomène complexe d’impact en projection plasma :  
• l’impact de gouttes liquides sans effet thermique,  
• l’impact de gouttes métalliques millimétriques fondues, 
• l’impact de gouttes micrométriques en projection plasma. 
IV.2. Paramètres caractéristiques de 
l’impact 
Lorsqu’une particule fondue s’écrase sur le substrat, elle prend une forme lamellaire par 
étalement latéral du liquide sous les pressions présentes dans la particule. L’énergie cinétique 
de la particule se transforme en déformation visqueuse et en énergie de surface à la fin de 
l’écrasement (30,76). L’écrasement de la particule peut être divisé en trois étapes (2,77) impact 
initial, étalement de la particule et enfin refroidissement et solidification. 
Plusieurs études expérimentales ont été effectuées (la plupart sur des surfaces lisses) pour 
comprendre l’influence des propriétés des particules à l’impact sur leur écrasement (78) et la 
formation des splats (78, 79, 75, 80). D’autres travaux ont été réalisés pour examiner les effets de 
la température (81, 82, 72), de la rugosité (83,84) et des propriétés thermiques du substrat  (85) sur 
l’étalement et la solidification des particules. L’effet de la mouillabilité de la particule sur le 
substrat a été aussi évalué (86). Il faut noter que la mouillabilité dépend de la rugosité et de la 
porosité de substrat ainsi que de la composition chimiques et de l’état cristallin des particules 
et du substrat. 
Il est montré que le comportement des gouttes à l’impact peut être caractérisé par le facteur de 
Sommerfeld K tel que :  
25.05.0 . ee RWK =                                                                                                           Équation 64 
le nombre de Reynolds est exprimé par 
μ
ρ dvRe ..=                                                                                                            Équation 65 
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où ρ la masse volumique de la particule en kg/ m3, d son diamètre en m, v sa vitesse en m/s, µ 
sa viscosité en kg/m.s  
Et le nombre de Weber est exprimé 
σ
ρ 2.. vdWe =                                                                                                         Équation 66 
où ρ la masse volumique de la particule en kg/ m3, d son diamètre en m, v sa vitesse en m/s, µ 
sa viscosité en kg/m.s, σ sa tension de surface liquide vapeur en J/m2. 
Escure et al (87) ont montré,  en projetant des particules d’alumines sur des substrats de 
différentes rugosités et températures, que l’état de surface et la température du substrat jouent 
un rôle important sur ces phénomènes d’impact. Quelle que soit la température du substrat, 
des phénomènes de "splashing" (éclaboussement ou éjection de matière) apparaissent dès que 
le nombre de Sommerfeld dépasse une valeur critique Kc=57,7 pour laquelle les 
comportements sont modifiés. 
La Figure IV-3 montre qu’à l’impact, les particules peuvent soit rebondir, soit  s’étaler sans 
éclaboussures, soit encore produire des éjections de matière. Ces différents modes dépendent 
du nombre de Sommerfeld. Pour des faibles valeurs de K, la goutte tend à se déposer et à 























Figure IV-3 : Les différents types d’impacts en fonction de la valeur du 
paramètre K 
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En condition classique de projection plasma, le traitement des particules en vol est régi par les 
transferts de quantité de mouvement, de chaleur et de masse entre le plasma et les particules. 
Pour des diamètres de particules compris entre 30 et 100 µm, les vitesses des gouttelettes à 
l’impact sont de 100 à 200 m/s et leurs températures atteignent des valeurs supérieures à leur 
température de fusion qui permet à la particule d’être dans un état fondu avant l’impact.  
Cet éclaboussement («splashing») correspond, comme l’ont montré les photos de (87), à 
l’éjection quasi perpendiculaire au substrat, de petites gouttelettes de taille submicronique et 
qui peuvent atteindre des distances supérieures à 3 mm de la surface du substrat, c’est à dire 
qui sont normalement entraînées par les gaz de recombinaison et de soufflage car elles se 
situent hors de la couche limite.  
L’étalement des particules est un phénomène complexe notamment si la solidification de 
lamelles commence avant l’étalement complet. Les phénomènes intervenant dans cette étape 
sont gouvernés par plusieurs facteurs qui peuvent être classés en 2 groupes : les propriétés des 
particules à l’impact (le diamètre, la morphologie, la vitesse, la température, l’état physico-
chimique etc…) et l’état de la surface du substrat où des particules sont déjà étalées (la 
rugosité, la température, les propriétés thermiques, l’oxydation, etc (88) (Figure IV-4). 
 
 
Figure IV-4  : Paramètres caractéristique de la formation d’une lamelle 
(89) 
Les propriétés du substrat ne sont pas moins importantes vis à vis du comportement de la 
goutte à l’étalement : en effet, sa diffusivité, son effusivité, sa température, sa rugosité,  la 
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présence de contaminants ou d’une couche d’oxyde en surface ainsi que l’angle d’impact de 
la goutte agissent sur le comportement à l’écrasement et lors de l’étalement. 
D’une manière conventionnelle, la rugosité d’une surface est définie par l’équation suivante : 
( )
0
1 LRa z x dx
L
= ∫                                                                                                      Équation 67 
Avec z(x) : hauteur locale de la surface à l’abscisse x et L la distance entre deux points de la 
surface. 
Le Ra ainsi calculé correspond à la rugosité moyenne qui est l’intégrale de la valeur absolue 
du profil de rugosité sur la longueur d’évaluation, il a la dimension d’une longueur. 
IV.2.1. Échange thermique à l’impact 
Après l’impact de gouttelettes, la particule continue à se déformer et s’étale sur le substrat. Il 
a alors été montré l’existence d’une température du substrat dite de transition TT qui 
conditionne la forme de la lamelle résultante.  
Au-dessus de TT, la lamelle à une forme de disque (sur un substrat lisse) et en dessous de TT la 
lamelle est complètement déchiquetée avec des projections de matière parallèlement à la 
surface du substrat. Cette température de transition a été observée par de nombreux auteurs, et 
pour un grand nombre de matériaux de particules et de substrats (22 ,90, 58). Par exemple, en ce 
qui concerne la projection de zircone, Léger et Bianchi (36) ont montré que sur un substrat 
lisse (Ra=0,05 µm) en acier inoxydable de type 304L, les lamelles ont une forme de disque 
pour une température de substrat supérieure à 200°C (température de transition) et que la 
résistance thermique de contact, qui conditionne le refroidissement de la lamelle, était 
inférieure à 10-7 m2.K/W. Pour une température de substrat inférieure à 200°C, la lamelle est 
déchiquetée et la résistance thermique de contact est supérieure à 10-6 m2.K/W.  
Par ailleurs, de nombreux travaux (88, 90, 91, 92, 93, 94) ont montré que, quelle que soit la vitesse 
d'impact comprise entre 30 et 250 m/s, les particules écrasées ont des formes de disque, sur 
substrat lisse quand la température est supérieure à la température de transition.  
Dès que le contact goutte/substrat est bon, c’est-à-dire si la température du substrat Ts>TT, la 
solidification se produit uniformément à l’interface goutte-substrat aussitôt que l’épaisseur de 
la goutte en cours d’étalement est devenue inférieure à quelques micrométres. Il semble que 
cette solidification permette de conserver la forme cylindrique à la lamelle.  
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Cependant, les dépôts réalisés par projection plasma le sont rarement sur substrat lisse. Ils 
sont généralement réalisés sur des substrats rugueux pour permettre un ancrage mécanique 
des particules. Mais peu d’études ont été réalisées à propos de l’étalement des particules sur 
substrat rugueux (95,96) Fukunama (97) a développé un modèle tenant compte des pics de 
rugosité et de l'étalement du liquide dans les creux. Par ailleurs, Sobolev (94) a montré qu'il 
fallait adapter le diamètre des lamelles donc la granulométrie de la poudre et les propriétés de 
la particule en vol à la distance inter pics sur le substrat, induite par la rugosité, pour limiter 
l'éclatement de la particule à l'impact et la porosité du dépôt.  
IV.2.2. Solidification  
La compréhension de l'écoulement et de la solidification des lamelles résultantes de particules 
fondues lors de leur impact sur le substrat est extrêmement complexe tant d'un point de vue 
théorique qu'expérimental car la durée moyenne de ces phénomènes se situe autour de 
quelques microsecondes  
A.C. Léger et M.Vardelle (93) ont montré que la vitesse de refroidissement des lamelles de 
zircone est de 108 K/s pour un substrat d’acier inoxydable 316L préchauffé à 573 K et de 107 
K/s pour le même substrat à 348 K. Les lamelles sont plus épaisses et surtout plus irrégulières 
sur substrat "froid" (22) (épaisseur de 3 à 5 µm) que sur substrat "chaud" (épaisseur <2µm)(71). 
Ces travaux expérimentaux sont en corrélation avec les modèles théoriques simples de 
l’étalement des lamelles de (98) qui mettent en relation le temps de refroidissement, l’épaisseur 
de la lamelle, la résistance thermique de contact et les vitesses des particules juste avant 
l’impact. Ces calculs sont fondés sur l'utilisation de nombres adimensionnels (tels que le 
nombre de Reynolds, le nombre de Weber, et le nombre de Stephan) et sur l’hypothèse que 
l'étalement des particules peut être décomposée en trois étapes (qui peuvent ne pas être 
indépendantes) : une phase très courte de l'ordre de quelques nanoseconde qui correspond à 
l'impact initial avec le plus souvent le phénomène d’éclaboussement ou « splashing », une 
deuxième phase de l'ordre de la microseconde correspondant à l'étalement de la particule et 
une troisième de quelques microsecondes aussi et correspondant au refroidissement de la 
lamelle comme le schématise la Figure IV-5 (89) (99). 
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Figure IV-5 : Mécanismes d’étalement des lamelles 
La solidification dépend majoritairement de la température de transition et de la résistance 
thermique de contact entre particules étalées et substrat. En effet, l’expérimentation montre 
que si la température du substrat est supérieure à la température de transition, la solidification 
s’opère sur une grande partie de la surface de la lamelle alors que dans le cas contraire il peut 
subsister de nombreux « vides » à l’interface.  
IV.2.3. Résistance Thermique de Contact 
(RTC) 
La notion de la résistance thermique de contact correspond à une chute brutale de la 
température dans la zone contenant l'interface, cette zone étant généralement prise d'épaisseur 
tendant vers 0. La RTC est ainsi représentée par un saut de température à l'interface entre 
lamelle et substrat. Dans plusieurs modèles d'impact de particule, la RTC n'est pas prise en 
compte. Le contact parfait est supposé, mais cette hypothèse peut entraîner des imprécisions 
sur les échanges thermiques et sur les temps de transfert. 
La modélisation numérique de la résistance thermique de contact consiste à supposer une 





.=   (sans dimension) et dont le Cp est nul. 
 Bi est le nombre de Biot 
p
i k
dhB .= , h est le coefficient de transfert correspondant au contact 
entre la goutte et la région du substrat et kp est la conductivité de la goutte. 
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Lors de l'impact sur le substrat, la goutte engendre une pression qui permet un contact plus ou 
moins important entre les deux milieux. La rugosité du substrat définit le nombre de contacts 
réels entre les deux matériaux et donc la facilité de passage de la chaleur. La pression de la 
goutte va modifier cette surface de contact et donc la résistance thermique associée. Les 
études concernant l'impact de gouttes avec prise en compte d'une résistance thermique de 
contact sont variées : expérimentalement, il a été montré que lorsqu'une goutte s'étale, la 
"rugosité" de la lamelle, qui est le négatif de la rugosité du substrat, était légèrement 






Figure IV-6 : Schématisation du contact d'une goutte et d'un substrat 
rugueux 
Lorsqu’une goutte liquide impacte sur un substrat solide présentant une rugosité de surface 
non nulle, celle-ci s’étale sur le substrat et se refroidit par conduction de la chaleur vers le 
substrat à travers l’interface lamelle-substrat. Lorsque la goutte vient s’étaler, différents 
phénomènes peuvent favoriser ou non le contact liquide-solide à l’interface et jouer ainsi sur 
une plus ou moins bonne évacuation de la chaleur (voir Annexe2.2 ). Ce contact va agir 
directement sur la valeur de la résistance thermique de contact RTC  à l’interface définie à 
l'instant t comme la différence de température entre le bas de la goutte ( gT ) et le haut du 






−=                                                                                                               Équation 68 
Durant de l’étalement, l’échange thermique entre la goutte et la surface du substrat par le flux 
de chaleur traversant cette dernière crée une résistance thermique de contact entre la goutte 
                                                                                                                                               99
liquide et le substrat. La conservation du flux de chaleur par conduction dirigée de la lamelle 
vers le substrat. 
 
Figure IV-7 : lamelle étalée sur le substrat 
Flux de chaleur dans la goutte : 
φg = Kg .A. ( )rTT a21−                                                                                                     Équation 69 
Avec Kg conductivité thermique de la goutte (W/mK), A surface de contact (m2) lamelle-
substrat, T1 température de surface de la lamelle (K), T2a température du liquide à l’interface 
liquide solide (K), r épaisseur de la lamelle (m)( Figure IV-7). 
Flux de chaleur dans le substrat :   




TT b 32                                                                                                   Équation 70 
Avec Ks conductivité thermique du substrat (W/mK), T2b température du solide à l’interface 
liquide solide (K), T3 température du substrat (K), e épaisseur du substrat (m). 
Conservation du flux : 























22                                          Équation 71 
Avec thRh
=1  : résistance thermique de contact à l’interface (m2K/W). 
Cette résistance thermique de contact évolue dans le temps, certains modèles ne prennent en 
compte que la valeur constante de la RTC pendant toute la durée de l'étalement (102). Le 
contact entre un solide et un liquide en cours de solidification fait l'objet de très peu d'études 
et reste mal maîtrisé de par la nature du contact. Les variations des propriétés physiques et 
mécaniques ainsi que de la géométrie du contact changent le comportement de la résistance 
thermique de contact. 
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IV.3. Modèles d’étalement avec 
solidification 
Plusieurs auteurs ont essayé de prédire le diamètre maximum atteint par la goutte qui percute 
une surface solide. Solonenko (103) a fait une revue des différentes estimations du diamètre de 
la goutte étalée sur la base de la formulation βα Wea
D
d
.Re.max =   en fonction des nombres de 





Re =                                                                                                            Équation 72 
Avec lρ , la masse spécifique du liquide (kg.m-3), 
v , la vitesse de la particule à l’impact (m.s-1), 
lη , la viscosité de la particule (Pa.s). Le nombre de Reynolds Re représente le rapport entre 
forces d'inertie et forces visqueuses. 
σ
ρ ².. vd
We pl=                                                                                      Équation 73 
Avec σ , la tension superficielle de la particule (N.m-1). Le nombre de Weber We représente 
le rapport de l’énergie cinétique sur l’énergie de surface. 




hs  et que nous reproduisons Tableau 5 . 
Voici  de façon plus explicite quelques un de ces  modèles parmi d’autres dans la littérature.  
Jones (111) a utilisé la conservation de l'énergie, il a considéré que l'essentiel de l'équilibre 
énergétique s’établit entre l'énergie cinétique avant impact et l'énergie dissipée durant 
l'impact. Il a supposé que le problème est proche de celui du liquide contraint entre deux plaques 
et il a ainsi estimé la dissipation visqueuse. L'auteur a négligé les effets de tension 
superficielle : 
8/1max .06.1 eRD
d =                                                                                   Équation 74 
Madjeski (104) considère aussi une conservation de l'énergie avec solidification de la goutte 
durant l'impact. En tenant compte des forces de visqueuses et de surface, Madejski, 1976 (104) 
a donc résolu les équations de la déformation radiale d’un cylindre liquide et sa solidification 
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sur un substrat lisse.  Il a caractérisé l’étalement des lamelles grâce aux nombres de Reynolds 
et de Weber de la particule incidente, tels que définis précédemment.  
Auteurs a α β 
Madejski (104) 1.29 0.2 0 
Lui et Al.(105) 1.04 0.2 0 
Trapaga, Szekely (106) 1.0 0.2 0 
Bertagnoli et al. (107) 0.925 0.2 0 
Yoshida (108) 0.83 0.2 0 
Watanabe et al. (109) 0.82 0.2 0 
Montavon, Coddet (110) 0.1 0.2 0 
Jones (111) 1.16 0.125 0 
Gasin, Uryukov (112) 0.922 0.25 0 
Chandra, Avedisian (113) 0.687 0.25 0 
Pasandideh - Fard et al (114) 0.5 0.25 0 
Kurukawa, Toda (115) 0.96 0.095 0.084 
Cheng (116) 0.816 0 0.25 
McPherson (117), Akao(118) 0.613 0 0.5 
Madjevski (104) 0.577 0 0.5 
Collings et al. (119) 0.408 0 0.5 
Tableau 5 : Compilation de quelques corrélations d’estimation 
de la goutte étalée (103) selon la relation βα Wea
D
d
.Re.max =  
Pour une goutte considérée isotherme pendant sa phase d’étalement, et selon les hypothèses 
précédentes, des expressions analytiques traduisent l’influence de Re  et We  sur le degré 









                                                                                            Équation 75 
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Pour des vitesses de particules de plusieurs centaines de mètres par seconde, le nombre de 
Weber devient relativement grand et le terme 
We
²3ξ  peut être négligé. Dans ce cas, l’équation 









                                                                                                       Équation 76 
En utilisant la conservation de la masse et évaluant les différentes énergies (cinétique, 
potentielle et dissipation visqueuse) en fonction du temps l'auteur aboutit à ces différents 
résultats: 









                                   Équation 77 
- Si We = ∞    alors    ( ) 2.0max 9517.0*2941.1 += eRD
d
         Équation 78 








                     Équation 79 
  Avec   
D
dmax=ξ                                                                                 Équation 80 
Pasandideh-Fard et al, 1996 (120, 121) ont développé un modèle numérique fondé sur la 
résolution des équations de Navier-Stokes et de l’équation de conservation de l’énergie, et 
considérent une résistance thermique de contact RTC de 10-6m².K.W-1. Ils ont donc développé 
un modèle tridimensionnel de flux de surface libre avec le transfert de chaleur et la  
solidification pour représenter la formation d’un dépôt en projection plasma. Pour prévoir le 
comportement de la goutte à l'impact  et calculer la forme de la lamelle, ils utilisent le logiciel 
commercial Simulent Drop ® 1.0. Ce modèle a été développé pour les liquides à faible 
viscosité. Si la viscosité est grande ce modèle ne convient pas car la dissipation ne s'effectue 
plus uniquement dans la couche limite visqueuse. Ce modèle semble le plus adapté du point 
de vue théorique et donne la meilleure comparaison avec les données expérimentales.  
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IV.4. Modèles numériques  
IV.4.1. Modèle dynamique 
Le modèle de l’impact d’une goutte sur un substrat fait appel à la résolution de nombreuses 
équations (dynamiques et thermiques). Le caractère aléatoire de l'impact est difficile à 
contrôler (vitesse d'impact, température, ...). C'est pourquoi l'outil numérique devient 
rapidement indispensable afin de mieux comprendre ce phénomène. De nombreuses études 
ont été réalisées en ce sens selon des techniques diverses. Par application du principe 
fondamental de la dynamique, le bilan des forces au sein de chaque fluide newtonien exprime 
la vitesse u en fonction des paramètres du système : 




u uu p g u u F
t
u
ρ ρ μ∂⎛ ⎞+ ∇ = −∇ + + ∇ ∇ + ∇ +⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∇ =
                                               Équation 81 
où ρ et µ sont respectivement la masse volumique et la viscosité du fluide, g la pesanteur.  Le 
terme FTS  présent les forces de tension de surface, il est lié à la notion d’interface entre deux 
fluides non miscible. Cette force est modélisée par une équation  
. . .TS iF k nσ δ=                                                                                                              Équation 82 
où σ, K et δ sont respectivement le coefficient de tension superficielle, la courbure moyenne 
locale de l'interface et la fonction Dirac. 
Le modèle choisi est un modèle à un fluide car il s'adapte bien à la discrétisation sur le 
maillage fixe cartésien utilisé. Ce type de modèle a été utilisé par plusieurs auteurs pour 
simuler la déposition sur substrat sec (120,101) ou l'impact sur film liquide (122). Il convient de 
définir une fonction qui détermine géométriquement la position des phases dans le domaine. 
Soit la fonction de phase  φ  définies par : 
• φ = 1 dans la zone contenant le fluide 1, 
• φ = 0 dans la zone contenant le fluide 2, 
• 0< φ < 1 dans la zone d’interface entre les deux fluides. 
La fonction phase φ se déplace en fonction de la vitesse de l'interface u. Cette évolution est 
décrite par l’équation cinématique qui relie la fonction à u : 
0u
t
φ φ∂ + ∇ =∂                                                                                                            Équation 83 
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Appelée aussi équation d' « advection », elle définit le transport de chaque phase dans le 
domaine, en particulier à l'interface où intervient le saut de phase de 1 à 0. Les propriétés 
physiques var des milieux s'expriment en fonction de la présence de chaque fluide par :  
φ).var(varvarvar 121 −+=                                                                         Équation 84 
A l'aide du modèle à un fluide et de la définition de la fonction phase, la tension superficielle 
peut être exprimée seulement en fonction de φ. 
La tension superficielle est une force qui agit sous la déformation de l'interface. Elle est donc 





T I nnσ δ
= ∇
= −                                                                                                     Équation 85 
Avec I est la matrice unitaire, n est le vecteur normal à l’interface définit par la fonction de 
phase : 
n φφ
∇= ∇                                                                                                                      Équation 86 
Et la courbure locale de l’interface est définie par : 
.k n= −∇                                                                                                                     Équation 87 
L’ensemble des équations nous donne un système de plusieurs équations pour résoudre  les  
inconnues (u,p,φ) par une expression volumique des équations de mouvement en dynamique 
incompressible avec prise en compte des forces interfaciales sans la détermination explicite de 
la géométrie de la courbure de l'interface. 
IV.4.2. Modèle thermique 
Un milieu qui change de phase peut être représenté à l’aide deux domaines séparés par une 
interface qui correspond au front de solidification (123,124). La température de chaque milieu 
est résolue séparément, l'interface correspond à une condition limite interne au système, 
définie par la conservation des flux : 
s s l l f fk T n k T n L V nρ∇ − ∇ =                                                                                         Équation 88 
l et s représentent respectivement les phases liquide et solide et Vf est la vitesse du front de 
solidification. La difficulté de cette méthode, c’est qu’elle s'adapte mal aux résolutions 2D et 
3D, et qu'elle nécessite la détermination de la position du front de solidification. Ce qui 
s'effectue souvent par la méthode de Landau sur un maillage évolutif (125,101).  
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Une autre méthode, est appelée méthode du Cp apparent. Où le changement de phase liquide / 
solide, est représenté par le terme source Sc. Il s'exprime usuellement comme fonction de la 





ρ ∂= ∂                                                                                                               Équation 89 
Où Lf est la chaleur latente de fusion. Pour faire apparaître la température, l’équation devient : 
s s
f f
f f TL L
t T t
ρ ρ∂ ∂ ∂=∂ ∂ ∂                                                                                                Équation 90 






∂= + ∂                                                                                                      Équation 91 
Le changement de phase s'effectue sur un intervalle de température bien défini.  
L’équation générale à résoudre est de la forme : 
( ) sf fTCp k T Lt tρ
∂∂ = ∇ ∇ +∂ ∂                                                                                       Équation 92 
IV.4.3. Méthodes de calcul d’interface 
La résolution des problèmes diphasiques avec des fluides non miscibles pose  le problème de 
la présence d'une interface séparant les fluides. Pour déterminer entièrement l'écoulement, il 
est nécessaire :  
• de résoudre les équations du mouvement dans les deux phases,  
• de représenter l'interface dans l'espace, 
• de caractériser le mouvement de l'interface, sachant que sa dynamique est étroitement liée 
à celle des fluides environnants. 
Le choix d'une méthode numérique dépend étroitement du type de problème considéré. Les 
méthodes les plus employées pour simuler les écoulements diphasiques en présence 
d'interfaces recourent à une discrétisation des équations du mouvement sur un maillage. Parmi 
ces méthodes distinguons :  
• Méthodes à maillage mobile : elles utilisent un maillage qui s'adapte aux contours de 
l'interface. Il est nécessaire d'avoir des éléments de maillage aux frontières régulières, 
l'utilisation de frontières irrégulières engendre des erreurs numériques. Un remaillage est 
nécessaire pour suivre les mouvements de l'interface au cours du temps. Or la complexité 
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des algorithmes de remaillage est telle qu'il est difficile de simuler des écoulements dans 
lesquels se produisent de forts changements de topologie de l'interface. Ce type de 
méthode est utilisé pour étudier des écoulements à surface libre comme les phénomènes 
de l’impact et de solidification (126). 
• Méthodes à maillage fixe : elles emploient un maillage fixe en utilisant une adaptation 
locale du maillage dans chaque cellule contenant une portion d'interface (127). C'est donc 
l'interface qui est en mouvement dans une grille immobile qui peut être structurée, ou non 
structurée. On distingue parmi les différentes méthodes, celles des marqueurs de surface et 
celles de suivi de volume. La première approche a été introduite par Harlow et Welch 
(128), elle est dite MAC « Marker and Cells », elle utilise des points virtuels pour marquer 
toute une région qui ne contient qu'un seul fluide. Les points marqueurs sont transportés 
de façon passive par l'écoulement, en général à l'aide d'une méthode lagrangienne. Cette 
méthode MAC est historiquement la première à avoir permis l’étude des écoulements à 
surface libre complexe tels que l'impact d'une goutte sur un film liquide (129). La difficulté 
de ces méthodes  tient à ce qu’il faut constamment redistribuer les points marqueurs dans 
les régions où l'écoulement a provoqué leur dispersion afin de conserver une bonne 
précision dans le calcul. Il est ainsi nécessaire de stocker les coordonnées de chacun des 
points marqueurs, ce qui en limite le nombre. Il est difficile avec ces méthodes de 
reconnecter les interfaces de façon automatique. Les algorithmes de redistribution des 
points marqueurs qui assurent la rupture ou la coalescence des interfaces peuvent être 
complexes. La deuxième  approche de suivi de volume utilise une description implicite de 
l'interface. Celle-ci est représentée explicitement comme une surface qui traverse le 
maillage, et elle est caractérisée à l'aide d'une fonction de phase. Par calcul de l'évolution 
de cette fonction, l'interface est déterminée en fonction du temps. Pour ce faire deux 
méthodes existent : 
- Méthode Volume de Fluide VOF (Volume Of Fluid), (130, 131) utilise la fonction de 
phase comme la fraction volumique d'un fluide par rapport à l'autre (132). La fraction 









, ∫ ∫=                                                                                Équation 93 
où X(x,y) est la fonction caractéristique, elle est égale 1 dans un fluide et 0 dans l’autre. 
Dans chacune des cellules contenant uniquement du fluide 1 ou uniquement du fluide 2, la 
fraction volumique est égale respectivement à 1 ou 0. Par contre dans les cellules 
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traversées par l'interface, la fraction volumique est strictement comprise entre zéro et un. 
Il est nécessaire de déterminer la position de l'interface à chaque instant à partir du champ 
de fraction volumique pendant l'étape de reconstruction de l'interface.  
- Méthodes de ligne de niveau ("level set"), utilise la fonction de phase comme la distance 
par rapport à l'interface (133). Cette méthode a été introduite par Osher et Sethian (133), elle 
représente l'interface comme une ligne de niveau d'une fonction φ en fonction du temps et 





                                                                                                   Équation 94 
où  u  est la vitesse du fluide.  
  
Figure IV-8  : Changement de topologie de l'interface dans "level set", les 
interfaces sont définies par la fonction φ.     a) t = 0. En gris, deux sous 
domaines non connexes, b) t=Δt, la topologie a changé. Il n'existe plus 
qu'une seule interface et un seul domaine connexe (134). 
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L’avantage de cette dernière méthode est d'être facilement généralisable au cas 
tridimensionnel, et aussi aux changements de topologie et les reconnexions d'interfaces 
s'effectuent de façon automatique, Figure IV-8 (134). 
IV.5. Validations du modèle 
Il n'existe pas de formulations analytiques qui permettent de décrire avec précision l'évolution 
de l’impact et de l'étalement d'une goutte. Pour valider la simulation de l'impact de gouttes, 
nous avons donc comparé nos résultats numériques avec ceux obtenus par autres auteurs (135, 
136, 137) qui ont le plus souvent travaillé sur des goutte millimétriques. En outre, nous avons 
aussi comparé le rayon maximal du disque étalé  avec celle donnée par la formule analytique 
(104): 




+= − +                                                                            Équation 95 
La simulation réalisée pour la validation correspond à l'impact d'une goutte sur un substrat sec 
en coordonnées cartésiennes 2D (Figure IV-9). Les dimensions du domaine sont choisies en 
sorte que le liquide de la goutte n'atteigne pas la frontière du domaine. Sur l'axe de la goutte 
est une condition limite de type symétrie afin de réduire le domaine de calcul limitant temps 
de calcul et taille mémoire en conséquence. Sur l’interface avec le substrat une condition de 
non glissement (vitesse nulle sur la surface d'impact)  est choisie. Pour le reste de surface de 
la goutte, la condition aux limites est de type non glissement.  (Figure IV-9).  
 
Figure IV-9  : Schéma d’étalement de la goutte (120) 
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=
                                                                                              Équation 96 
Au moment de l'étalement maximum, les énergies de l’étalement et de surface Ec2 et Es2 
deviennent : 
2 0cE =                                                                                                                       Équation 97 
 ( )2 max 1 cossE D γ θ= −                                                                                              Équation 98 
En supposant que la goutte s'étale sous forme d'une "barre" (géométrie 2D), la conservation 
des débits considérée par (120,101), et la conservation de la masse  donne : 
2i rV d hV=                                                                                                                  Équation 99 
2
max4
iD hDπ =                                                                                                            Équation 100 










max π=                                                                                                           Équation 101 






π=                                                                                                                Équation 102 
IV.5.1. Cas de l’impact d'une goutte d'eau sur 
une surface horizontale lisse 
Pour comprendre l'impact d'une goutte sur un substrat,  plusieurs auteurs ont étudié l'impact 
d'une goutte d'eau sur une surface lisse (120, 126, 101). Bien que les dimensions de la goutte 
d’eau soit 10 à 50 fois plus grande qu’une particule utilisée en projection plasma nous  
comparons les résultats obtenus par notre simulation avec les résultats expérimentaux  publiés 
par Rioboo (136). Celui-ci à évalué l’étalement d'une goutte d'eau de 3 millimètres de diamètre 
animée d’une vitesse de 1.18 m/s (Figure IV-10).  
                                                                                                                                               110
 
 
  t = 0.0 ms   t = 0.45 ms   t = 1.31 ms 
 
  t = 2.27 ms   t = 3.16 ms   t = 4.71 ms  
Figure IV-10  : Impacts d’une  goutte d'eau sur une surface lisse. Vi = 1.18 
m/s; D = 3 mm (136) 
La simulation réalisée est celle de l'impact d'une goutte d'eau sur un substrat sec. Dans cette   
configuration, sur l'axe de la goutte est prise une condition limite de type symétrie, et la 
condition aux limites sur la surface de la cible est une condition de non glissement (vitesse 
nulle sur la surface d'impact). Latéralement la condition aux limites est un glissement et  la 
condition aux limites au-dessus de la goutte est de type non glissement afin d'assurer la 
conservation de la masse par entrée et sortie d'air. Les vitesses sont par définition normales à 
la frontière. 
Le domaine d'étude est haut de 4.10-3 m et large de 6.10-3 m. La goutte d'eau dont les 
caractéristiques sont données en Tableau 6, chute avec une vitesse initiale de 1.18 m/s et a un 
diamètre de 3.10-3m.  
Masse volumique (kg.m3) Viscosité (Pa.s) Tension de surface (N.m) 
996 1.10-3 0.073 
Tableau 6: Caractéristiques de la goutte d’eau à T=300 K 
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La Figure IV-11 montre les différents temps d’étalement de la goutte d’eau, la goutte atteint 
son étalement maximum à l’instant  4.7 ms, comme sur la Figure IV-10 qui montre l'évolution 
du diamètre de la lamelle d'eau durant l'impact en fonction du temps (136). 
La simulation 2D ne restitue pas fidèlement les valeurs de degré d'étalement des gouttes, il est 
nécessaire de s'assurer que l'impact est qualitativement bien restitué. C’est ce que permet  le 
modèle 3D. Les résultats obtenus avec FEMLAB sont illustrés par la Figure IV-12, qui 
montrent que les résultats de la simulation sont alors comparables à ceux de l'expérience (136)   















 t = 0.0 ms
 t = 0.4 ms
 t = 1.3 ms
 t = 2.2 ms
 t = 3.1 ms
 t = 4.7 ms
 
Figure IV-11: Évolution de l’étalement de la goutte d’eau dans notre 
modèle 3D.  Vi = 1.18 m/s; D = 3 mm 
La vitesse d'impact influe directement sur le temps d’étalement de la goutte et aussi sur le 
diamètre maximum atteint par la lamelle. La Figure IV-13 et Figure IV-14 montrent 
l’évolution des de la pression et de la vitesse d’étalement dans l'instant de l'impact de la 
goutte sur le substrat, et ses iso-valeurs. Les  vitesses d’étalement de la goutte sont plus que 
trois fois supérieures à la vitesse d’impact. Elles atteignent un maximum de 3.31  m.s-1, et la 
pression d'impact atteint 2 472 Pa. 
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Figure IV-12 : Notre modèle 3D de l'impact d'une goutte d'eau sur une 
surface lisse horizontale. Vi = 1.18 m/s; D = 3 mm (l’inclinaison est celle 
de la visualisation)  
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Figure IV-13 : Pression de la goutte d'eau sur le substrat à l’instant de 
l’impact.  Vi = 1.18 m/s; D = 3 mm. 
 
Figure IV-14 : Iso valeurs  de la vitesse d’étalement de la goutte d'eau 
pendant l’impact. Vi = 1.18 m/s; D = 3 mm 
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IV.5.2. Impact d'une goutte d’indium sur une 
cible lisse  
Une référence (benchmark) proposée pour la validation des codes de calculs de l’étalement est 
celui de la goutte d’indium. En effet ce métal est liquide dès 429 K, ce qui a permis des études 
expérimentales.  
La simulation numérique réalisée correspond à l'impact d'une goutte d’indium de 2 mm de 
diamètre, d'une vitesse initiale de 0,1 m.s-1, dont les caractéristiques sont données en Tableau 
7. Le domaine d'étude est schématisé en Figure IV-15,  avec une hauteur de 3 cm et une 






Figure IV-15 : Domaine de modélisation  
Tension de 
surface (N.m) 
Viscosité           
(Pa.s) 
Masse volumique 
(kg.m 3) Re We 
Paramètre de 
Sommerfeld K 
0.005 1.35 10-3 7300 1081 29 30.98 
Tableau 7 : Caractéristiques de  la goutte de l’indium liquide à 429.76 K 
Le pas de temps utilisé est constant Δt = 5.10-6 s. Les équations de Navier-Stokes en 
écoulement incompressible sont résolues avec la méthode de Lagrange, et l'équation 
d'advection par la méthode ‘level set’. Pasandideh-Fard et al. (120) considèrent que les 
résultats sont comparables aux valeurs théoriques, avec une erreur inférieure à 15%. 
                                                                                                                                               115
Dans cette simulation le degré d’étalement maximum de la goutte est de l’ordre de 
11.2max =ξ , celle de Le Bot (101) atteint une valeur de 17.2max =ξ , soit un écart relatif de 
2.7%, l’expression analytique fournit un degré d’étalement de 07.2max =ξ , ce qui donne donc 
une erreur relative de 1.9%. La comparaison de deux modèle a été  faite aussi par la fonction 
de phase φ (l’interface entre la goutte liquide et l’air),  la Figure IV-16 compare les résultats 
des deux modèles à l’instant  t = 0.01 s.  


















 Modèle de LeBot
 
Figure IV-16 : Étalement de la goutte d'indium à l’instant t = 0.01 s.  
Vi = 0.1 m/s; D = 2 mm.  
Les résultats de la simulation pour les petites vitesses sont donc cohérents avec celle  de Le 
Bot (135), et aussi avec les expressions analytiques (104).  
IV.5.3. Impact d'une goutte de zircone sur 
une surface horizontale lisse 
Pour les grandes vitesses (>100 m/s), nous avons comparé nos résultats avec ceux de Mauro 
Bertagnolli (137).  La simulation numérique réalisée correspond à l'impact d'une particule de 
zircone de 20µm de diamètre et de température de 3400 K, d'une vitesse initiale de 180 m.s-1, 
dont les caractéristiques sont données sur le Tableau 8. 
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Tension de 
surface (N.m) 
















0. 5 42 10-3 5550 500 2 6.1 105 2930 
Tableau 8 : Propriétés de la goutte de zircone à T= 3400K. 
Dans la Figure IV-17, compare l’étalement de la goutte de zircone des présents résultats et 
ceux du modèle de Mauro Bertagnolli. Les déformations de  la goutte au cours de l’impact 
sont en bon accord. À l’instant   t = 0.5 µs, le film liquide se stabilise et prend la forme finale 





Figure IV-17 : Déformation de la goutte de zircone  au cours de 
l’étalement, Vi = 180 m/s; D = 20 µm 
a) [Mauro Bertagnolli],   b) Notre modèle.   
Les paramètres utilisés dans cette validation sont ceux utilisés par Madejski, Yoshida  et Mauro 
Bertagnolli. Le modèle de Madejski est fondé sur l'hypothèse d'une déformation cylindrique de 





ρξ VdMRM e                                                                            Équation 103 
Où M est un coefficient constant égal à  1.2941 (104). 
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Les calculs de Yoshida, sont dérivés de la relation de Madejski  avec un coefficient M égal  à 





ρξ VdRe                                                                  Équation 104 
¶















 Modèle de Madjeski
 Modèle de Yoshida et al
 Modèle de Mauro Bertagnolli
 Notre Modèle 
 
Figure IV-18 : Degré d’étalement en fonction du  nombre de Reynolds 
Les calculs théoriques du modèle de Madejski donnent des valeurs légèrement supérieures à 
celles des évaluations numériques de Yoshida et al (2). Les résultats obtenus avec notre 
modèle sont proches de ceux de Mauro Bertagnolli (137), ils sont situés dans le diagramme 
logarithmique de la Figure IV-18 entre les deux modèles de Madjeski (borne supérieure) et de 
Yoshida (borne inférieure). Nos résultats de simulation de l’impact, à une grande vitesse, 
d’une goutte sur une cible, sont donc cohérents avec les autres modèles. 
Les résultats de la simulation sont donc cohérents pour les petites vitesses et aussi les grandes 
vitesses, avec les autres modèles.  
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IV.6. Résultats de simulation  
Les résultats des simulations numériques sont présentés pour différentes configurations 
d’impact. On considère d’abord l'impact d’une seule goutte sur un substrat en fonction de sa 
vitesse d’impact, sa taille, et aussi sa morphologie, puis l’impact de plusieurs gouttes 
simultanément, et enfin l’impact de train de gouttes identiques.  
 
Figure IV-19 : Évolution de l’impact de la goutte sur le substrat. 
Le résultat de l'impact de goutte est influencé par  plusieurs paramètres, tel que la vitesse 
d'impact  Vi, la taille de la goutte supposée sphérique de diamètre D, la nature du liquide et en 
particulier sa tension de surface (σ) et sa viscosité (μ), la rugosité qui joue un rôle primordiale 
pour le phénomène d'éclaboussure, et la résistance thermique de contact Rth. 
Pour pouvoir suivre les diverses influences des paramètres, on va étudier chaque paramètre 
tout seul afin de mieux comprendre l’ensemble du phénomène (Figure IV-19). 
Dans un premier temps, après l'impact, la goutte prend la forme d'une sphère tronquée (B) 
puis s'étale (C) avant d'arriver à un maximum (D). Durant la phase d'étalement la goutte peut 
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éclater en une éclaboussure (C1, C3). La goutte s'étale jusqu'au diamètre maximum. Il est 
aussi possible que le système solide/liquide soit complètement mouillant et que la goutte soit 
constamment en train de s'étaler sur la surface (E1). Dans le cas contraire, la goutte ayant 
atteint le diamètre maximum (D2), va revenir en arrière, plus ou moins vite laissant des 
gouttes en arrière (E4). ,  
La simulation est réalisée dans un domaine 2D,  sur la moitié d'une goutte. Les conditions 
limites sont les mêmes que pour l’étude de validation Figure IV-15, celles de haut et de bas 
sont respectivement de type paroi (vitesse nulle), et celles de gauche et droit sont 
respectivement glissement/symétrie. La goutte est initialement en x = 0 au-dessus du substrat 
et l’axe de symétrie est en x = 0.  
IV.6.1. Impact d’une goutte de cuivre à faible 
vitesse (1 m/s< V <10 m/s) 
Lors de l’impact de la goutte sue le substrat solide, cette dernière tend à s'étaler sur la surface. 
La direction de l'écoulement passe brutalement de verticale à l’horizontale. En s'étalant sur la 
surface, de manière rapide, le liquide suit la topographie de la surface, l'écoulement sur 
surface est régulier et uniquement radial.  
La simulation numérique réalisée correspond à l'impact d'une goutte de cuivre de 1.5mm de 
diamètre, avec des vitesses initiales de 2 à 5 m.s-1, dont les caractéristiques sont données en 
Tableau 9 (pour la vitesse 4 m.s-1). 
Tension de 
surface (N.m) 
Viscosité           
(Pa.s) 
Masse volumique 
(kg.m 3) Re We 
Paramètre de 
Sommerfeld K 
1,77 0.004 8000 12000 108.47 109 
Tableau 9 : Caractéristiques de  la goutte de cuivre à T=1450 K. 
L’augmentation de la vitesse d'impact influe directement sur le temps d’étalement de la goutte 
et aussi sur le diamètre maximum atteint par la lamelle. La Figure IV-20 montre la formation 
d’une lamelle en forme de disque sur substrat en acier inoxydable 304 L préchauffé à 673 K à 
partir d’une goutte de cuivre de diamètre de 1.5 mm sur un substrat d’acier préchauffé à 673 
K avec une vitesse de 4m/s (99). Ce qui en bon accord avec la simulation (Figure IV-21), à 
l’instant 0.9 ms la lamelle prend sa forme finale.  
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Figure IV-20 : Formation d’une lamelle en forme de disque sur un 
substrat en acier inoxydable 304 L préchauffé à 673 K à partir d’une 
goutte de cuivre (D = 1,5 mm, Vi= 4 m/s). (89) 
L’ensemble Figure IV-22, Figure IV-23 et Figure IV-24, montrent des différents temps de la 
modélisation de l’étalement de la goutte de cuivre de 1.5 mm sur le substrat avec plusieurs 
vitesses d’impact ( 2, 3 et 5 m.s-1). Lorsque la vitesse augmente le temps d’étalement diminue 
et le diamètre maximum augmente. 
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Figure IV-21 : Modèle d’une goutte de cuivre  sur substrat d’acier 
préchauffé à 673 K.  (D = 1,5 mm, Vi = 4 m/s, Ti=1450 K).  
 










 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-22 : Etalement de la goutte de cuivre à l’instant  t = 0.2 ms.
 (D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 
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 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-23 : Etalement de la goutte de cuivre à l’instant  t = 0.4 ms  
(D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 










 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-24 : Etalement de la goutte de cuivre à l’instant   t=1 ms  
(D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 
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En effet lorsque la vitesse d’impact augmente et que l'inertie devient suffisamment élevée, il 
devient plus facile au liquide de s'élever au dessus de la surface du substrat, ce qui conduit à 
la formation d'une couronne (134). Durant l’étalement de la goutte, le décollement de la 
lamelle lorsque la vitesse d'impact est élevée, est plus facile car elle devient plus fine.  
La surface de substrat a une température de départ de 673 K, la Figure IV-25 montre 
l’évolution de la température dans la position X = 0.0005 et Y = 0 sur le substrat, la 
température suit la vitesse d’impact. Aussi sur la Figure IV-26, le centre de la goutte  qui se 
refroidit plus vite quand la vitesse d’impact est élevée. Par contre la Figure IV-27 montre que 
l'évolution de la température sur l’axe de symétrie (X =0 Y = -0.0005) à l’instant 1 ms est 
croît linéairement avec la vitesse d’impact. 


















 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-25  : Evolution de la température au point x = 0.0005 y= 0,  
(D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 
En diminuant la taille de la goutte les effets de tension de surface   augmentent. Il devient plus 
difficile de déformer la surface libre. Par contre lorsque la goutte est de grande taille, la 
couche d'air qui se situe sous la goutte subit une compression (grande pression) qui peut 
déformer la surface libre au centre de la goutte.  
L'influence de la viscosité sur les résultats de l'impact est primordiale. En changeant la 
viscosité du fluide, le travail des forces de frottement visqueux est modifié. Les gouttes, lors 
de l'impact sont donc plus ou moins freinées, et l'énergie cinétique d'impact est davantage 
dissipée lorsque la viscosité est plus grande.  
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 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-26 : Evolution de la température au centre de la goutte de 
cuivre.  (D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 
 

















Position verticale (m) 
 V = 2 m.s-1
 V = 3 m.s-1
 V = 5 m.s-1
 
Figure IV-27 : Température sur l’axe de symétrie x = 0 à l’instant 1 ms, 
 (D = 1.5 mm, Ti=1450 K) 
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La tension de surface (qui représente la différence d'interaction entre les molécules de liquide 
et celles de gaz) intervient directement sur le résultat de l'impact mais aussi de manière 
indirecte. En effet en changeant la tension de surface on change aussi la mouillabilité du 
système.  
IV.6.2. Impact d’une goutte de zircone à 
vitesse moyenne (10 m/s < V < 100 m/s) 
Dans cette étude, une goutte de zircone préchauffée à 3500 K, et de diamètre de 15 et 20 µm, 
est projetée sur un substrat d’acier préchauffé à 700 K. Les paramètres de la goutte de zircone 
(température, etc.) ont été calculés  par le logiciel Jets&Poudres. La goutte de zircone est 
frappe la cible avec des vitesses de 30m.s-1, 50m.s-1  et 80 m.s-1.  










 V = 30 m/s
 V = 50 m/s
 V = 80 m/s
 
Figure IV-28: Modèle 2D de l’étalement de la goutte de zircone à l’instant 
0.5 µs.  (D=20 µm, Ti=3500 K) 
 
 
                                                                                                                                               126
La Figure IV-28 et Figure IV-29 montrent les différents temps de l’étalement de la goutte de 
zircone de 20 µm sur le substrat pour plusieurs vitesses d’impact (30,50 et 80 m.s-1), lorsque 
la vitesse augmente, le temps d’étalement diminue et le diamètre maximum augmente.  










 V = 30 m/s
 V = 50 m/s
 V = 80 m/s
 
Figure IV-29: Modèle 2D de l’étalement de la goutte de zircone à l’instant 
1 µs. (D=20 µm, Ti=3500 K) 
Le substrat est à une température initiale de 700 K. les Figure IV-30 et Figure IV-31 montrent 
l’évolution de la température sur l'axe de symétrie x = 0 dans l'ensemble (goutte de zircone et 
substrat). La température sur l’axe de symétrie (X =0) suit la vitesse d’impact. La goutte 
s’étale et se solidifie sur le substrat d’acier dans un temps très court supérieur à 1 µs. La 
goutte de zircone de vitesse 80 m.s-1 s'étale et se solidifie plus vite que les autres gouttes, cela 
est dû au temps d’étalement qui est moins rapide que celui des autres gouttes, et donc aux 
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 V = 30 m/s
 V = 50 m/s
 V = 80 m/s
 
Figure IV-30: Température sur l’axe de symétrie x=0 à l’instant 0.5 µs de 
l'ensemble  la goutte de zircone (D=20 µm, Ti=3500 K) et substrat (700 
K) 
 
















 V = 30 m/s
 V = 50 m/s
 V = 80 m/s
 
Figure IV-31: Température sur l’axe de symétrie x=0 à l’instant 1 µs de 
l'ensemble  la goutte de zircone (D=20 µm, Ti=3500 K) et substrat (700 
K) 
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 D = 20 µm  
 D = 15 µm 
 
Figure IV-32: Température sur l’axe de symétrie x=0 à l’instant 0.5 µs de 
l'ensemble  la goutte de zircone (3500 K) et substrat (700 K) à la vitesse 
de 30 m/s 
 
















 D = 20 µm 
 D = 15 µm 
 
Figure IV-33: Température sur l’axe de symétrie x=0 à l’instant 0.5 µs de 
l'ensemble  la goutte de zircone (3500 K) et substrat (700 K) à la vitesse 
de 80 m/s 
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En diminuant la taille de la goutte les effets de tension de surface augmentent. Il devient plus 
difficile de déformer la surface libre. Lorsque la goutte est très grosse, la couche d'air 
emprisonnée sous la goutte est soumise à une compression (à forte pression) qui peut 
déformer la surface libre au centre de la goutte. L’étalement est plus rapide pour les petites 
gouttes (Figure IV-32, Figure IV-33) 
Dans les modèles, aux tous premiers instants qui suivent le premier contact de la goutte avec 
la cible, la température du substrat au point d’impact augmente rapidement et la Rth diminue 
en passant de 4.5.10-7 à 3.10-7 m2K/W (Figure IV-34). Après un étalement partiel, la surface 
de contact entre le substrat et la goutte augmente, alors que la température de la goutte reste 
quasi-constante. La température du substrat augmente beaucoup plus lentement alors que la 
température de surface de la goutte s’abaisse, La résistance de contact associée augmente pour 
atteindre son maximum à la fin de l’étalement. 
Pendant l’impact et l’étalement de la goutte sur le substrat une diminution de la résistance 
thermique de contact entre ces derniers, correspond au moment où la goutte s’écrase sur la 
surface du substrat en générant une forte pression. La goutte liquide parvient à remplir toutes 
les irrégularités et cavités en surface du substrat jusqu’à ce que la pression retombe, et alors la 
résistance thermique de contact augmente (Figure IV-35). 













 V = 30 m/s
 V = 50 m/s 
 V = 80 m/s
 
Figure IV-34: Modèle 2D : résistance thermique de contact  en fonction 
du temps de la gouttelette de zircone (D=20 µm, Ti=3500 K) après 
impact à vitesses de 30 m/s, 50 m/s  et 80 m/s 
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 D = 20 µm 
 D = 15 µm 
 
Figure IV-35: Modèle 2D : résistance thermique de contact en fonction du 
temps de la gouttelette de zircone (V=30 m/s, Ti=3500 K)  
IV.6.3. Impact d’une goutte de zircone à 
grande vitesse (100 m/s < V < 200 m/s) 
En projection plasma, le comportement à l'impact des particules fondues est le paramètre 
fondamental qui permet de comprendre la microstructure de la couche résultante. Les couches 
sont créées par l’empilement de lamelles formées par l'étalement et la solidification de 
gouttelettes individuelles fondues. Les particules projetées par plasma d’arc sont 
généralement de taille micrométrique (comprises en général entre 10 et 100 µm) en projection 
conventionnelle et leur vitesse d'impact va de 50 à 350 m/s. Les temps caractéristiques pour la 
formation d’une lamelle sont de l’ordre de la microseconde : moins de 5 µs pour la durée 
d’étalement de la particule fondue avec une solidification qui semble avoir lieu entre 0,8 et 10 
µs après l'impact, et qui peut commencer avant la fin de l’étalement (99).  
Dans cette étude, une goutte de zircone préchauffée à 3500 K, et de 20 µm de diamètre, est 
projetée sur un substrat d’acier préchauffé à 700 K. Les paramètres de la goutte de zircone 
(température, etc.) avant impact sont calculés  par le logiciel Jets&Poudres. La goutte de 
zircone est projetée avec des vitesses  entre 100 m.s-1 et 200 m.s-1.  


















 V = 100 m.s-1
 V = 120 m.s-1
 V = 150 m.s-1
 
Figure IV-36 : Evolution de la température au point X=0, Y=5.10-6 m.  
 











 V = 100 m.s-1
 V = 120 m.s-1
 V = 150 m.s-1
 V = 170 m.s-1
 
Figure IV-37 : Modèle 2D de l’étalement de la goutte de zircone à 
l’instant 0.05 µs. (D=20 µm, Ti=3500 K) 
 
La goutte s’étale et se solidifie sur le substrat d’acier dans un temps très court inférieur à 1 µs 
(Figure IV-36). La goutte de zircone de vitesse 170 m.s-1 se solidifie plus vite que les autres 
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gouttes à la vitesse 100, 120 et 150m.s-1, en raison du temps d’étalement qui est moins rapide 
que pour les autres gouttes.  
La Figure IV-37 et Figure IV-38 montrent des différents moments de l’étalement de la goutte 
de zircone de 20µm sur le substrat pour plusieurs vitesses d’impact (100, 120, 150 et 170 m.s-
1), lorsque la vitesse augmente le temps d’étalement diminue et le diamètre maximum 
augmente. On peut voir aussi que de la matière est perdue lors de l’impact des gouttes à la 
vitesse de 150 et 170m.s-1 (Figure IV-38), la rupture du fluide apparaît avec l’éjection de 
gouttelettes secondaires parallèlement à la surface du substrat. 











 V = 100 m.s-1
 V = 120 m.s-1
 V = 150 m.s-1
 V = 170 m.s-1
 
Figure IV-38 : Modèle 2D de l’étalement de la goutte de zircone à 
l’instant 0.3 µs. (D=20 µm, Ti=3500 K) 
L’augmentation de la vitesse d'impact influe directement sur le temps d’étalement de la goutte 
et aussi sur le diamètre maximum atteint par la lamelle. La Figure IV-39 et Figure IV-40 
montrent l’évolution des vitesses d’étalement dans les deux modèles, et ses iso valeurs lors de 
l’impact de la goutte sur le substrat. La goutte s’étale avec des vitesses  plus deux fois celle de 
la vitesse d’impact. Elle atteint un maximum de 214 m.s-1 pour une vitesse d’impact de 100 
m.s-1, et un maximum de 322 m.s-1 pour une vitesse d’impact de 150 m.s-1. 
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Figure IV-39 : Modèle 2D : iso-valeurs de la vitesse d’étalement à l’instant 




Figure IV-40 : Modèle 2D : iso-valeurs de la vitesse d’étalement à l’instant 
5 10-8 s après l’impact de goutte de zircone à 150 m.s-1(D=20 µm, 
Ti=3500 K) 
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En s'étalant sur la surface, le liquide suit la topographie de la surface. Sur des surfaces plus ou 
moins rugueuses, l'écoulement est perturbé verticalement. Ces perturbations sont d'autant plus 
grandes que la vitesse d'étalement est plus grande. Lorsque le liquide s'écoule sur la surface il 
tend à suivre la forme de la surface. Plus la surface est rugueuse plus le liquide a de difficulté 
à suivre ces formes. Ainsi le liquide qui s'écoule perpendiculairement à ces obstacles est 
projeté verticalement du fait de son inertie. 



















 V = 100 m.s-1
 V = 150 m.s-1
 
Figure IV-41 : Modèle 2D : résistance thermique de contact  en fonction du 
temps de la gouttelette de zircone après impact à vitesses de 100 m/s et 
150 m/s  (D=20 µm, Ti=3500 K) 
Dans les deux modèles, aux tous premiers instants suivants le premier contact de la goutte 
avec la cible, la température du substrat au point d’impact augmente rapidement et la Rth 
diminue en passant de 5.10-7 à 3.10-7 m2K/W (Figure IV-41). Après un étalement partiel, la 
surface de contact entre le substrat et la goutte augmente, alors que la température de la goutte 
reste quasi-constante. La température du substrat augmente beaucoup plus lentement alors que 
la température de surface de la goutte s’abaisse. La résistance de contact associée augmente 
pour atteindre son maximum à la fin de l’étalement. 
Pendant l’impact et l’étalement de la goutte sur le substrat une diminution de la résistance 
thermique de contact entre ces derniers, correspond au moment où la goutte s’écrase sur la 
surface du substrat en générant une forte pression. La goutte liquide parvient à remplir toutes 
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les irrégularités et cavités en surface du substrat jusqu’à ce que la pression retombe, et alors la 
résistance thermique de contact augmente (Figure IV-41). 
IV.6.4. Impact d'une goutte d'émail sur une 
surface horizontale lisse  
Pour éviter la détérioration du substrat, il est immédiat de penser à déposer des matériaux  à 
plus faible température de fusion. Typiquement de tels matériaux sont bien représentés par les 
émaux qui sont des verres fusibles et en général colorés. La simulation étudiée ici est donc 
celle de l'impact d'une goutte d'émail sur un substrat d'acier. 
Dans cette  configuration, la condition aux limites est de type symétrie sur l'axe de la goutte, 
et sur la l’interface avec la cible la condition aux limites est de type non glissement (vitesse 
nulle sur la surface d'impact). La condition aux limites latérales est de type glissement et  la 
condition aux limites sur la surface libre supérieure de la goutte est une condition de non 
glissement. Par définition les vitesses sont normales aux frontières. 
Dans cette étude, une goutte d'émail préchauffée à 1514 K, et de 50 µm de diamètre, est 
projetée sur un substrat d’acier préchauffé à 700 K à la vitesse de 160 m.s-1. Les paramètres 
de la goutte d'émail (vitesse, température) avant son impact ont été calculés  avec le logiciel 
Jets&Poudres. Les caractéristiques physiques de la goutte d'émail à T=1514 K sont données 





















2000 0.15 0.0367 69754.77 106.67 3.29 3.82 
Tableau 10: Caractéristiques de la goutte d’émail à T= 1514 K 
Le domaine d'étude est haut de 80 µm et large de 140 µm. La température initiale du substrat 
est fixée à  700 K. 
Les différents instants de l’étalement de la goutte d'émail, sur le substrat d'acier en modèle 2D 
sont illustrés sur la Figure IV-42 montre. La goutte atteint un diamètre maximum de 240 µm à 
l’instant  t=2 µs.  
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 t = 0s
 t = 0.1µs
 t = 1µs
 t = 2µs
 
Figure IV-42 : Évolution de l’étalement X, Y de la goutte d’émail  dans 
notre modèle 2D.   Vi = 160 m/s, D = 50 µm, Ti=1514 K 
 















 t = 0.01µs
 t = 0.1µs
 t = 1µs
 t = 2µs
 
Figure IV-43 : Température sur l’axe de symétrie x=0 de l'ensemble  la 
goutte d'émail  (D=50 µm, Vi=160 m/s, Ti=1514 K et Tsubstrat = 700 K) 
L’évolution de la température dans l'ensemble (goutte d'émail et substrat), sur l'axe de 
symétrie x = 0 est donnée Figure IV-43 . La goutte s’étale et se fige par solidification sur le 
substrat d’acier dans un temps t supérieure à 2 µs.  
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Figure IV-44 : Modèle 2D : iso-valeurs de la vitesse d’étalement à l’instant 
de l’impact de goutte d’émail (V= 160 m.s-1, D=50 µm, Ti=1514 K) 
 
 
Figure IV-45 : Modèle 2D : iso-valeurs de la vitesse d’étalement à l’instant 
0.1 µs après l’impact de goutte d'émail à une vitesse de 160 m.s-1  
(D=50 µm, Ti=1514 K) 
Les Figure IV-44 et Figure IV-45 montrent  l’influence directe de la vitesse d'impact sur le 
temps d’étalement de la goutte et sur le diamètre maximum atteint par la lamelle. Les iso-
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valeurs de la vitesse d’étalement au temps de l'impact de la goutte t=0 et au temps t=0.1 µs, 
etc. Il est à remarquer que les vitesses d’étalement de la goutte sont plus de trois fois 
supérieures à la vitesse d’impact.  
 
Figure IV-46 : Modèle 2D : iso-valeurs de la pression à l'impact à l’instant  




Figure IV-47 : Modèle 2D : iso-valeurs de la pression 0.1µs après l’impact 
de goutte d'émail (V= 160 m.s-1, D=50 µm, Ti=1514 K) 
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 Les Figure IV-46 et Figure IV-47 montrent les iso-valeurs de la pression à l'instant de 
l'impact de la goutte sur le substrat et à l'instant 0.1 µs, etc. La pression de la goutte sur le 
substrat atteint  2.108  Pa (soit 2000 bars). La simulation 2D ne restitue pas fidèlement les 
valeurs du degré d'étalement des gouttes, car le degré d’étalement de la goutte d’émail du 
modèle 2D est de valeur légèrement supérieure à celles des calculs théoriques des modèles de 
Madejski (104) et de Kurukawa, Toda (115) (Figure IV-48). Il est nécessaire de s'assurer que 
l'impact est qualitativement bien restitué. C’est ce que permet le modèle 3D qui prédit une 
valeur de degré d’étalement plus près de celles prédites par les modèles de Madejski et de 
Kurukawa, Toda (Figure IV-48).  


























Figure IV-48 : Evolution de degré d'étalement de la goutte d’émail sur le 
substrat d’acier des deux modèles 2D et 3D en fonction de temps, en 
comparaison avec celles de Madejski (104) et Kurukawa, Toda (115). 
(V= 160 m.s-1, D=50 µm, Ti=1514 K) 
La Figure IV-49 montre en modèle 3D les différents instants de l’étalement de la goutte 
d'émail de 50µm sur le substrat avec une vitesse d’impact de 160 m.s-1. Avec cette vitesse, le 
temps d’étalement diminue et le diamètre maximum augmente. De la matière est perdue lors 
de l’impact de la goutte à la vitesse de 160 m.s-1 (Figure IV-49), la rupture du fluide apparaît 
avec l’éjection de gouttelettes secondaires parallèlement à la surface du substrat. 




Figure IV-49 : Notre modèle 3D de l'impact d'une goutte d'émail sur un 
substrat d'acier.  (Vi = 160 m/s; D = 50 µm, Ti =1514 K) 
Dans le modèle, aux tous premiers instants qui suivent le premier contact de la goutte avec la 
cible, la température du substrat au point d’impact augmente rapidement et la RTC diminue 
en passant de 1,5.10-7 à 7,5.10-7 m2K/W (Figure IV-50). Après un étalement partiel, la surface 
de contact entre le substrat et la goutte augmente, alors que la température de la goutte reste 
quasi-constante. La température du substrat augmente beaucoup plus lentement et la 
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température de surface de la goutte s’abaisse simultanément. La résistance de contact associée 
augmente et atteint son maximum à la fin de l’étalement. 
Dans le modèle le substrat est lisse, mais dans la réalité il est rugueux et au cours de 
l’étalement de la goutte sur le substrat la résistance thermique de contact entre ces derniers 
atteint un minimum, qui correspond à l’instant où la goutte qui s’écrase sur la surface du 
substrat génère une pression maximale. La goutte liquide remplit alors les irrégularités et les 
cavités en surface du substrat jusqu’à ce que la pression retombe, et que les irrégularités se 
vident partiellement, ce qui augmente la résistance thermique de contact (Figure IV-50). 















Figure IV-50 : Modèle 2D : résistance thermique de contact  en fonction 
du temps de la gouttelette d'émail (D=50 µm, V=160 m/s, Ti=1514 K) 
IV.6.5. Recherche d’une corrélation empirique 
La corrélation des résultats obtenus numériquement à partir de notre modèle d’étalement 
validés depuis les résultats expérimentaux ou numériques (99, 101, 104, 107, 108), relie le degré 
d’étalement et les nombres de Reynolds et Weber des étalements de gouttes récapitulées dans 
le Tableau 11 selon la corrélation suivante. 
ee W*R*2.64 
0.0793-0.0066=ξ                                                                        Équation 105 
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Si nous distinguons gouttelettes de matériaux céramiques et gouttelettes métalliques, la Figure 
IV-51  montre que ce modèle et celui de Kurukawa-Toda (115) avec a= 0.96, α=0.095 et 
β=0.084, caractérisent bien le degré d’étalement des gouttes métalliques alors que celui de 
Madejski (104) avec a= 1.29, α=0.2 et β=0 , prévoit une valeur trop élevée. 
























Degré d'étalement (ce modèle)
 Ce modèle
 Madejski
 Bertagnoli et al
 Yoshida
 Pasandideh-Fard et al 
 Kurukawa-Toda
 
Figure IV-51 - Comparaison de degré d’étalement d’une goutte 
métallique étalée selon la relation  βα Wea
D
d
.Re.max =  pour les valeurs de 
α et β proposées par différents auteurs. 
 
Il apparaît que dans le cas des gouttes céramiques (Figure IV-52), le modèle de Pasandideh - 
Fard et al. (114) est très éloigné du degré d’étalement calculé par ce modèle alors que la 
corrélation de Madejski (104) est plus proche. En outre toutes les corrélations montrent un 
minimum relatif inexpliqué pour le degré d’étalement calculé de 4.4. 
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Degré d'étalement (ce modèle)
 Ce modèle
 Madejski
 Bertagnoli et al
 Yoshida
 Pasandideh-Fard et al 
 Kurukawa-Toda
 
Figure IV-52 : Comparaison de degré d’étalement  d’une goutte 
céramique étalée selon la relation βα Wea
D
d
.Re.max =   pour les valeurs 
de  α et β proposées par différents auteurs. 
IV.6.6. Impacts simultanés ou successifs de 
deux gouttes 
Afin de mieux comprendre le phénomène d’impact de gouttes multiples. Nous avons 
schématisé étude numérique préliminaire deux cas types.  L’un est l’impact simultané sur un 
substrat lisse de deux gouttes identiques distantes de trois fois le diamètre. L’autre est 
l’impact  au même point de deux gouttes  décalées de dt dans le temps.  
Dans la première configuration, le substrat est de l'acier à température initiale Ts=700 K, les 
gouttes de zircone sont de diamètre Di=20 µm, à température initiale Ti=3500 K. Nous 
considérons le modèle pour  deux vitesses d'impact,  30 m/s et 50 m/s. 
 
IV.6.6.a Impacts simultanés 
La Figure IV-53 montre l'évolution de l’étalement des gouttes de zircone de 20 µm de 
diamètre sur le substrat d'acier avec une vitesse d’impact de 30 m.s-1, pour les instants 0, 1 et 
                                                                                                                                               144
5 µs. De même la Figure IV-54 montre l'évolution de l’étalement des gouttes de zircone de 20 
µm de diamètre sur le substrat d'acier avec une vitesse d’impact de 50 m.s-1, pour les instants 
0, 5 et 1 µs., La hauteur du jet est plus importante lorsque la vitesse est grande puisque plus 
d'énergie cinétique est fournie à la matière.  










 t = 0s
 t = 1µs
 t = 5µs
 
Figure IV-53 : Évolution de l’étalement X,Y des gouttes de zircone  à 
différents instants 0µs, 1 µs, 5 µs dans notre modèle 2D.  Vi = 30 m/s, D 
= 20 µm, Ti=3500 K 
 










 t = 0s
 t = 0.5µs
 t = 1µs
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Figure IV-54 : Évolution de l’étalement X,Y des gouttes de zircone  à 
différents instants 0µs, 0.5 µs, 1 µs dans notre modèle 2D. Vi = 50 m/s, D 
= 20 µm, Ti=3500 K 
 
 
Figure IV-55 : Évolution de la température à l’interface des gouttes de 
zircone  et du substrat à différents instants 0 µs, 0.5 µs, 1 µs, 2 µs, 10 µs 
dans notre modèle 2D. Vi = 30 m/s, D = 20 µm, Ti=3500 K 
Les Figure IV-55 et Figure IV-56 montrent l’évolution de la température sur l'axe horizontal y 
= 0 (le plan de l'impact de deux gouttes sur le substrat) pour plusieurs instants. Les deux 
gouttes s’étalent sur le substrat d’acier dans un temps très court supérieur à 10 µs pour les 
deux modèles. Les gouttes de zircone s'étalent d'autant plus vite que leur vitesse d’impact est 
plus élevée.  
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Figure IV-56 : Évolution de la température à l’interface des gouttes de 
zircone  et du substrat à différents instants 0 µs, 0.5 µs, 1 µs, 2 µs, 10 µs 
dans notre modèle 2D.  Vi = 50 m/s, D = 20 µm, Ti=3500 K 
 
IV.6.6.b Impacts successifs 
Dans cette configuration, il est considèré que le substrat est de l'acier initialement à Ts=700 K 
et que les gouttes  de zircone sont de diamètre de Di=15 µm, avec une température initiale  
Ti=3500 K et une vitesse d'impact de 80 m/s.  
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 t = 0s
 t = 0.5µs
 t = 1µs
 
Figure IV-57 : Évolution de l’étalement X,Y des gouttes de zircone  à 
différents instants 0µs, 0.5 µs, 1 µs dans notre modèle 2D. Vi = 80 m/s, D 
= 15 µm, Ti=3500 K 
L'intervalle entre les deux gouttes est 1.5 et 3 fois le diamètre de la goutte. Lorsque la distance 
entre deux gouttes est grande, l'apport d'énergie est plus lent et le système à plus de temps 
pour diffuser la chaleur vers le substrat. Par contre lorsque la distance entre les deux gouttes 
est petite, l'apport de chaleur limite le refroidissement et donc la progression de la 
solidification. En effet, le temps nécessaire à la diffusion de la chaleur dans le substrat froid et 
donc au refroidissement des couches est supérieur à l'intervalle de temps qui sépare l'impact 
de deux gouttes successives. Ainsi, lors de l'impact de la première goutte, la solidification est 
initiée très rapidement, mais le système accumule de l'énergie ce qui interdit la progression de 
la solidification et finit par refondre la zone solidifiée lors de l'impact de la première goutte 
(Figure IV-57, Figure IV-58). 
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 t = 0s
 t = 0.2µs
 t = 1µs
 
Figure IV-58 : Évolution de l’étalement X,Y des gouttes de zircone  à 
différents instants 0µs, 0.2 µs, 1 µs dans notre modèle 2D. Vi =80 m/s, D 
=15 µm, Ti=3500 K 
IV.6.7. Impact marginal de deux gouttes  
successives d’Indium 
L'impact de plusieurs gouttes sur un substrat est complexe à étudier. Dans ce paragraphe on 
va étudier une configuration particulière de l'impact de deux gouttes sur un substrat, il s'agit 
d'une première goutte s'écrasant sur une surface. Une fois solidifiée et la température 
d’équilibre thermique établie, une deuxième goutte s'écrase sur la précédente le point d'impact 
de la deuxième goutte est situe sur le bord de la première goutte étalée (Figure IV-59). 
Dans cette configuration, le substrat est de l'acier initialement à Ts=300 K, et les gouttes 
d'indium sont de diamètre de Di=2 mm, la première est initialement à la température ambiante 
et la deuxième est initialement à une température de Ti = 473 K.  
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Figure IV-59 : Configuration de deux gouttes de notre modèle 2D.   
 
 
Figure IV-60 : Évolution de l’étalement X,Y des gouttes de indium dans 
notre modèle 2D.  Vi = 0.1m/s, D = 2 mm, Ti=473K 
La température du substrat, évolue librement au cours du temps. L’impact de la première 
goutte représente le comportement de la lamelle, la forme finale solidifiée est donc un disque 
sur lequel vient s’écraser la seconde goutte. Le point d’impact de cette seconde particule n’est 
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pas confondu avec le centre de la première goutte, le système n’est pas symétrique. La Figure 
IV-60 montre l'étalement de la deuxième goutte sur l'ensemble (première lamelle et substrat). 
L’analyse du champ de température montre que l’impact de la deuxième goutte transmet de la 
chaleur à la première lamelle. L’évolution des températures de substrat en dessous de l’impact 
des gouttes montre également que les échanges thermiques entre la première goutte et le 
substrat n’ont pas la même allure que lors de l’impact de la deuxième particule fluide. La 
Figure IV-61 montre l’évolution des températures dans le substrat en dessous du point 
d’impact de chaque goutte en fonction du temps. Ces températures sont prises soit au niveau 
de la surface du substrat (z = 0), soit à une cote z en dessus ou en dessous de la surface du 
substrat (Figure IV-60). 
 
Figure IV-61 : Évolution de la température en fonction du temps des 
gouttes d'indium dans notre modèle 2D.   
L’impact de la deuxième goutte  provoque une remontée de la température du substrat. Une 
partie de l’énergie disponible dans la deuxième goutte va contribuer à l'augmentation de la 
température de la première goutte. Cette énergie n’est donc pas totalement transférée au 
substrat. Les températures de substrat sont donc moins élevées que dans le cas précédent. De 
même, cette montée de température se produit plus tard que lors du premier impact, en raison 
du temps nécessaire au passage de la chaleur au travers la lamelle. Ainsi, la température du 
substrat est principalement régie par l’impact de la première goutte. 
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IV.7. Conclusion partielle 
La projection  de gouttelettes métalliques sur une cible est une technique largement utilisée 
dans l’industrie. Cependant les phénomènes qui interviennent à l'échelle des gouttes ne sont 
pas très bien maîtrisés puisque les interactions entre les gouttes de liquide, la solidification 
ainsi que la refusion éventuelle par projection de gouttes sur les précédentes sont difficiles à 
analyser expérimentalement en raison des échelles de temps et d'espace de l'ordre 
respectivement de la microseconde et du micromètre. Il est donc nécessaire  de faire appel à 
des outils numériques complexes pour prendre en compte les divers aspects thermiques et 
mécaniques.  
Ce chapitre expose donc l'état de l'art relativement à l'impact d'une goutte sur une cible. 
Particulièrement sur les études des phénomènes associés. Il rend compte de la modélisation 
numérique employée pour rendre la complexité de l'évolution de gouttes durant l’impact et au 
moment de l’étalement, tout en résolvant l'écoulement de chaque fluide et la thermique 
couplée à la solidification dans la goutte. La configuration du domaine étudié est le 2D 
cartésien afin de permettre des comparaisons avec la littérature.   
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CONCLUSION  
Les dépôts de zircone et d'alumine projetés par plasma ont de nombreuses utilisations : 
barrières thermiques, isolation électrique... Leurs propriétés thermo physiques dépendent 
fortement de la microstructure des dépôts et de leur adhérence à l'interface céramique-métal. 
Ce travail a été principalement consacré à la validation et la modélisation des phénomènes de 
la projection par plasma de dépôts de zircone et d'alumine, à l'étude de leurs propriétés 
thermomécaniques reliées à l’impact sur le substrat cible.  
Dans un premier chapitre, nous avons étudié la projection thermique, ses paramètres et ses 
caractéristiques, et avons qualifié et amélioré le modèle Jets&Poudres élaboré par le 
laboratoire SPCTS. 
Dans un deuxième chapitre, nous avons étudié la génération des contraintes en cours de la 
déposition par projection thermique ainsi que la prédiction de leur distribution à l'aide de deux 
modèles 1D et 2D. Le premier est conçu a partir du modèle 1D de Tsui et Clyne (7) et le 
second modèle est fondé sur la résolution en  éléments finis de FEMLAB. 
Plusieurs paramètres influencent l'évolution des contraintes particulièrement : la température 
de préchauffage, l'épaisseur de la passe. Les contraintes de dépôt résultent des contraintes de 
trempe, des relaxations des contraintes de sablage au cours du dépôt et des fluctuations 
provoquées par les gradients thermiques. Elles sont globalement en tension pour les matériaux 
projetés et les substrats étudiés et augmentent avec les températures de préchauffage et dépôt.  
Les contraintes de refroidissement sont en compression. Elles augmentent en valeur absolue 
avec la température de préchauffage. Dans le cas d'un dépôt de zircone, les contraintes de 
trempe croissent avec l'augmentation de la température moyenne du substrat au cours du 
procédé de déposition. 
La contrainte de dépôt a un comportement semblable à celui de la contrainte de trempe. La 
contrainte de refroidissement est négative, elle est donc en compression. Les contraintes de 
trempe et de dépôt obtenues dans le cas de la zircone sont faibles par rapport à celles obtenues 
dans le cas de l'alumine. Cela s'explique par la relaxation plus importante des contraintes par 
microfissuration dans le cas de la zircone dont les lamelles ont un meilleur contact entre elles 
que celles d'alumine comme l'ont montré les travaux de L. Bianchi. 
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La prédiction de la distribution des contraintes au sein des dépôts par modélisation peut être 
améliorée en tenant compte de la relaxation des contraintes de sablage et en utilisant un 
module d'Young qui varie à la fois en fonction de l'épaisseur du dépôt et de la température. 
Les phénomènes qui interviennent à l'échelle des gouttes lors de la projection de gouttelettes 
métalliques sur un substrat froid en vue de la fabrication d'un revêtement fin ne sont encore 
que partiellement maîtrisés car les interactions entre ces particules fluides, la solidification 
ainsi que la refusions éventuelle par projection de gouttes sur les précédentes sont difficiles à 
analyser expérimentalement en raison des échelles de temps et d'espace de l'ordre 
respectivement de la microseconde et du micron. Pour cela il faut faire appel à des outils 
numériques complexes pour prendre en compte les divers aspects physiques de l’étalement.  
Dans un troisième chapitre, l’impact et l’étalement d’une goutte sur un substrat solide sont 
étudiés, dans l’objectif d'une meilleure compréhension des phénomènes dynamiques et 
thermiques qui apparaissent à l'échelle micrométrique. Ainsi la déposition tend à être utilisée 
pour valoriser des matériaux thermiquement sensibles tels que les bois, les bétons, voire 
même des polymères qu’il importe de ne pas dégrader. C’est pourquoi la prédiction des 
températures atteintes au contact « splat » substrat est fondamentale. Les modèles développés 
montrent ainsi qu’une sous couche métallique de 5 µm de cuivre permet d’envisager la 
déposition de Zircone qui fond à 2950 K sur du bois qui se pyrolyse vers 750K.  
Nous avons décrit les méthodes numériques employées pour prendre en compte les 
phénomènes de l’impact et de l’étalement des gouttes, en résolvant les équations de 
l'écoulement de l’ensemble de fluides, et les équations de la thermique couplées avec le 
phénomène de la  solidification. Les simulations sont réalisées en 2D cartésien tout d'abord 
sur l'impact d’une seule goutte sur une cible, puis sur l'impact simultané  de plusieurs gouttes. 
En fonction des vitesses d’impact (petites 1 m/s ou grandes 100 m/s) de la goutte, l'énergie 
cinétique initiale est convertie plus ou moins rapidement en de forces visqueuses et en  
énergie de surface. Auxquels s’ajoute la  solidification qui freine l’étalement de la goutte.  
Les perspectives de ce travail sont de façon immédiate la simulation de train de gouttes sur un 
substrat, et le couplage entre le thermique, mécanique et étalement 2D axisymétrique, afin de 
mieux comprendre la physique de ces problèmes. Simulations qui doivent être étendue en 3D 
de l'impact de gouttes afin de bien maîtriser tous les paramètres de l'impact et de l'étalement.  
Dans un deuxième temps il sera impératif de mettre en place la communication automatique 
des données entre les différents produits logiciels élaborés aux SPCTS afin que ces outils 
puissent être pleinement utilisables par les praticiens de la déposition thermique.   
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ANNEXE 1  METROLOGIE DES 
CONTRAINTES DANS LES DEPOTS 
Annexe1.1 Méthodes non destructives 
1.1.1 Le bruit de Barkhausen 
Cette méthode est fondée sur la relation qui lie les déformations magnétiques à la 
magnétisation de la pièce. Elle se limite aux matériaux ferromagnétiques (139). 
A l’intérieur des cristaux, il existe des domaines où le champ magnétique est uniforme et qui 
sont séparés entre eux par des parois appelées parois de Bloch. En appliquant un champ 
magnétique ou un champ de contraintes mécaniques, on va déplacer ces parois et modifier les 
vecteurs liés à la magnétisation des domaines. Ces déplacements vont se produire par à-coups 
et on observe une variation du flux magnétique. En plaçant une bobine de fil conducteur à 
proximité de la structure, la somme de tous ces mouvements se traduit par des impulsions 
électriques. Ce signal électrique récupéré ressemble à un signal bruité, c’est ce que l’on 
appelle le bruit de Barkhausen. L’intensité du signal dépend de la microstructure du matériau 
et de l’état de contrainte interne. En fonction de l’état de contrainte, la magnétisation au sein 
de la structure sera différente. Figure 1-1  montre l’influence d’une contrainte mécanique 
uniaxiale sur les domaines magnétiques. 
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Figure 1-1: Influence d’une contrainte uniaxiale sur les domaines 
magnétiques en tension et en compression 
La magnétisation des différents domaines doit résulter en une action parallèle aux contraintes 
de tension et perpendiculaire aux contraintes de compression. La minimisation de l’énergie 
magnétostatique ED traduit le fait que la magnétisation tend à s’orienter de manière à obtenir 






nDD INE Δ= μ                                                        Équation 106 
où µ0 est la perméabilité magnétique du vide, ND (0< ND <4π ) est le coefficient 
démagnétisant, et ΔIn est la variation de la composante normale de magnétisation à travers la 
surface de l’échantillon. 
1.1.2 La méthode par ultrasons 
Le principe de méthode par ultrasons est que l’état de contrainte interne est dépendant de la 
vitesse de propagation des ondes dans la structure (139). L’évaluation des contraintes nécessite 
la connaissance des constantes acousto-élastiques qui sont déterminées au moyen de tests de 
traction sur des échantillons représentatifs. Les ondes sont produites par un émetteur; en se 
propageant dans le matériau, elles sont détectées par un récepteur. La relation qui relie la 
contrainte dans la direction x ou y avec la vitesse de propagation est : 
σK V-V 0 =                                                                                     Équation 107 
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Où V et V0 sont les vitesses de propagation de l’onde dans le matériau non contraint et 
précontraint respectivement, K représente la constante acousto-élastique du matériau 
(déterminée par un essai de traction). 
Dans la pratique, l’information que nous avons est le temps de parcours de l’onde et non la 




−=σ                                                                                             Équation 108 
t est le temps de parcours dans le solide contraint et t0 celui dans le solide non contraint. La 
précision de cette méthode est dépendante directement de la précision avec laquelle on mesure 
la vitesse ou le temps de parcours de l’onde. 
1.1.3 Les méthodes de diffraction X 
Deux méthodes de diffraction sont utilisées pour déterminer les contraintes résiduelles à la 
surface des matériaux cristallins : la méthode par diffraction de neutrons et la méthode par 
diffraction des rayons X. Le principe est fondé sur la mesure des variations des distances 
inter-atomiques liées directement à la présence de contraintes résiduelles. L’introduction d’un 
champ de contraintes résiduelles va se traduire par une déformation du réseau cristallin. En 
utilisant les plans cristallins comme jauges de déformation, la diffractométrie permet de 
déterminer de manière non destructive les contraintes en surface dans les matériaux cristallins 
uniquement (139). On considère le matériau comme un empilement de plans atomiques, 
séparés d’une distance d0, lorsqu’ aucune contrainte n’est piégée dans le matériau. La distance 
d0 entre les plans cristallins est une caractéristique du matériau (139) qui est couramment 
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Figure 1-2 : Schéma des plans atomiques neutres de contraintes internes 
à gauche et précontrainte à droite 
Lorsque le matériau est précontraint, la distance inter réticulaire varie. Cette distance d est 
facilement mesurable par diffraction en appliquant la loi de Bragg. 
( ) λθ =sin2 hkld                                                                                         Équation 109 
θ est l’angle de Bragg, d est la distance inter réticulaire ou inter atomique, λ est la longueur 
d’onde des rayons et n l’ordre de diffraction. 
La déformation issue du champ de contraintes internes, s’exprime par : 
1
sin




                                                                                Équation 110 
L’analyse des contraintes par diffraction des rayons X reste une des méthodes les plus 
employées à l’heure actuelle. Cela vient du fait que cette technique a su s’adapter aux 
nouvelles exigences issues de la science des matériaux telle que la taille des grains, les 
matériaux revêtus, les problèmes de micro-contraintes, etc .Cependant cette méthode est 
limitée par la profondeur de pénétration des rayons dans la matière. L’intensité des rayons, 
I(z) décroît en général exponentiellement avec la profondeur. Cette intensité est couramment 
décrite par l’équation. 
))...2exp(.)( 0 zIzI μα−=        Équation 111 
Où I0 est l’intensité à la surface, z est la profondeur depuis la surface, µ est l’atténuation 
linéaire des rayons et α est le coefficient d’absorption géométrique. 
La différence principale entre la diffraction des rayons X et neutronique est tout d’abord la 
nature des ondes émises sur le matériau. Dans le cas des Rayons X, ce sont des vibrations 
électromagnétiques d’origine atomique qui se propagent à la vitesse de la lumière. Par contre 
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les neutrons sont des particules qui existent dans le noyau des atomes, leur durée de vie est 
d’une dizaine de minutes et ils ne portent pas de charge électrique. 
Les particules neutroniques ont une capacité de pénétration dans la matière plus importante 
que les rayons X. La profondeur de pénétration dans un acier peut aller jusque 50 mm pour les 
neutrons et jusqu’à 10 µm pour les rayons X. Cette méthode est plus appropriée pour la 
détermination d’un gradient de contrainte (139). Elle est bien adaptée au cas d’un cordon de 
soudure, ou d’un traitement de grenaillage par exemple. Cette méthode reste encore assez 
longue et coûteuse. 
Certains auteurs proposent d’autres formalismes permettant d’obtenir le gradient de 
contraintes résiduelles en profondeur à l’aide de mesures par rayons X non destructives en 
changeant la longueur d’onde λ du faisceau (139).  
Annexe1.2  Méthodes destructives 
1.2.1 Méthode de découpage 
La méthode de détermination des contraintes résiduelles par découpage est basée sur le 
phénomène de relaxation des contraintes. Lorsqu’une structure est soumise à un champ de 
contraintes internes, toutes perturbations mécaniques extérieures relâchent les contraintes 
piégées dans le matériau. En particulier, en découpant la structure (139), celle ci va retrouver 
un nouvel état d’équilibre interne en redistribuant les contraintes restantes. Cette méthode 
permet d’obtenir le champ de contraintes 3D et est principalement employée dans le cas des 
soudures où l’épaisseur est assez importante pour qu’il n’y a pas de variation de courbure de 
la pièce (139).  
La méthode est fondée sur le concept de "inherent strain" à traduire par déformation propre ou 
intrinsèque à la structure. Pendant la découpe, les contraintes piégées dans le matériau vont se 
relaxer en créant des déformations surfaciques mesurées par des jauges de déformation 
collées sur la surface. En considérant le comportement de la structure comme élastique 
linéaire et isotrope, nous appliquons la loi de Hooke pour retrouver le tenseur des contraintes : 
εσ E=                                                                                                         Équation 112 
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Lorsque l’équilibre de la structure est obtenu, le champ de déformation totale est trouvé 
lorsque 0=Δσ  avec )( *εεσ −= f . ε est la déformation totale et ε* est la déformation 
intrinsèque. 
 
Figure 1-3  : Principe du découpage dans le cas d’une soudure en V 
L’intersection des pointillés représente l’emplacement des jauges de 
déformation 
1.2.2  Méthode du trou incrémental 
La méthode du trou incrémental et la « ring core method » (méthode du trépan) sont fondées 
sur le même principe. Ce sont des méthodes de relaxation de contraintes. Une perturbation 
mécanique de la structure à étudier est produite par l’introduction d’un trou. En se relaxant, 
les contraintes piégées dans la structure vont se relaxer en créant des déformations surfaciques 
autour du trou que nous mesurons. Le trou est percé étape par étape et à chaque couche de 
matière enlevée, nous relevons une ou plusieurs déformations, suivant qu’une ou plusieurs 
jauges ont été collées. En procédant de cette manière, nous disposons d’un gradient de 
déformations en fonction de la profondeur. Les lois de l’élasticité linéaire nous permettent de 
définir le gradient de contraintes existant dans la pièce avant perçage en faisant intervenir des 
coefficients de calibration ou coefficients d’influence.  
L’enlèvement d’un volume de matière et donc le relâchement des contraintes dans le volume 
retiré redistribue les contraintes internes de l’échantillon jusqu’à un nouvel équilibre 
mécanique. Les déformations liées à la redistribution des contraintes sont enregistrées par les 
jauges de déplacement. Il existe plusieurs modèles de jauges de déformations et chacune a sa 
spécificité (139), c’est la géométrie de la zone à investir ainsi que la quantité d’information à 
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recueillir qui feront pencher le choix de l’opérateur. Disposant du gradient de déformations en 
profondeur du matériau, ce sont les matrices de coefficients qui font le lien avec le gradient de 
contraintes. Pour connaître le niveau de contrainte au sein de chaque incrément de matière 
retirée, il faut établir la relation entre le champ de déplacement autour du trou et l’état de 
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Figure 1-4 : modèles de jauges de déformations (139). 
Les inconvénients de cette technique sont liés à la possibilité de fissuration du dépôt 
céramique lors du perçage du trou ce qui peut entraîner une surévaluation des contraintes 
résiduelles et à la perte de précision de la mesure en profondeur. Pour conserver la sensibilité 
des jauges de déplacement vis à vis de l’évolution du champ de déplacement, les profondeurs 
des incréments de perçage doivent être plus importantes loin de la surface. 
1.2.3 Méthode de la flèche in situ 
Elle est utilisée dans de nombreux cas et particulièrement dans le cas de traitements de 
surface. Le principe de la méthode consiste à enlever une fine épaisseur de matière à la 
surface du matériau. De ce fait la relaxation des contraintes résiduelles va déformer la 
structure, qui va fléchir pour retrouver un nouvel état d’équilibre. Il est possible de mesurer 
cette déformation et de la relier aux contraintes introduites dans le matériau. En faisant 
l’enlèvement couche par couche, on détermine le gradient de contraintes en profondeur de la 
structure. Quelques hypothèses importantes sont à relever. Tout d’abord, la contrainte dans la 
direction normale à la surface est considérée comme nulle, ensuite le matériau est considéré 
comme élastique, homogène et isotrope (139). 
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Figure 1-5 : Principe de la méthode par enlèvement de couche. 
Techniquement, il existe deux procédés pour enlever les couches successives de matière. Le 
premier mode d’usinage est mécanique, mais ce procédé demeure encore mal maîtrisé et 
engendre souvent des déformations plastiques à la surface de la pièce. En général, on emploie 
plutôt les procédés chimiques qui ont l’avantage de ne pas dégrader l’état de surface mais qui 
demeurent peu précis quant à l’épaisseur à enlever. 
Cependant, cette méthode s’applique sur des structures où les mesures se font à température 
ambiante. Kuroda, et d’autres ont pensé à faire l’inverse, à savoir mettre des couches 
supplémentaires au lieu d’en ôter (54). (Méthode de la flèche in situ, (139). Cette technique est 
particulièrement bien adaptée au cas des revêtements. La courbure est directement mesurée 
pendant la projection du dépôt sur le substrat.  
Le développement de la contrainte de trempe lors du refroidissement d’une particule 
provoque la déformation de la pièce lors de la réalisation du dépôt et l’établissement d’un 
nouvel équilibre mécanique (139). Cet équilibre est perturbé par l’arrivée d’une nouvelle 
particule, la pièce se déforme d’avantage. La contrainte de trempe s’établit progressivement et 
cumulativement. La déformation est donc caractéristique de la contrainte de trempe (54;39). La 
contrainte thermique est évaluée par la mesure de la déformation liée au refroidissement final 
de la pièce entre la température de projection et la température ambiante. 
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La déformation d’une plaquette de faible épaisseur (environ 2 mm) est enregistrée grâce à un 
capteur de déplacement placé contre la face arrière de l’échantillon (54;49). La flèche et donc la 
courbure de la pièce sous l’action des diverses sollicitations mécaniques (contraintes) et 
thermiques (gradient thermique dans l’épaisseur du bilame) sont ainsi mesurées en continu.  
 
Figure 1-6 : Schémas du dispositif de mesure des contraintes résiduelles 
in situ : KURODA, 1988.  
La détermination de chacune des composantes des contraintes résiduelles passe par le calcul 
de l’évolution de la courbure du bilame. Pendant la projection, l’épaisseur du dépôt varie 
entre 0 et b. Quand l’épaisseur du dépôt est incrémentée de l’épaisseur d’une passe, la 
courbure de l’échantillon est modifiée en raison de l’évolution du moment fléchissant du 
système mécanique substrat/dépôt.  














νσ        Équation 113 
Avec ed est l’épaisseur du dépôt, es, Es et vs sont respectivement l’épaisseur, le module 
d’Young et le coefficient de Poisson du substrat. La relation entre la flèche mesurée (f) au 





⎛+−                                                                                Équation 114 
et la contrainte de trempe en fonction de la flèche s’exprime par : 







































Figure 1-7 : Développement de la contrainte thermique lors du 
refroidissement final du bilame (140). 
εld = c - εd 
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ANNEXE 2 INSTABILITE DE 
RAYLEIGH TAYLOR 
Les phénomènes d’instabilités de Rayleigh-Taylor sont supposés être à l’origine des instabilités 
qui se produisent lors de la phase d’étalement de la goutte sans solidification, phénomène 
d‘étalement éclaboussement dit de « flattening splashing ». Ces instabilités se développent 
lorsqu’un fluide lourd et chaud immergé dans un fluide plus léger est accéléré. Le liquide 
déstabilisé par sa décélération tend à être stabilisé par la tension de surface. 
Les instabilités de Rayleigh-Taylor ont été très étudiées et le  plus souvent en géométries 
planes et sphériques. Kim et al (141) ont orienté leur recherche sur les instabilités en géométrie 
cylindrique  d’une interface en expansion  radiale circulaire.  
Annexe2.1 Instabilités lors de 
l’étalement 
A partir des observations expérimentales d‘étalement éclaboussement (« flattening splashing ») 
sur une goutte millimétrique (141) propose la séquence suivante : 
• L’instabilité est observée dès les premiers instants de la propagation. 
• L’éclaboussement ( « splashing » ) apparaît dès que la goutte possède une énergie cinétique 
significative par rapport à son énergie de surface. Il est favorisé lorsque les cibles 
présentent une rugosité de surface.  
• L’augmentation de la masse de la goutte multiplie le nombre de digitations à l’impact. Ce 
nombre peut diminuer ensuite pendant la phase d’étalement.  
Allen (142) suppose que la décélération radiale à l’interface de la goutte se propage ce qui crée 
l’instabilité dite de Rayleigh-Taylor. Il calcule la longueur d’onde pour un maximum 
d’instabilité, qu’il estime correspondre à la décélération moyenne nécessaire pour arrêter la 
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propagation. Il modélise le flux radial en extension en 1-D avec un mouvement plan et avance 
que la décélération est liée à la tension de surface et à la  viscosité.  
Mundo et al (143) suggèrent que la couronne se développe lorsque l’énergie totale de la goutte, 
avant l’impact, excède l’énergie maximum qui peut être dissipée par viscosité pendant la 
propagation.  
Pour Thoroddsen et Sakakibara (144) la formation des doigts est due à l’instabilité de 
Rayleigh-Taylor de la couronne de fluide en décélération sur sa surface de contact avec le 
substrat avant l’écrasement. 
Cédelle (99) a obtenue  des photographies de « splats » formés par la déposition d’une goutte 
millimétrique d’étain pur sur un substrat en acier inoxydable 304 poli avec du papier diamant  
(Figure 2-1). 
 
Figure 2-1 : Photographies de la face supérieure (a) et postérieure (b) 
d’une lamelle d’étain ayant subi le phénomène d‘étalement 
éclaboussement  "flattening splashing"(99) 
L’image de la partie inférieure du splat (b) montre les motifs créés par la propagation du flux 
liquide à cause d’un refroidissement rapide de la goutte métallique fondue. Ce qui montre que 
les doigts qui se sont développés sur la partie supérieure de la lamelle ont pris leur origine 
dans la partie centrale de celle-ci. Une observation plus attentive révèle que le développement 
complet des doigts s’effectue autour de l’aire centrale et  à une distance approximativement 
égale à la moitié du rayon de la goutte initiale (2,6 mm). Les doigts se sont formés avant que 
la trempe n’intervienne ou avant que le rayon du front de propagation n’atteigne la moitié de 
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la longueur du rayon de la goutte d’origine. De ce fait, la compréhension du mécanisme de 
formation des doigts suppose l’étude du comportement de la goutte dans les tous premiers 
instants suivant son impact. Il est donc impératif d’étudier le comportement d’un jet de 
liquide sous impact pour comprendre les phénomènes d‘étalement éclaboussement 
(« flattening splashing »).  
Annexe2.2 Phénomène de recul lors de 
l’étalement 
L’étude de l’impact de particules de Molybdène de taille moyenne de 40 µm sur un substrat 
en verre initialement à température ambiante a été effectuée par Mehdizadeh N.Z et al (145) . 
Un capteur optique détecte la radiation thermique émise par la particule qui se rapproche du 
substrat et permet de déclencher un module time delay. Après un délai choisi (min 700 ns), un 
laser Nd-YAG est alors déclenché, émettant un flash lumineux d’une durée de 5±2 ns,  et 
permettant ainsi l’acquisition d’une image via une caméra et un microscope longue distance. 
En modifiant le délai pour le déclenchement du laser, différents stades de la déformation de la 
goutte peuvent alors être étudiés. Le détecteur optique enregistrant le rayonnement thermique 
de la particule donne un signal dont l’amplitude augmente fortement lorsque la goutte s’étale, 
atteint un maximum lorsque le film liquide commence à se fragmenter, et diminue lorsque les 
portions de matières résiduelles subissent une phase de recul sous l’effet de la tension de 
surface ou lorsque de la matière sort du champ de vue du détecteur. 
• Première étape : de 0,7 à 1 µs : phase étalement. Film mince de forme circulaire et de très 
fine  épaisseur (0,5 µm). Le film devient instable. Alors qu’il atteint son diamètre 
maximum, il commence à se rompre, entraînant une chute du signal. Le signal 
pyrométrique de cette première étape présente donc un pic d’amplitude. 
• Deuxième étape : 1 à 1,3 µs. Une petite quantité de matière reste accrochée au substrat 
alors que le film se rompt. Le signal pyrométrique décroît.  
• Troisième étape : 1,3 à 1,6 µs. Une faible diminution du signal optique est observée, 
correspondant au refroidissement de la matière encore en contact avec le substrat. Les 
images montrent une réduction de surface en contact avec le substrat qui suggère le 
phénomène de rétractation. 
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ANNEXE 3 INFLUENCE DU 
PARAMETRE DE SOMMERFELD 
L'impact de la goutte pour des vitesses d’impact importantes comme celles obtenues en 
projection plasma conduit à la rupture du liquide en périphérie qui va générer des éjections de 
matière qui peuvent être mises en relation avec le phénomène d’éclaboussures ou de 
« splashing » observé pour un paramètre de Sommerfeld  K > Kc. qui est dépond des nombres 
caractéristiques: Reynolds, qui en première approximation caractérise le diamètre maximal 
atteint (proportionnel à Re¼) et le nombre de Weber qui définit le phénomène d’éclaboussures 
(fonction de We½), dont la formule est donnée par :  
         Équation 116 
 
Cet éclaboussement croît en fonction de K et fait éjecter de petites gouttelettes 
perpendiculairement à la surface du substrat. Ce type d’éjections de matière résultant 
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Goutte de zircone 
5680 1,50E-05 
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106.67 69754.77 848.78 
 
Tableau 11 : Calcul des nombres adimensionnels 
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Le Tableau 11 montre que lorsque la vitesse d'une goutte augmente, le nombre de 
Sommerfeld augmente également, ce qui provoque l’éjection des petites gouttelettes 
(phénomène d’éclaboussures). Les gouttes d'indium, de cuivre avec la vitesse de 4m/s, et de 
zircone avec la vitesse de 30m/s ont un nombre de Sommerfeld inférieur à la valeur critique 
Kc (Kc=57.7) (143), pour cela elles présentent un comportement de déposition, par contre les 
autres ont un nombre de Sommerfeld supérieur à Kc, ce qui explique leur comportement 
d'éclaboussure. 
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RESUME 
Pour comprendre la structure des dépôts obtenus par projection thermique, il est crucial d'étudier les phénomènes 
dynamiques et thermiques à l'échelle des particules qui s’écrasent sur le substrat, puis s'étalent et se figent par 
refroidissement au contact de la cible. En effet les propriétés thermomécaniques des revêtements réalisés par 
projection thermique sont liées à la qualité du contact entre les lamelles empilées les unes sur les autres. Ce 
contact dépend de l'impact de la goutte et varie de façon importante en fonction des propriétés physiques de 
celle-ci (taille, température, vitesse, …) et de celles du substrat (nature, température, morphologie...). Un grand 
nombre de phénomènes parasites sont induits lors de l'élaboration de ces revêtements. Ainsi, les dépôts obtenus 
par projection thermique sont le siège de contraintes mécaniques résiduelles qu’il convient de comprendre de 
façon qualitative et d’évaluer quantitativement. Les modèles numériques donnent un support pour prédire, 
interpréter et expliquer les résultats expérimentaux en ce qu'ils permettent d'accéder à des grandeurs 
difficilement mesurables.  
Le processus d'écrasement et d’étalement d'une goutte sur une surface solide reste encore un phénomène 
complexe et mal maîtrisé. Cependant cette étude permet une avancée sensible dans la compréhension de 
l'étalement par écoulement de la particule liquide et des interactions entre phases solides et liquides d’une part et 
d’autre part entre gouttes qui s'écrasent simultanément sur la surface solide l'une à côté de l'autre ou bien l'une 
après l'autre. Elle décrit les méthodes de résolution numérique des équations thermomécaniques d’impact des 
gouttes liquides (cuivre, zircone, émail) sur des substrats solides et en valide les résultats obtenus par 
comparaison avec ceux, tant expérimentaux que numériques, obtenus par d'autres auteurs. 
Mots-clés: Projection plasma, contraintes résiduelles, impact de gouttes, résistance thermique de contact, vitesse 
de refroidissement. 
 
Keywords: Plasma spraying, residual stresses, drops impact, thermal contact resistance, cooling velocity. 
ABSTRACT 
To understand the structure of the coatings obtained by thermal projection, it is crucial to study the dynamic and 
thermal phenomena on a particle scale which is crushed on the substrate, then spread and solidifies by cooling in 
contact with the target. The thermo mechanical properties of the coatings carried out by thermal projection are 
related to the quality of the contact between the layers piled up the ones on the others. This contact depends on 
the impact of the drop and varies in an important way according to its physical properties (size, temperature, 
velocity, etc.) and of those of the substrate (nature, temperature, morphology, etc.). A great number of 
phenomena are induced during thermal spray process. Coatings are seat of residual mechanical constraints which 
it is advisable to understand in a qualitative way and to evaluate quantitatively. The computational models give a 
support to predict, interpret and explain the experimental results (particularly at scales not easily accessible to 
measurability). The process of spraying and spreading of a drop on a solid surface remains a complex 
phenomenon and difficult to control. However this study allows a sensitive advance in the comprehension of the 
flow of the liquid particle and the interactions between solid phases and liquids on the one hand and on the other 
hand between drops which are simultaneously sprayed on solid surface or on early sprayed layers. It describes 
the solution methods of the thermo mechanical model of drops impact (copper, zirconia, enamel) on solid 
substrates, and valid the obtained results by comparison with available experimental and numerical ones. 
 
